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DIRETRIZ PARA AVALIACAO TECNICA DE SISTEMA DE
VEDACAO VERTICAL EXTERNA, SEM FUNCAO
ESTRUTURAL, MULTICAMADAS, FORMADO POR PERFIS
LEVES DE ACO ZINCADO E FECHAMENTOS EM CHAPAS
DELGADAS COM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

(FACHADAS LEVES EM STEEL FRAME)

1 INTRODUCAO
1.1 Objeto

O objeto dessa diretriz s@o os sistemas de vedacgéo vertical externa (SVVE), sem funcéao
estrutural, multicamadas, formados por perfis leves de aco zincado e fechamento em chapas
delgadas. Esses sistemas sdo considerados sistemas de fachadas leves, pois o0 conjunto
apresenta um peso igual ou inferior a 60 kgf/m2. Entre as chapas pode ser colocada uma
camada de isolamento. A chapa que faz o fechamento externo é coberta com uma argamassa,
que tem a funcéo de protecéo do sistema e ndo se constitui em acabamento final. Podem ser
usados perfis de PVC, ou outro material, em juntas de controle de movimentagdo e como
acabamento de interfaces. O acabamento final — que pode ser um sistema de pintura, textura,
revestimento ceramico ou pétreo etc. — ndo € objeto dessa diretriz. A configuracdo geral do
sistema é ilustrada nas figuras 1 e 2, e a constituicdo bésica das camadas pode ser vista na
tabela 1.

Barreira Impermeavel
Placa Cimenticia ™\ é - , Chapa de Gesso

Tela Superficial £ \j

Tratamento de Junta

Camada de Isolamento

Perfil Montante

Argamassa

Perfil Guia

Figura 1 — Exemplo de estrutura basica do SVVE, sem func¢é&o estrutural, multicamadas,
formado por perfis leves de agco e fechamento em chapas delgadas — fechamento
externo em chapa cimenticia e fechamento interno com uma chapa de gesso
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Chapa de Gesso

Camada de |solamentd———s

Perlil Montante

Barreira Impermeavel = y—— Placa Cimenticia

! T Tralamento de Junta
Argamassa

Figura 2 — Exemplo de estrutura basica do SVVE, sem func¢é&o estrutural, multicamadas,
formado por perfis leves de ago e fechamento em chapas delgadas — corte

Tabela 1 — Composicdo basica do SVVE, sem funcéo estrutural, multicamadas, formado por
perfis leves de aco e fechamento em chapas delgadas

Camada Descricéo Componentes

Chapa de fechamento externo
Elementos de fixacao

12 camada Face exterior .
Tratamento de juntas da face externa
Tela (componente estruturante) e argamassa
28 camada Camada Barreira impermeavel a 4gua e permeavel ao vapor
impermeavel de agua
32 camada Estrutura metélica  Perfis montantes e perfis guias
42 camada Isolamento Produto para isolamento térmico (opcional)
Chapas de gesso para drywall (camada simples ou
) dupla) ou chapa cimenticia
52 camada Face interna

Elementos de fixacao
Tratamento de juntas da face interna

1.2 Restricdes de uso

O sistema de vedacao vertical objeto desta diretriz ndo se aplica a execucao de guarda-corpos
em terragos, coberturas, etc.. Outras restricdes, quando houver, devem ser registradas nos
Documentos de Avaliacdo Técnica — DATec.

O sistema de vedacao vertical objeto desta diretriz é considerado um sistema de fachada leve,
nado tem funcao estrutural e, portanto, ndo pode ser dimensionado para absorver deformacdes
da estrutura, tdo pouco ter funcdo de contraventamento.

1.3 Campo de aplicacado

Essa diretriz contém as condi¢Bes — requisitos, critérios e ensaios — para avaliagdo dos SVVE,
sem funcdo estrutural, multicamadas, formados por perfis leves de a¢o zincado e fechamento
em chapas delgadas com revestimento de argamassa, a serem aplicados em edificacdes
habitacionais de multiplos pavimentos. Restricdes devem ser consignadas nos DATec.
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Alguns sistemas convencionais, como o sistema estrutural da edificacdo, os sistemas prediais
(hidrossanitérios e elétricos, por exemplo) e os acabamentos finais, ndo sdo objeto desta
diretriz, mas apresentam interfaces com o sistema de vedac&o aqui tratado. Essas interfaces
sdo consideradas nessa diretriz. Para as avaliacbes em que o acabamento final exerce um
papel importante no desempenho do sistema, é requerida a sua aplicacao, devendo constar no
referido DATec as informacdes técnicas que permitam caracterizar qual acabamento foi
adotado.

1.4 Terminologia

Para efeito desta Diretriz valem as definigbes constantes na ABNT NBR 15575 e nos demais
documentos técnicos complementares. Sdo definicbes especificas, ou importantes, dessa
Diretriz:

Argamassa para revestimento: massa para protecdo do sistema, a base de cimento,
podendo ser aditivada e reforcada com telas ou fibras constituidas por material alcali-
resistente. Pode ser aplicada manualmente ou com uma maquina de projecdo de argamassa.

Basecoat: camada de revestimento de argamassa reforcada com tela ou fibras aplicada sobre
a chapa cimenticia.

Barreira impermeavel: ndo-tecido impermeavel a agua e permeavel ao vapor de agua.

Chapas de gesso para drywall: chapas fabricadas industrialmente mediante um processo de
laminacdo continua de uma mistura de gesso, agua e aditivos entre duas laminas de cartdo,
onde uma é virada sobre as bordas longitudinais e colada sobre a outra.

Componentes de fechamento: placas ou chapas fixadas nos perfis de aco, constituindo as
faces das paredes.

Componentes do acabamento: sistemas de pintura, sidings, cerdmicas e outros materiais
gue ndo colaboram na estruturagdo das paredes, tendo fungfes estéticas e de protecdo do
sistema construtivo. Esses componentes ndo fazem parte dessa diretriz.

Contraverga: perfil metalico utilizado horizontalmente no limite inferior das aberturas (janelas
e outras).

Espessura nominal: espessura declarada do componente.
Guia: perfil metalico utilizado como base e topo de paredes.

Fita para tratamento de juntas: fita que ficard embutida na massa para tratamento de juntas
dissimuladas da face interna do sistema.

Isolantes térmicos: material com condutividade térmica menor do que 0,065 W/(m.K) e
resisténcia térmica total maior do que 0,5 m2K/W. Este material contribui com a isolacédo
sonora da parede.

Montante: perfil utilizado verticalmente na composicdo de paredes.

Perfil metdlico: perfil obtido por dobramento em prensa dobradeira de tiras cortadas de
chapas ou bobinas, ou por conformacgéo continua em conjunto de matrizes rotativas a partir de
bobinas laminadas a frio ou a quente, ambas as operacdes realizadas com 0 aco em
temperatura ambiente (ABNT NBR 6355).

Perfis em PVC: pecas usadas em juntas de controle, estruturas de reforco de cantos,
execucdo de acabamentos e pingadeiras, etc.

Placa cimenticia: placas planas formadas pela mistura de pasta de cimento e fibras, ou pasta
de cimento e agregados, com refor¢cos em fibras, malhas ou telas.
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Sistema de vedacdo vertical externo (SVVE): parte da edificacdo habitacional que limita
verticalmente a edificacdo, tal como as fachadas.

Telas para revestimento: malha com funcdo de combater possiveis fissuras, e que devera
ficar embutida na argamassa.

Tela para tratamento de juntas: malha que ficard embutida na argamassa para tratamento de
juntas dissimuladas na face externa do sistema.

Verga: perfil metalico utilizado horizontalmente no limite superior das aberturas (portas, janelas
e outras).

1.5 Documentos complementares
A seguir listam-se as nhormas técnicas referenciadas no decorrer desta diretriz.

Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

ABNT NBR 5674:2012 — Manutencgéo de edificagbes — Requisitos para o sistema de gestdo
de manutencao

ABNT NBR 6120:2000 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes

ABNT NBR 6123:1988 e Errata 1:1990 — Forgas devidas ao vento em edificacdes
ABNT NBR 6479:1992 - Portas e vedadores - Determinacao da resisténcia ao fogo
ABNT NBR 6355:2012 - Perfis estruturais de aco formados a frio — Padronizacao

ABNT NBR 6673:1981 — Produtos planos de aco — Determinacdo das propriedades
mecanicas a tracao.

ABNT NBR 7008:2003 — Chapas e bobinas de aco revestidas com zinco ou com liga zinco-
ferro pelo processo continuo de imersdo a quente — Especificagdo

ABNT NBR 7397:2007 — Produto de ago ou ferro fundido revestido de zinco por imerséo a
guente — Determinacéo da massa do revestimento por unidade de area — Método de ensaio.

ABNT NBR 7398:2009 — Produto de ac¢o ou ferro fundido revestido de zinco por imerséao a
guente — Verificagao da aderéncia do revestimento — Método de ensaio.

ABNT NBR 7400:2009 — Galvanizacdo de produtos de aco ou ferro fundido por imerséo a
guente — Verificacdo da uniformidade do revestimento — Método de ensaio.

ABNT NBR 8094:1983 — Material metdlico revestido e nao revestido — Corrosao por exposi¢ao
a névoa salina — Método de Ensaio.

ABNT NBR 8681:2004 - Acdes e seguranga nas estruturas - Procedimento

ABNT NBR 9622:1986 — Plasticos — Determinacao das Propriedades Mecanicas a Tracao —
Método de Ensaio.

ABNT NBR 9442:1988 — Materiais de construcdo — Determinac¢do do indice de propagacao
superficial de chama pelo método do painel radiante — Método de ensaio.

ABNT NBR 10041:2010 — Elementos de Fixacdo — Parafusos auto atarraxantes com cabeca
escareada e fenda cruzada — Dimensdes.

ABNT NBR 10636:1989 — Paredes divisorias sem funcdo estrutural — Determinacdo da
resisténcia ao fogo — Método de ensaio.
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ABNT NBR 10821-2:2011 Esquadrias externas para edificacdes. Parte 2. Requisitos e
Classificagéo.

ABNT NBR 10821-3:2011 Esquadrias externas para edificacdes. Parte 3: Métodos de ensaio.

ABNT NBR 11356:1989 — Isolantes térmicos a base de fibras minerais: painéis, mantas e
feltros — Determinacao das dimensdes e massa especifica aparente — Método de Ensaio.

ABNT NBR 11675:2011 — Divisorias leves internas moduladas — Verificagdo da resisténcia a
impactos — Método de Ensaio.

ABNT NBR 13276:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
Preparo da mistura e determinacao do indice de consisténcia.

ABNT NBR 13277:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
Determinacao da retengéo de agua.

ABNT NBR 13278:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
Determinacao da densidade de massa e do teor de ar incorporado.

ABNT NBR 13279:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
Determinacao da resisténcia a tracdo na flexao e a compressao.

ABNT NBR 13280:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
Determinacdo da densidade de massa aparente no estado endurecido.

ABNT NBR 13281:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
Requisitos.

ABNT NBR 13528:2010 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas -
Determinacao da resisténcia de aderéncia a tracao

ABNT NBR 13321:2008 - Membrana acrilica para impermeabilizacao
ABNT NBR 14037:2011 — Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operagdo e
manutencédo das edificacbes — Requisitos para elaboracéo e apresentacdo dos contetdos

ABNT NBR 14432:2001 — Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de
edificacbes — Procedimento.

ABNT NBR 14715-1:2010 — Chapas de gesso para drywall Parte 1: Requisitos
ABNT NBR 14715-2:2010 — Chapas de gesso para drywall Parte 2: Métodos de ensaio
ABNT NBR 14718:2008 — Guarda-corpos para edificacdo

ABNT NBR 14762:2010 - Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis
formados a frio

ABNT NBR 14913:2011 — Fechadura de embutir — Requisitos, classificacdo e métodos de
ensaio

ABNT NBR 15217:2009 — Perfis de aco para sistemas construtivos em chapas de gesso para
“drywall” — Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 15220-2:2008 — Desempenho térmico de edificagbes — Parte 2. Métodos de
célculo da transmitancia térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de
elementos e componentes de edificacdes.

ABNTNBR15220-3:2005 — Desempenho térmico de edificacbes — Parte 3: Zoneamento
bioclimético brasileiro e diretrizes construtivas para habilitacdes unifamiliares de interesse
social.
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ABNT NBR 15258:2005 — Argamassa para revestimento de paredes e tetos — Determinacao
da resisténcia potencial de aderéncia a tragédo.

ABNT NBR 15259:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
Determinacao da absorcdo de agua por capilaridade e do coeficiente de capilaridade.

ABNT NBR 15261:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
Determinacao da variacéo dimensional (retracdo ou expansao linear).

ABNT NBR 15498:2007 — Placa plana cimenticia sem amianto — Requisitos e métodos de
ensaio.

ABNT NBR 15630:2009 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos -
Determinacao do modulo de elasticidade dinAmico através da propagacao de onda ultra-sénica

ABNT NBR 15758:2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Projeto e
procedimentos executivos para montagem. Parte 3: Requisitos para sistemas usados como
revestimentos.

ABNT NBR 15575-1:2013 — Edificios habitacionais de até cinco pavimentos — Desempenho —
Parte 1: Requisitos gerais.

ABNT NBR 15575-2:2013 — Edificios habitacionais de até cinco pavimentos — Desempenho —
Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais.

ABNT NBR 15575-3:2013 — Edificios habitacionais de até cinco pavimentos — Desempenho —
Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos internos.

ABNT NBR 15575-4:2013 — Edificios habitacionais de até cinco pavimentos — Desempenho —
Parte 4: Sistemas de vedacOes verticais externas e internas.

ABNT NBR 15930-2:2011 — Portas de madeira para edificagfes — Parte 2: Requisitos.

American Society for Testing Materials (ASTM):

ASTM A370-15 - Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel
Products

ASTM C177-13 — Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and
Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus

ASTM C518-15 - Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by
Means of the Heat Flow Meter Apparatus

ASTM D790-10 - Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and
Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials

ASTM D3723-05 - Standard Test Method for Pigment Content of Water-Emulsion Paints by
Low-Temperature Ashing

ASTM D6110-10 - Standard Test Method for Determining the Charpy Impact Resistance of
Notched Specimens of Plastics

ASTM E96/E96M-16: Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials.

ASTM E662-15a — Standard test method for specific optical density of smoke generated by
solid materials

ASTM G154-12a - Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp
Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials
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Sistema de vedacdo vertical externa, sem funcgéo estrutural, multicamadas, formado por perfis leves de aco zincado e fechamentos em chapas
delgadas com revestimento de argamassa.

International Organization Standardization (ISO):

ISO 1182:2010 — Reaction to fire tests for products — non — combustibility test

ISO 10140-2:2010, Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building
elements — Part 2: Measurement of airbone sound insulation.

ISO 10666:1999 — Drilling screws with tapping screws thread — mechanical and functional
properties.

ISO 140-5:1998 — Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building
elements — Part 5: Field measurements of airborne sound insulation of fagade elements and
facades.

ISO 11925-2:2010 — Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct
impingement of flame — Part 2: Single-flame source test.

ISO 15148:2002 - Hygrothermal performance of building materials and products -
Determination of water absorption coefficient by partial immersion.

ISO 12572:2001 - Hygrothermal performance of building materials and products -
Determination of water vapour transmission properties.

ISO 4892-3:2013 - Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3:
Fluorescent UV lamps

ISO 179-1:2010 - Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 1. Non-
instrumented impact test.

ISO 8256:2004 - Plastics -- Determination of tensile-impact strength.

ISO 9073-1:1989 - Textiles - Test methods for nonwovens - Part 1. Determination of mass per
unit area.

ISO 13007-2:2013 - Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 2: Test methods for
adhesives.

Normas europeias — EN:

EN 12152:2002 - Curtain walling. Air permeability. Performance requirements and classification

EN 13496:2003 — Thermal insulation products for building applications — Determination of the
mechanical properties of glass fibre meshes.

EN 13823:2002 — Reaction to fire tests for building products — Building products excluding
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI).

QOutras referéncias:

European Technical Approval Guideline — ETAG 034 - Part 2: Cladding Kits comprising
Cladding components, associated fixings, subframe and possible insulation layer

ICC EVALUATION SERVICE. ICC AC38 -Acceptance Criteria for Water- Resistive Barriers.

AMERICAN ASSOCIATION OF TEXTILE CHEMISTS AND COLORISTS. AATCC 127: Water
Resistance: Hidrostatic Pressure Test.
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Sistema de vedacdo vertical externa, sem funcgéo estrutural, multicamadas, formado por perfis leves de aco zincado e fechamentos em chapas
delgadas com revestimento de argamassa.

2 CARACTERIZACAO DOS COMPONENTES E CRITERIOS DE AVALIACAO

Os componentes que fazem parte do SVVE objeto desta diretriz sdo:

a)
b)
c)

d)

e)
f)
9)
h)
)
)

Perfis metalicos (perfis leves de a¢o conformados a frio, com revestimento de zinco);
Parafusos e chumbadores;

Chapas delgadas de fechamento da face externa da vedacdo, como as chapas
cimenticias;

Chapas delgadas de fechamento da face interna da vedagdo, como as chapas para
drywall;

Materiais para isolamento térmico (opcional);

Componentes para juntas visiveis;

Argamassa e fita ou tela para juntas dissimuladas (internas e externas);

Barreiras impermedveis a 4gua e permeaveis ao vapor de agua;

Tela para reforgo do revestimento externo;

Argamassa para protegéo da face externa do sistema, sem fun¢do de acabamento final.

As principais caracteristicas desses componentes, as quais devem constar nos projetos e ser
objeto de andlise, sdo descritas nas tabelas 2 a 13.

Tabela 2 — Caracteriza¢ao dos perfis metalicos

Item Requisito Indicador de conformidade

1.1 Resisténcia minima de escoamento 230 MPa, conforme ABNT NBR 15253.

12 Protecédo contra corroséo — massa do Para atmosferas rurais e urbanas: minimo de 275 g/m?® (Z275).
' revestimento de zinco por unidade de area Para atmosferas marinhas: minimo de 350 g/m2 (Z350).

13 Protecao contra corroséo — aderéncia do Ap0s o0 ensaio, ndo pode haver destacamento da camada de
’ revestimento de zinco zinco.

14 Protecdo contra corroséo — uniformidade ApoOs 4 imers6es em solugdo de sulfato de cobre ndo deve
’ do revestimento de zinco aparecer depdsito de cobre

15 Resisténcia a corrosao

360 horas de salt spray sem corrosdo vermelha em atmosferas
rurais e urbanas.

720 horas de salt spray sem corrosdo vermelha em atmosferas
marinhas (aquelas distantes até 2.000m da orla marinha).

1.6 |Espessura minima = 0,80 mm, conforme ABNT NBR 15253.

Conforme ABNT NBR 15253.

1.7 |Caracteristicas dimensionais Informag&o que deve constar do projeto e do DATec

especifico.
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Sistema de vedacdo vertical externa, sem funcgéo estrutural, multicamadas, formado por perfis leves de aco zincado e fechamentos em chapas
delgadas com revestimento de argamassa.

Tabela 3 — Caracterizacao das placas cimenticias

Item Requisito Indicador de conformidade
2.1 |Classificagao Classe A — para uso externo e interno em molhaveis (ABNT NBR 15498).
29 Espessura, comprimento e Espessura minima, comprimento maximo e largura méaxima: informacao
) largura gue deve constar do projeto e do DATec especifico
Variacéo de largura e comprimento: £ 2 mm/m;
. ~ . Desvio de linearidade das bordas: = 3 mm/m;
2.2 Dimenséo e geometria L
Variacdo de espessura: + 10%;
Desvio de esquadro das placas: 4mm/m.
2.3 |Densidade aparente Informacgé&o que deve constar do projeto e do DATec especifico
As placas devem ser no minimo Categoria 2 (ABNT NBR 15498),
considerando-se a média dos valores de resisténcia a tracéo na flexdo
obtidos das amostras ensaiadas nas duas dire¢g8es, na condicéo
24 Resisténcia mecéanica saturada.
' (resisténcia a tracdo na flexao) A resisténcia a tracéo na flexdo das placas na direcdo de menor
resisténcia ndo pode ser menor que 70% do valor especificado na Tabela
1 da ABNT NBR 15498, conforme a categoria da placa declarada pelo
fabricante.
A placa deve ser:
- Comportamento sob ago do ' Incombustivel (segundo ISO 1182)', ou o N
. fogo Se combustivel (segundo ISO 1182), a placa devera ter indice superficial
de propagacédo de chamas (IP — segundo ABNT NBR 9442) <25 e
densidade 6ptica de fumaca (Dm — segundo ASTM E 662) < 450
26 |Permeabilidade a agua Em §|tue1_goes de ensaios pgdem aparecer tracos de umldadg na face
inferior das placas, porém sem surgimento de gotas de agua.
2.7 |Absorcdo de agua A diferenca percentual entrg a massa do corpo de progla na condicdo
saturada e apds secagem deve ser < 25%
Durabilidade: resisténcia apos ~ oA ~ . . .
. - ~ . A razao entre a resisténcia a tracao apds envelhecimento (ciclos de
2.8 |ciclos de imerséo em agua e . . - RO
imersdo em agua e secagem) e a resisténcia inicial deve ser > 0,70.
secagem
Durabilidade: resisténcia ao ~ oA ~ P ~ .
- . A razéo entre a resisténcia a tragdo apos a imersdo em agua quente e a
2.9 |envelhecimento em 4gua a3
resisténcia inicial deve ser > 0,70.
guente
O fabricante deve indicar a variacdo dimensional da chapa entre as
condi¢des seca (em estufa por 48 horas) e Umida (imerso em agua por 48
o . horas).
2.10 Variagdo dimensional por Deve-se verificar se essa especificagdo € compativel com a indicacéo de

imersdo e secagem

espagcamento minimo entre as placas.

A variacdo dimensional e o espagamento minimo entre as placas devem
constar no DATec especifico.
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Tabela 4 — Caracterizacao dos parafusos

Item Requisito Indicador de conformidade
3.1 (d;aractgrlstpas Informacgédo que deve constar do projeto e do DATec especifico
imensionais
Ponta tipo agulha: maximo de 1s
3.2 Poder de perfuracéo Ponta tipo broca: conforme tamanho do parafuso, de acordo com a Tabela 2 da
ISO 10666
33 Resisténcia  torcio N&o pode apresentar rompimento com a aplicacdo de um torque de acordo
: ¢ com a Tabela 4 da ISO 10666.
Parafusos para fixagdo das chapas internas em areas secas: 96 horas
Parafusos para a fixag8o das chapas internas em areas molhadas ou
molhaveis: 240 horas
A = Parafusos para fixacdo das chapas externas em ambientes rurais: 240 horas
Resisténcia a corrosédo T . . : . -
. A Parafuso para fixacao de perfis em ambientes rurais, urbanos, industriais leves,
3.4 (exposigcdo em camara . o
de névoa salina) ou a mais que 2.000 metros da orla maritima: 360 horas
Parafusos para fixagcao de chapas externas em ambientes urbanos, industriais
leves, ou a mais que 2.000 metros da orla maritima: 480 horas
Parafusos para fixagcdo de perfis e de chapas externas em ambientes
marinhos: 720 horas
Resisténcia de . . -
3.5 arrancamento (pull-out) Informacgédo que deve constar do projeto e do DATec especifico
3.6 Resisténcia a tragéo Informacgé&o que deve constar do projeto e do DATec especifico
Tabela 5 — Caracterizacdo dos chumbadores
Item Requisito Indicador de conformidade
4.1 c(j:_aracte_rlstlf:as Informacgé&o que deve constar do projeto e do DATec especifico
imensionais
oA ~ Chumbadores para fixacdo de perfis em ambientes rurais: 240 horas
Resisténcia a corrosao o ) . . .
- A Chumbadores para fixagcdo de perfis em ambientes urbanos, industriais leves,
4.2 (exposigdo em camara : e
. . ou a mais que 2.000 metros da orla maritima: 480 horas.
de névoa salina) T : . .
Chumbadores para fixagcao de perfis em ambientes marinhos: 720 horas.
Resisténcia de = . -
4.3 arrancamento (pull-out) Informacgédo que deve constar do projeto e do DATec especifico
4.4 R_e3|sten0|a de Informacgédo que deve constar do projeto e do DATec especifico
cisalhamento
Tabela 6 — Caracterizacdo da argamassa de revestimento externo
Iltem Requisito Indicador de conformidade
5.1 Retencéo de agua
5.2 Densidade de massa no estado fresco
5.3 Teor de ar incorporado
5.4 Densidade de massa no estado endurecido
5.5 Resisténcia a tracao na flexao aos 28 dias*
5.6 Resisténcia a compresséo aos 28 dias* Informagdo que deve constar do projeto e do
DATec especifico
5.7 Resisténcia potencial de aderéncia a tracao
5.8 Maodulo de deformacgéo
5.9 Coeficiente de capilaridade
5.10 | Permeabilidade ao vapor d’agua
5.11 | Variagdo dimensional aos 28 dias

* No caso de argamassas muito flexiveis, em que ndo seja possivel efetuar a ruptura a tragdo na flexdo ou a compressao, deve-se
adotar para a sua caracterizagdo mecéanica o ensaio de resisténcia potencial de aderéncia a tracao.
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Sistema de vedacdo vertical externa, sem funcgéo estrutural, multicamadas, formado por perfis leves de aco zincado e fechamentos em chapas
delgadas com revestimento de argamassa.

Tabela 7 — Caracterizacdo da chapa de gesso e da massa e da tela para tratamento de junta da

face interna

Item Requisito Indicador de conformidade
Chapa de gesso
6.1 Caracteristicas dimensionais
6.2 Densidade superficial de massa
P ~ Conforme requisitos expressos na ABNT NBR
6.3 Resisténcia minima de ruptura na flexao ~
14715. Informagdes que devem constar do
6.4 Dureza superficial determinada pelo didmetro da projeto e do DATec especifico.
) mossa
6.5 Absorc¢do de 4gua para chapa resistente a umidade
Massa para tratamento de junta da face interna
6.6 Craqueamento/fissuracao
6.7 Fissuracdo da massa nas bordas da fita Conforme requisitos expressos na ABNT NBR
- . 15758. Informagbes que devem constar do
6.8 Aderéncia da fita a massa projeto e do DATec especifico.
6.9 Retracéo
Tela para tratamento de junta da face interna
6.10 Resisténcia a tragao
6.11 Estabilidade dimensional Conforme requisitos expressos na ABNT NBR
6.12 Largura (mm) 15758. Informagbes que devem constar do
6.13 Espessura projeto e do DATec especifico.
6.14 Quantidade de furos por metro

Tabela 8 — Caracterizagdo da tela usada nas juntas dissimuladas entre chapas de fechamento

externo
Iltem Requisito Indicador de conformidade
7.1 Malha
7.2 Tipo da tela (material) Informagdes que devem constar do projeto e do DATec
7.3 Massa superficial especifico.
7.4 Resisténcia a tracao
Resistancia & traca | A tela deve ser submetida ao ensaio de resisténcia a
75 er?\?ghzrgi:rlr?ei tcr)aag(?eolgz?ji oor dlcalis tra(;é\of antes e .apc’Js envelhecimento acelerado em meio
alcalino, considerando Rapes envelhecimento = 0,50 Rinicial,
Tabela 9 — Caracterizagdo da tela usada junto a argamassa de revestimento externo
Item Requisito Indicador de conformidade
8.1 Fibras por cm
8.2 | Tipo da tela (material) Informacdes que devem constar do projeto e do DATec
8.3 | Massa superficial especifico.
8.4 Resisténcia a tracao
A tela deve ser submetida ao ensaio de resisténcia a
85 Resisténcia a tracao apds envelhecimento tracéo, antes e apds envelhecimento acelerado em meio

acelerado por alcalis

alcalino, considerando Rapss envelhecimento 2 0,50 Rinicia,
sendo no minimo 20 N/mm apds envelhecimento
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Tabela 10 — Caracterizacao dos perfis de PVC

Item Requisito Indicador de conformidade
91 Espessura minima Informagé&o que deve constar do projeto e do
) DATec especifico
92 Médu|0 de e|aStICIdade (anteS e apéS CUV) Rap()s envelhecimento 2 0,7 Rinicial
Resisténcia ao impacto Charpy ou ensaio de impacto
9.3 ! ! 'mp Py ou : imp Rapés envelhecimento = 0,7 Rinicial

na tragao (antes e apdés CUV)

Tabela 11 — Caracterizacao do isolante térmico

Item Requisito Indicador de conformidade

10.1 Caracteristicas dimensionais

Informacgéo que deve constar do projeto e do DATec

10.2 Massa especifica aparente P
especifico

10.3 | Absorcao de agua total

< 0,065 W/(m.K).

10.4 | Condutividade térmica Informacéo que deve constar do projeto e do DATec
especifico
20,5 m2K/W.
10.5 | Resisténcia térmica Informacg&o que deve constar do projeto e do DATec
especifico
10.6 | Comportamento sob acédo do fogo I, HA ou IlIA, conforme a ABNT NBR 15575-4.

Tabela 12 — Caracterizacdo da barreira impermedvel a agua e permeavel ao vapor de 4gua

Item Requisito Indicador de conformidade

11.1 | Espessura Informacéio que deve constar do projeto e do
11.2 | Massa por unidade de area DATec especifico..

11.2 Permeabilidade ao vapor d’agua* Permeavel (permeancia = 1.0 metric-perm)1

N&o pode haver formacgédo de gotas de agua na

face oposta a face exposta a coluna de agua de

55cm de altura por um periodo de 5 horas (ICC
AC 38)

11.3 Impermeabilidade a agua*

* As duas faces da barreira devem ser caracterizadas

Tabela 13 — Caracterizacdo da massa para tratamento de juntas da face externa

Item Requisito Indicador de conformidade

12.1 Teor de resina

12.2 Flexibilidade

o . R Informacgdes que devem constar do projeto e do DATec especifico
Resisténcia a tracéo e

12.3 | alongamento

O proponente da tecnologia precisa informar, em projeto e em documentos técnicos
pertinentes, quais sdo os acabamentos finais admitidos pelo SVVE, bem como apresentar as
suas respectivas caracteristicas técnicas, considerando ensaios de resisténcia de aderéncia e
andlise de compatibilidade quimica entre o revestimento de argamassa do sistema de vedacéo
vertical e os acabamentos finais propostos.

! 1 metric perm = 86.8127 ng-s '-m .Pa’
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Sistema de vedacdo vertical externa, sem funcgéo estrutural, multicamadas, formado por perfis leves de aco zincado e fechamentos em chapas
delgadas com revestimento de argamassa.

3 REQUISITOS E CRITERIOS DE DESEMPENHO E DE DURABILIDADE

Os requisitos e critérios a seguir descritos correspondem as especificacdbes da ABNT NBR
15575 (partes 1 e 4) e de outras normas pertinentes aplicaveis a avaliacdo do desempenho e
da durabilidade do sistema de vedacéo vertical externa (SVVE) desta diretriz .

3.1 Desempenho estrutural

3.1.1 Resisténcia estrutural e estabilidade global (Estado Limite Ultimo) do sistema

Critério: o SVVE deve apresentar um nivel especifico de seguranca contra ruina,
considerando-se as combinacdes de carga referentes ao Estado Limite Ultimo. Devem ser
consideradas nos projetos as cargas permanentes, acidentais (sobrecargas de utilizac&o),
devidas ao vento e deformagfes impostas, conforme ABNT NBR 8681, ABNT NBR 6120 e
ABNT NBR 6123.

Premissa de projeto: o projeto deve mencionar a fungédo nao estrutural do sistema em questéo.
Para cada implantacdo deve ser elaborado um célculo estrutural especifico, por profissional
habilitado, com a respectiva memoéria de calculo. A memoéria de calculo deve apresentar as
hipoteses de calculo, as cargas consideradas, a verificagdo da estabilidade dos perfis
conforme ABNT NBR 14762, o dimensionamento dos chumbadores e a quantidade e
espagcamento entre perfis. Especial atencdo deve ser dada aos seguintes detalhes:

- Vaos maximos que podem ser vencidos pelo sistema, incluindo detalhes de reforcos, vergas
e contravergas, na construcéo de vaos de portas e janelas.

- Alturas maximas a serem vencidas pelos montantes, incluindo detalhe dos cortes e emendas
nesses perfis, caso necessario. Também devem ser detalhados os contraventamentos
necessarios.

- Detalhes que possam garantir que o sistema nao absorvera deformacgfes na estrutura, por
exemplo deformacgdes lentas de lajes e vigas.

- Detalhes de como tratar eventuais desvios de prumo, inclusive com a previsdo de maximos
desvios que podem ser absorvidos, sem necessidade de estruturas auxiliares.

3.1.2 Deformacgdes ou estados de fissuracéo do sistema (Estado Limite de Servico)

Critério: sob a agdo de cargas laterais uniformemente distribuidas, simulando as acdes
horizontais devidas ao vento e sob a acdo de deformacdes impostas, o SVVE ndo deve
apresentar deslocamentos maiores que 0s estabelecidos na norma ABNT NBR 15575-4,
descritos na tabela 14. As cargas laterais (cargas de vento) devem ser consideradas conforme
a ABNT NBR 6123. Devem-se considerar as deformac¢8es impostas decorrentes da variacao
de temperatura e umidade das chapas cimenticias. Deve-se considerar a combinacdo de
cargas correspondente ao Estado Limite de Servico.
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Sistema de vedacdo vertical externa, sem funcgéo estrutural, multicamadas, formado por perfis leves de aco zincado e fechamentos em chapas
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Tabela 14 — Deslocamentos maximos e ocorréncia de falhas sob acdo de cargas de servi¢co

Solicitacao Critério

N&o ocorréncia de falhas, tanto nas paredes como nas

Sa = Sgk * Sex interfaces da parede com outros componentes
N&o ocorréncia de falhas;
Cargas horizontais: Limitacdo dos deslocamentos horizontais:
Sd(*) = 0,9 Sgk + 0,8 Sy dy < h/175, limitado a 3 cm;

d < h/1750.

(® No caso de ensaios de tipo considerar Sd = Sgk + 0,8 Swk

onde:

h é altura do elemento parede;

d;, é o deslocamento horizontal instantaneo;

dy,, € o deslocamento horizontal residual;

Sy« € a solicitagdo caracteristica devida a cargas permanentes;

Swk € 0 valor caracteristico da solicitacdo devida ao vento;

S« € 0 valor caracteristico da solicitagdo devido a movimentacao especifica do material.

Premissas de projeto: vide item 3.1.1.

3.1.3 Solicitagdes de cargas provenientes de pecas suspensas

3.1.3.1 Cargas aplicadas na face interna e na face externa do sistema

Critério: os sistemas cobertos por essa Diretriz, sob acdo de cargas devidas a pecas
suspensas aplicadas na face interna e na face externa do sistema, ndo devem apresentar
fissuras, deslocamentos horizontais instantaneos ou deslocamentos horizontais residuais
acima do estabelecido na tabela 15, lascamentos ou rupturas, nem permitir 0 arrancamento
dos dispositivos de fixagcdo nem seu esmagamento. A carga deve representar o previsto em
projeto. A carga de uso ou de servigo deve ser considerada como sendo igual ao menor dos
dois valores seguintes: 1/3 (um terco) da carga de ruptura, ou a carga que provocar um
deslocamento horizontal superior a h/500.

A tabela 13 indica os valores e os critérios de desempenho em fungéo da carga de ensaio para
o dispositivo de fixa¢do padrédo do tipo méo francesa, conforme Anexo A da ABNT NBR 15575-
4.

Tabela 15— Cargas de ensaio e critérios para pecas suspensas fixadas por méo-francesa padrao

Carga de ensaio aplicada
em cada peca,
considerando dois

Carga de ensaio

aplicada em cada Critérios de desempenho

ponto pontos
N&o ocorréncia de falhas que comprometam o
estado limite de servico.
0,4 kN 0,8 kN Limitacdo dos deslocamentos horizontais:
dn < h/500
dnr < h/2 500

Onde:

h é altura do elemento parede;

d, é o deslocamento horizontal instantaneo;
d,, € o deslocamento horizontal residual.
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Notas:

— Além da méo-francesa padrdo, prevista na Tabela 15, podem ser considerados outros
tipos de pecas suspensas. Sugere-se a consideracdo de, pelo menos, mais dois tipos,
além da méo-francesa padrdo: a) cantoneira, L, com lados de comprimento igual a 100
mm, largura de 25 mm, para um ponto de aplicacéo de carga, com excentricidade de 75
mm em relacdo a face da parede; b) dispositivo recomendado pelo fabricante ou
proponente da tecnologia, para aplicacdo de cargas faceando a parede, ou seja, sem
excentricidade; caso ndo haja indicagédo especifica do fabricante, adotar arruela de ago de
25 mm de didametro e 3 mm de espessura, como corpo de apoio.

— Pode-se considerar que a carga de ensaio mencionada na Tabela 15, de longa duracdo
(24 h no ensaio), contempla um coeficiente de seguranca da ordem de dois, em relacao a
situacdes tipicas de uso; a carga de servigo ou de uso, neste caso, é a metade da carga
adotada no ensaio. Para cargas de curta duracdo, determinadas em ensaios com
aplicacdo continua da carga até a ruptura do elemento ou faléncia do sistema de fixagéao,
considerar um coeficiente de seguranca de 3 (trés) para as cargas de uso ou de servigo
das fixacdes, em relacdo a carga de ruptura, verificando-se a resisténcia dos sistemas de
fixacao possiveis de serem empregados no tipo de sistema considerado.

— Para qualquer sistema de fixagdo recomendado deve ser estabelecida a carga maxima de
uso, incluindo as cargas aplicadas muito préximas a face da parede. Caso o fabricante
recomende um valor limite da distancia entre dois pontos de fixacdo, este valor deve ser
considerado no ensaio, a despeito da mao-francesa padrao ter sido considerada com 50
cm entre pontos de aplicacdo de carga. Neste caso deve ser reformulada a distancia entre
pontos de fixagdo do equipamento de ensaio.

No caso de “redes de dormir”, considerar uma carga de uso de 2 kN, aplicada em angulo de
60° em relacdo a face da vedacdo. Nesta situagdo, pode-se permitir um coeficiente de
seguranca igual a 2 (dois) para a carga de ruptura. Ndo pode haver ocorréncia de
destacamento dos dispositivos de fixacdo ou falhas que prejudiquem o estado-limite de
utilizacdo para as cargas de servigo. Este critério aplica-se somente se prevista tal condigédo de
uso para a edificacao.

Os documentos técnicos base do sistema em questao devem indicar:

v' As cargas de uso e de servico a serem aplicadas para cada situacdo especifica, assim
como os dispositivos e sistemas de fixagcao, incluindo detalhes tipicos.

v" Os locais permitidos para fixacdo de pecas suspensas, caso haja restricbes, devendo
mencionar também as recomendac0des e limitagbes de uso.

Premissas de projeto: o projeto deve indicar a previsdo de cargas suspensas internas e/ou
externas e os dispositivos ou sistemas de fixagdo a serem utilizados, assim como eventuais
refor¢cos necessarios para aplicacao dessas cargas.

3.1.3.2 Cargas especiais aplicadas na face externa do sistema

Critério: caso o fabricante indique a possibilidade de fixagdo de pecas suspensas na fachada,
como letreiros, luminosos etc., 0 sistema devera ser avaliado nas condi¢des previstas pelos
fornecedores, incluindo detalhes tipicos, tipos de chumbadores e reforcos necessarios para
fixacdo da carga suspensa. Nessas condi¢Bes, sob acdo das cargas maximas prevista nos
manuais, aplicadas na face externa, o sistema ndo deve apresentar fissuras, deslocamentos
horizontais instantaneos superiores a h/500 ou deslocamentos horizontais residuais acima de
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h/2500, lascamentos ou rupturas, nem permitir 0 arrancamento dos dispositivos de fixagc&o
nem seu esmagamento. A carga deve representar a realidade. A carga de uso ou de servigo
deve ser considerada como sendo igual ao menor dos dois valores seguintes: 1/3 (um terco)
da carga de ruptura, ou a carga que provocar um deslocamento horizontal superior a h/500.

Os documentos técnicos base do sistema em questao devem indicar:

v' As cargas maximas a serem aplicadas na face externa do sistema, assim como 0s
dispositivos e sistemas de fixa¢ao, incluindo detalhes tipicos.

v" Os locais permitidos para fixacdo das cargas, caso haja restricdes, devendo mencionar
também as recomendacdes e limitacdes de uso.

Premissas de projeto: o projeto deve indicar a previsdo de cargas suspensas externas e o0s
dispositivos ou sistemas de fixacdo a serem utilizados, assim como eventuais refor¢os
necessarios para aplicacado dessas cargas.

3.1.4 Resisténcia aimpactos de corpo mole
Critério: sob acdo de impactos progressivos de corpo mole, os SVVE nédo devem:

a) Sofrer ruptura ou instabilidade (impactos de seguranca), que caracterize o estado limite
ultimo, para as correspondentes energias de impacto indicadas na Tabela 16.

b) Apresentar fissuras, escamacgdes, delaminacdes ou qualquer outro tipo de falha (impactos
de utilizacdo) que possa comprometer o estado de utilizagdo, observando-se ainda os
limites de deslocamentos instantédneos e residuais indicados na Tabela 16.

c) Provocar danos a componentes, instalacbes ou aos acabamentos acoplados ao sistema
tratado nessa diretriz, de acordo com as energias de impacto indicadas na Tabela 16.

Tabela 16 - Deslocamentos maximos e ocorréncia de falhas sob a¢do de impactos de corpo mole

Elemento _Energla il Critério de desempenho
impacto (J)
720 N&o ocorréncia de ruina (estado limite Gltimo)

Impacto na face externa 360 N&o ocorréncia de falhas (estado limite de servico)
(impactos nos montantes e entre N&o ocorréncia de falhas (estado limite de servico)
montantes) 240 dn < h/62,5

dnr < /625
Impacto na face interna (impacto nos 360 N&o ocorréncia de ruptura nem o traspasse da parede
montantes, e entre montantes. 180 pelo corpo percussor de impacto (estado limite Gltimo)
somente para aqueles casos em que a
chapa integra estruturalmente o N&o ocorréncia de falhas
sistema de vedagao, néo tendo 120 Limitacdo da ocorréncia de deslocamento:
somente a funcdo de revestimento dn < h/125;
interno da vedacao. dnr < h/625

N&o ocorréncia de ruina (estado limite Gltimo)

. . ~ 120 Sao admitidas falhas localizadas

Revestimento interno das vedagdes - P — -
verticais externas 2 N_ao_ ocorréncia de falhas (estado limite de servico)
. Limitacao da ocorréncia de deslocamento:
(impactos entre montantes) 60 dn < h/125:

dnr < h/625

2 Esta sendo considerado neste caso que o revestimento interno da parede de fachada multicamada nédo é
integrante da estrutura da parede, nem componente de contraventamento, e que e 0s materiais de revestimento
empregados sejam de facil reposigdo pelo usuario.
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Premissas de projeto: o projeto deve explicitar que o revestimento interno da parede nao é
integrante da estrutura da parede, nem considerado no contraventamento.

3.1.5 Solicitacdes transmitidas por portas para as paredes

Critério: o sistema abordado nesse documento deve permitir o acoplamento de portas,
resistindo tanto a acdo de fechamentos bruscos como aos impactos nas folhas dessas portas,
nas seguintes condicdes:

a) Depois de dez operacdes de fechamento brusco da porta, o sistema ndo deve
apresentar falhas, tais como rupturas, fissuragdes, destacamentos no encontro com o
marco, cisalhamento nas regides de solidarizagdo do marco com o0 sistema,
destacamentos em juntas entre componentes;

b) Sob acdo de um impacto de corpo mole com energia de 240J, aplicado no centro
geométrico da folha de porta, ndo devera ocorrer arrancamento do marco, nem ruptura
ou perda de estabilidade do sistema. Admite-se, no contorno do marco, a ocorréncia de
danos localizados, tais como fissuracéo e estilhacamentos.

Os documentos técnicos base do SVVE em questdo devem informar as formas corretas de
tratamento das interfaces com as portas, como forma de montagem dos perfis que suportaréo
0s batentes e quais os dispositivos adequados para a fixacdo desses batentes nos perfis,
reforcos com telas para evitar fissuramento do revestimento, necessidade de estruturas
auxiliares, entre outros.

Premissas de projeto: o projeto deve mostrar a quantidade e tipo de fixacdo a ser usada entre
marco de porta e o0 sistema objeto dessa diretriz, bem como os eventuais reforgos necessarios,
incluindo execucao de vergas e contravergas.

3.1.6 Impacto de corpo duro

Critério: sob a acdo de impactos de corpo duro, os sistemas abordados nesse documento ndo
devem:

a) Apresentar fissuras, escamacdes, delaminagfes ou qualquer outro tipo de dano (impactos
de utilizacdo), sendo admitidas mossas localizadas, para os impactos de corpo duro
indicados na Tabela 17;

b) Apresentar ruptura ou traspassamento sob acdo dos impactos de corpo duro indicados na
Tabela 17.
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Tabela 17 — Requisitos de impacto de corpo duro para os SVVE.

Energia de impacto

de corpo duro (J) Critério de desempenho

Elemento

N&o ocorréncia de falhas inclusive no revestimento (estado

3,75 limite de servigo)

Impacto na face externa do

sistema 20 N&o ocorréncia de ruina, caracterizada por ruptura ou
transpassamento (estado limite Ultimo)

25 N&o ocorréncia de falhas (estado limite de servico)

Impacto na face interna do
sistema 10 Nao ocorréncia de ruina, caracterizada por ruptura ou

transpassamento (estado limite Gltimo)

3.1.7 Cargas de ocupacao incidentes em parapeitos de janelas

Critério: os parapeitos de edificacdes habitacionais devem resistir:
a) Aos impactos de corpo mole e corpo duro conforme os critérios previstos em 3.1.3 e 3.1.5.

b) Aos esfor¢os estaticos horizontais e verticais previstos na ABNT NBR 14718, como mostra
a tabela 18.

Tabela 18 - Esfor¢os estéaticos horizontais e verticais previstos na ABNT NBR 14718

Ensaios Critério de desempenho

O sistema nado deve apresentar ruptura de qualquer de seus componentes e
ndo deve ocorrer afrouxamento ou destacamento de componentes e dos
Determinacéo do esforgo estatico | elementos de fixagéo, com:

horizontal - Aplicagdo de carga de uso de 400 N/m.

- Aplicacdo de carga de seguranca: equivalente a 1,7 vez a carga de uso (680
N/m).

O sistema ndo deve apresentar ruptura e ndo deve ocorrer afrouxamento ou
destacamento de componentes e dos elementos de fixagdo, com a aplicagdo
de carga de seguranga (680 N/m)

Determinacéo do esforgo estatico
vertical

Os documentos técnicos base do sistema objeto dessa diretriz devem indicar as formas
corretas de tratamento das interfaces com as esquadrias, quais os dispositivos adequados
para a execucdo dessa interface e necessidade de reforcos em areas especificas, entre
outros.

Premissas de projeto: o projeto deve estabelecer os detalhes construtivos previstos para casos
de parapeito de janelas.

3.1.8 Resisténcia a cargas pontuais externas

Critério: os sistemas abordados neste documento ndo devem apresentar falhas que
comprometam o Estado Limite de Servigo, sob a acdo de cargas horizontais decorrentes de
operacdes de manutengéo — por exemplo, escadas com uma das extremidades apoiada sobre
a superficie externa do sistema de fachadas.

Premissas de projeto: o projeto deve estabelecer os equipamentos de manutenc&do admitidos
para o sistema de fachadas leves e os respectivos modos de apoio.
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3.1.9 Resisténcia de aderéncia da argamassa ao substrato

Critério: o sistema de revestimento, composto pela argamassa de revestimento e pela tela de
reforco, deve apresentar resisténcia média de aderéncia a tracdo de no minimo 0,3 MPa,
quando submetido ao ensaio conforme ABNT NBR 13528.

3.2 Seguranca contra incéndio

3.2.1 Dificultar a ocorréncia da inflamacao generalizada

Critério: avaliacdo da reagcdo ao fogo da face interna dos SVVE e dos respectivos miolos
isolantes térmicos.

As superficies internas do sistema objeto dessa diretriz, devem classificar-se como:

-1, 11 A ou lll A, quando estiverem associadas a espac¢os de cozinha;

- I, 1A, Il Aou IV A, qguando estiverem associadas a outros locais internos da habitagéo,
exceto cozinhas;

-l ou Il A, quando estiverem associadas a locais de uso comum da edificagéo;
-l ou ll A, quando estiverem associadas ao interior de escadas, porém com D, inferior a 100.

Os materiais empregados como isolantes térmicos (miolo) devem classificar-se como |, Il A ou
lll A. Estas classificagBes constam da tabela 19 ou da tabela 20, de acordo com o método de
avaliacao previsto.

Tabela 19 - Classificacdo dos materiais tendo como base os métodos 1ISO 1182, NBR 9442 E
ASTM E 662

1SO 1182 NBR 9442 ASTM E 662
Classe
Incombustivel
AT < 30°C;
I Am < 50%; - -
ti<10s
0 A Combustivel Ip<25 Dm <450
B Combustivel Ip<25 Dm >450
- A Combustivel 25<Ip<75 Dm <450
B Combustivel 25<Ip<75 Dm >450
v A Combustivel 75 <Ip <150 Dm <450
B Combustivel 75<Ip €150 Dm >450
v A Combustivel 150<1p <400 Dm <450
B Combustivel 150 < Ip €400 Dm >450
Vi Combustivel Ip > 400 -

Notas:

Ip — indice de propagac&o superficial de chama.

Dm — Densidade especifica 6tica maxima de fumaca

Am — Variacdo da massa do corpo de prova,
tf — Tempo de flamejamento do corpo de prova;
At — Variagdo da temperatura no interior do forno;
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Para os sistemas de fachada constantes da presente Diretriz, a classificacdo quanto a reacéo
ao fogo deve ser feita de acordo com o padrao indicado na Tabela 22. Neste caso o método de
ensaio de reacdo ao fogo utilizado € o especificado na EN 13823.

Tabela 20 - Classificagdo dos materiais tendo como base os métodos ISO 1182, EN 13823 e ISO

11925-2
Método de ensaio 1SO 1182 EN 13823 (SBI) EN ISO 11925-2
Classe (exp.=305s)
Incombustivel
AT £30°G;
! Am < 50%; B B
tr<10s
FIGRA <120 W/s
LSF < canto do corpo-de-prova
A Combustivel THR600s < 7,5 MJ FS<150mmem60s

SMOGRA < 180 m?/s2 e TSP600s < 200 m?
FIGRA <120 W/s

B C bustivel LSF < canto do corpo-de-prova FS < 150 60
ombustive THR600s < 7,5 M summembos

SMOGRA > 180 m?/s2 ou TSP600s > 200 m?
FIGRA <250 W/s

; LSF < canto do corpo-de-prova
A Combustivel THR600s < 15 MJ FS<150mmem60s

SMOGRA < 180 m?/s? e TSP600s < 200 m?
FIGRA <250 W/s

B C b ivel LSF < canto do corpo-de-prova FS <150 60
ombustive THR600s < 15 MJ = mmem S

SMOGRA > 180 m?/s2 ou TSP600s > 200 m?
FIGRA <750 W/s

A Combustivel FS<150mmem 60s
SMOGRA < 180 m?/s2 e TSP600s < 200 m?

v
bustivel FIGRA <750 W/s <
A Combustive SMOGRA > 180 m%/s2 ou TSP600s > 200 m? F5<150mmem 60
FIGRA >750 W,
A Combustivel /s FS<150mmem 20 s
v SMOGRA < 180 m?/s2 e TSP600s < 200 m?
. FIGRA > 750 W/s
B Combustivel SMOGRA > 180 m?/s? ou TSP600s > 200 m? FS<150mmem 20s
Vi - - FS>150mmem 20s

Notas: FIGRA — Indice da taxa de desenvolvimento de calor; LFS — Propagac&o lateral da chama; THR600s —
Liberacao total de calor do corpo-de-prova nos primeiros 600 s de exposicao as chamas; TSP600s — Producao total
de fumaca do corpo-de-prova nos primeiros 600 s de exposicao as chamas; SMOGRA — Taxa de desenvolvimento
de fumaca, correspondendo ao maximo do quociente de producéo de fumaga do corpo-de-prova e o tempo de sua
ocorréncia; FS — Tempo em que a frente da chama leva para atingir a marca de 150 mm indicada na face do
material ensaiado; ; ISO 1182 — “Buildings materials — non — combustibility test”;EN 13823 — Reaction to fire tests for
building products — Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
(SBI); 1ISO 11925-2 — Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame
— Part 2: Single-flame source test

3.2.2 Dificultar a propagac¢ao do incéndio

Critério (reacdo ao fogo): a face externa do SVVE, ou seja, o conjunto formado pela chapa
cimenticia e pela argamassa de revestimento externo, deve estar classificada como | a Il B,
Estas classificacdes constam da tabela 20.

3.2.3 Dificultar a propagacdo do incéndio e preservar a estabilidade estrutural da
edificacdo — resisténcia ao fogo — compartimentacao horizontal

Critério: resisténcia ao fogo do sistema de que trata esse documento.

Os sistemas objeto dessa diretriz devem atender a ABNT NBR 14432, quanto ao tempo
requerido de resisténcia ao fogo, considerando a altura da edificacdo e seu uso. O sistema de
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fachada deve ser fixo de forma adequada a estrutura suporte, a fim de ndo comprometer a sua
resisténcia ao fogo.

Para edificios multifamiliares de até cinco pavimentos, as paredes de fachada, por terem
funcéo de compartimentacdo, devem apresentar resisténcia ao fogo minima de 30 minutos.

No caso de unidade habitacional unifamiliar, isolada, de até 2 pavimentos, € requerida a
resisténcia ao fogo minima de 30 minutos para o SVVE, somente na cozinha e ambiente
fechado que abrigue equipamento a gas.

3.2.4 Dificultar a propagagdo do incéndio e preservar a estabilidade estrutural da
edificacdo — compartimentacéo vertical

Critério: deve-se garantir a compartimentacéo vertical da edificacdo conforme os requisitos da
ABNT NBR 15575-3 e da ABNT NBR 14432. E necessario prever selos corta fogo para
vedacdo do espaco existente entre os elementos de separacdo de entrepisos (lajes) e o plano
interno do sistema de fachada, em todo o perimetro. O selo corta fogo deve possuir TRRF
igual ou superior ao requerido para os elementos de compartimentacdo da edificagao.

Premissa de projeto: o projeto deve especificar a posicdo e as caracteristicas de selos corta
fogo quando estes se fizerem necessarios.

3.3 Estanqueidade

3.3.1 Estanqueidade a 4gua de chuva, considerando-se a a¢cdo do vento

Critério: estanqueidade a agua de chuva, tomando-se como referéncia para as condi¢bes de
exposicao as normas ABNT NBR 10821-2 e ABNT NBR 15575-4.

As pressdes do ensaio de estanqueidade a agua indicadas pela ABNT NBR 10821-2 estao
listadas na tabela 21, conforme as regides de exposicdo ao vento indicadas na figura 3. O
tempo de exposicdo e a vazdo de ensaio, no entanto, devem seguir as determinagfes da
ABNT NBR 15575-4, item 10.1.1: vazao de agua de 3 L/min/m2 e tempo de ensaio de 7 h.

Para estas condicbes, os sistemas de vedacdo vertical objeto dessa diretriz devem
permanecer estanques e nao apresentar infiltracbes que proporcionem borrifamentos,
escorrimentos ou formacdo de gotas de agua aderentes na face interna, podendo ocorrer
peguenas manchas de umidade, com areas limitadas aos valores indicados na tabela 22.
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Tabela 21 — Valores de presséo de vento conforme a regido do pais (figura 3) e o nimero de
pavimentos da edificacéo

Presséo de ~ ~ .
ensaio Presséo de Presséo de ensaio
Quantidade Al Regido seguranca de estanqueidade a
de tura do Pe, em (Pa) Ps, em (Pa) agua
. maxima . Positiva e 2 :
pavimentos pais . Positiva e negativa P., em (Pa)
negativa P.=Ppx 15 P.= P, x 0,20
P.=P,x1,2 soopa A= Urp et
| 350 520 60
1] 470 700 80
02 6m 1l 610 920 100
v 770 1160 130
\Y 950 1430 160
| 420 640 70
] 580 860 100
05 15m 1l 750 1130 130
v 950 1430 160
\% 1180 1760 200
| 500 750 80
] 680 1030 110
10 30m 1l 890 1340 150
v 1130 1700 190
\% 1400 2090 230
| 600 900 100
] 815 1220 140
20 60 m 1l 1060 1600 180
v 1350 2020 220
\% 1660 2500 280
| 660 980 110
1] 890 1340 150
30 90 m 1l 1170 1750 200
v 1480 2210 250
\% 1820 2730 300

Obs.: P, = presséo de projeto conforme ABNT NBR 6123.
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Figura 3 — Condicdes de exposicdo conforme as regides brasileiras

Tabela 22 — Estanqueidade a 4gua de vedagdes verticais externas

Tempo de Percentual maximo da soma das areas das manchas de
- ~ ; umidade na face oposta a incidéncia da 4gua, em relacéo a
Edificagao ensaio . S = p
area total do corpo-de-prova submetido a asperséo de agua,
h ao final do ensaio
Térrea
(s6 a parede) ! 10
Com mais de um pavimento
. 7 5
(s6 a parede)

Os documentos técnicos base do sistema em questdo devem trazer as formas corretas de
tratamento das juntas e as instrucdes para execuc¢do das interfaces com as esquadrias, para
garantir a estanqueidade dessas interfaces. Também devem ser prevista a forma correta de
tratar eventuais cortes na face externa, como aqueles necesséarios para fixacdo de
equipamentos de obra ou para fixacdo de cargas suspensas externas, ou ainda cortes
necessarios para execucao de sistemas prediais (hidrossanitarios, elétricos, automacao, etc.).
Também deve estar explicita a forma de instalacdo de pingadeiras e acabamentos superiores,
para evitar penetracao de agua no sistema de fachada tratado nessa diretriz.

Premissas de projeto: o projeto deve indicar os detalhes construtivos para as interfaces e
juntas entre componentes, a fim de facilitar o escoamento da agua e evitar a sua penetracao
para o interior da edificagdo. Esses detalhes devem levar em consideracdo as solicitagcbes a
gue os componentes da vedacdo externa estardo sujeitos durante a vida Gtil de projeto da
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edificagdo habitacional. O projeto deve contemplar também obras de protecdo no entorno da
construcéo, a fim de evitar o acumulo de agua nas bases da fachada do edificio.

3.3.2 Permeabilidade a 4gua da face externa

Critério: a face externa do SVVE, quando exposta ao ensaio de permeabilidade previsto no
Anexo D da ABNT NBR 15575-4, ndo deve permitir penetracao de agua superior a 30 cm3, por
um periodo de 24 h, em uma &rea exposta com dimensdes de 34 x 16 cm.

3.3.3 Umidade decorrente da ocupacédo do imovel

Critério: ndo permitir infiltragcdo de &gua, na area de contato com piso de areas molhaveis e
molhadas.

Premissas de projeto: o projeto deve mencionar os detalhes executivos dos pontos de
interface do sistema em questdo com piso de areas molhadas, que minimizem o contato da
base das paredes (perfis metalicos e chapas de fechamento) com a agua proveniente de
operagbes de uso e lavagem do piso, que pode acumular nesta regido. O projeto deve
contemplar também obras de protecao no entorno da construcao, a fim de evitar o acumulo de
agua nessas regides.

Critério: ndo deve ocorrer presenca de umidade perceptivel nos ambientes contiguos de
vedacOes verticais externas em contato com piso de areas molhaveis, desde que respeitadas
as condicdes de ocupagdo e manutencdo previstas em projeto e descritas no manual de uso e
operacéo.

Premissas de projeto: o projeto deve contemplar os detalhes construtivos dos pontos de
interface do sistema em questdo com piso de areas molhaveis. O projeto deve contemplar
também obras de protecdo no entorno da construcdo, a fim de evitar o acimulo de agua
nessas regioes.

3.3.4 Permeabilidade ao ar

Critério: para uma pressdo de ensaio de 150 Pa, conforme EN 12152, a permeabilidade ao ar
nado deve ser maior que 1,50 m3/h x m2 (quando baseada na area total do SVVE) ou 0,5 m3/h x
m (baseada no comprimento total de juntas fixas).

Premissas de projeto: o projeto deve contemplar detalhes construtivos de interface (entre
placas, entre placas e esquadrias, etc.) de modo a garantir que nao haja permeabilidade ao ar
excessiva, sobretudo quando o SVVE é utilizado em edificacdes climatizadas.

3.4 Desempenho térmico

Critério: os documentos técnicos base do SVVE objeto dessa diretriz devem informar as
propriedades térmicas do sistema de fachada (transmitancia térmica e capacidade térmica),
considerando as varias composicfes possiveis destas vedacgfes verticais (quantidade e tipos
de chapas de fechamento internas e externas, caracteristicas do isolante térmico, etc.), de
modo a possibilitar que o usuério do SVVE tenha as informagfes necessérias para realizar a
avaliacao do desempenho térmico do edificio no qual o SVVE é aplicado, conforme a ABNT
NBR 15575-1.
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3.5 Desempenho acustico

Apresentar os requisitos e critérios para a verificacdo do isolamento acustico entre 0 meio
externo e o interno. Os valores normativos sdo obtidos por meio de ensaios realizados em
laboratério ou em campo para o SVVE.

3.5.1 Niveis de ruido admitidos na edificacéo

Critério: diferenca padronizada de nivel ponderada, promovida pela vedacao externa (fachada
e cobertura, no caso de casas térreas e sobrados, e somente fachada, nos edificios multipiso),
verificada em ensaio de laboratério ou de campo, conforme tabela 23.

Tabela 23 — Valores minimos da diferenca padronizada de nivel ponderada, Doy n1w, € de indice
de reducédo sonora ponderado, R,,, da vedac¢éo externa de dormitdrio

Classe Ensaio de Ensaio de
de Localizac&o da edificagéo campo laboratdrio
ruido D2m,nT,w [dB] Rw [dB]
| Edif_icagéo localizada distante de fontes de ruido intenso de 20 o5
quaisquer naturezas.
I Edificacdo localizada em areas sujeitas a situagdes de ruido ndo o5 30

enquadraveis nas classes | e lll

Edificagcdo sujeita a ruido intenso de meios de transporte e de 30

s 35
outras naturezas, desde que conforme a legislagéo.

Nota 1: Para vedacédo externa de salas, cozinhas, lavanderias e banheiros, ndo ha exigéncias especificas.
Nota 2: Em regides de aeroportos, estadios, locais de eventos esportivos, rodovias e ferrovias ha necessidade de
estudos especificos

O resultado do desempenho acustico da envoltéria (fachada e cobertura), no caso de ensaio
realizado em campo, é dependente dos ruidos externos considerados, do comportamento das
partes cegas e das esquadrias, das areas relativas das esquadrias em relacdo as partes
cegas, do preenchimento das juntas etc. Assim, o resultado deve ser apresentado em termos
da isolagéo sonora (D,mnrw) da envoltéria, da relagédo entre area de janela e area de parede,
bem como da isola¢@o sonora minima admissivel para a esquadria (Ry,esquadria), Para garantir o
desempenho acustico da envoltoria.

3.6 Durabilidade e manutenibilidade

3.6.1 Estanqueidade antes e depois de ciclos de calor e choque térmico

Critério: as paredes externas, incluindo seus revestimentos e acabamentos, apds terem sido
aprovadas na avaliacéo de estanqueidade estabelecida em 3.3.1 devem ser submetidas a dez
ciclos sucessivos de exposicao ao calor e resfriamento por meio de jato de agua, ndo devendo
apresentar:

- deslocamento horizontal instantaneo, no plano perpendicular ao corpo-de-prova, superior a
h/300, onde h é a altura do corpo de prova;

- ocorréncia de falhas como fissuras, destacamentos, empolamentos, descoloramentos e
outros danos que possam comprometer a utilizacdo do sistema.

Ao final, as paredes devem permanecer estanques, quando avaliadas segundo o item 3.3.1.

Apos a finalizagdo dos ciclos de calor e resfriamento, deve-se avaliar também a aderéncia do
revestimento aplicado sobre as placas cimenticias, por meio do ensaio de resisténcia de
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aderéncia a tracdo conforme ABNT NBR 13528. A resisténcia média obtida pelo ensaio deve
ser no minimo 70% da resisténcia média de aderéncia determinada antes dos ciclos de
choque térmico (vide item 3.1.9). O valor minimo para resisténcia de aderéncia média apos o
choque térmico deve ser de 0,25 MPa.

3.6.2 Envelhecimento natural

Devem ser limitados os deslocamentos, fissuracbes e falhas do sistema, incluindo seus
revestimentos, em funcéo da exposi¢ao natural por 12 meses.

Critério: as paredes externas, compostas de ao menos duas junc¢des verticais e duas juncdes
horizontais, incluindo seus revestimentos e acabamentos, devem permanecer por 12 meses
em exposic¢ao ao ar livre, sem apresentar:

- deslocamento horizontal, no plano perpendicular ao corpo-de-prova, superior a h/350, onde
h é a altura do corpo de prova,;

- ocorréncia de falhas como fissuras, destacamentos, empolamentos, descoloramentos e
outros danos que possam comprometer a utilizacdo do sistema.

Serédo consideradas nesta avaliagdo, as ocupacgdes de obras concluidas ha mais de um ano.

3.6.3 Vida util de projeto dos sistemas

Critério: os sistemas objetos desta diretriz devem apresentar vida 0til de projeto (VUP),
declarada pelo fabricante, igual ou superior a 40 anos, e ser submetidos a manutencdes
preventivas (sistematicas) e, sempre que necessario, a manutencbes corretivas e de
conservagao previstas no manual de operacao, uso e manutencao.

Os documentos técnicos de referéncia devem indicar a sequéncia correta e a frequéncia para
as manutencdes preventivas do sistema, inclusive com a previsdo de componentes a serem
substituidos.

Premissas de projeto: o projeto deve mencionar a vida util de projeto (VUP) e os prazos de
substituicdo e manutencdes periddicas para 0s componentes que apresentem vida atil menor
do que aquelas estabelecidas para os SVVE, sem funcéo estrutural, em perfis leves de aco,
multicamadas, com fechamento em chapas delgadas.

3.6.4 Manutenibilidade dos sistemas

Critério: manutencdes preventivas e, sempre que necessario, manutengdes com carater
corretivo, devem ser previstas e realizadas. As manutencdes corretivas devem ser realizadas
assim que algum problema se manifestar, a fim de impedir que pequenas falhas progridam as
vezes rapidamente para extensas patologias.

Os documentos técnicos de referéncia devem fornecer instrugdes claras das manutengdes que
devem ser realizadas.

Premissas de projeto: o fornecedor do sistema, o construtor, o incorporador publico ou privado,
isolada ou solidariamente, devem especificar em projeto todas as condigbes de uso, operacéo
e manutencdo dos sistemas de vedacbes, especialmente com relacado a:

a) Interfaces com caixilhos, esquadrias e demais componentes, como forma de manter a
estanqueidade do sistema.
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b) Recomendacbes gerais para prevencédo de falhas e acidentes decorrentes de utilizagédo
inadequada (fixacdo de pecgas suspensas com peso incompativel com o sistema de
paredes, abertura de vaos para sistemas prediais, limpeza de pinturas e outros).

c) Periodicidade, forma de realizacdo e de registro de inspecoes.

d) Periodicidade, forma de realizacdo e de registro das manutencdes.

e) Técnicas, processos, equipamentos, especificagdo e previsdo quantitativa de todos os
materiais necessarios para as diferentes modalidades de manutencao, incluindo-se néo
restritivamente as pinturas, tratamento de fissuras e limpeza.

f) Mencgé&o as normas aplicaveis.

4 Métodos de avaliacéo das caracteristicas dos componentes

As Tabelas 24 a 35 mostram os requisitos a serem especificados para 0os componentes e seus
respectivos métodos de avaliacdo, sejam ensaios, inspecées ou medicdes.]

Tabela 24 - Requisitos e métodos para a avaliacdo de perfis metalicos.

Item Requisito Método de avaliagédo
1.1 |Resisténcia minima de escoamento ABNT NBR 6673
1.2 |Massa do revestimento por unidade de area ABNT NBR 7008
1.3 |Aderéncia do revestimento ABNT NBR 7398
1.4 | Uniformidade do revestimento ABNT NBR 7400
1.5 |Resisténcia a corroséo ABNT NBR 8094
1.6 |Espessura minima
1.7 |Caracteristicas dimensionais ABNT NBR 15217
Tabela 25 — Requisitos e métodos para a avaliagdo de placas cimenticias.
Item Requisito Método de avaliagédo
2.1 |Classificagao ABNT NBR 15498
2.2 |Dimenséo e geometria ABNT NBR 15498
2.3 |Densidade aparente ABNT NBR 15498
2.4 |Resisténcia a tracdo na flexdo ABNT NBR 15498
ISO 1182 (incombustibilidade)
25 | Comportamento sob acio do fogo ABNT NBR 9442 (indicihd:mp;r;)pagagéo superficial de
ASTM E 662 (densidade optica de fumaca)
2.6 |Permeabilidade a 4gua ABNT NBR 15498
2.7 |Absorgédo de dgua ABNT NBR 15498
2.8 |Resisténcia apos ciclos de imersédo e secagem ABNT NBR 15498
2.9 |Resisténcia ao envelhecimento em agua quente ABNT NBR 15498
2.10 |Variagdo dimensional por imerséo e secagem ABNT NBR 15498
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Tabela 26 - Requisitos e métodos para a avaliagdo de parafusos.

Item Requisitos Método de avaliagao

3.1 |Caracteristicas dimensionais ABNT NBR 10041

3.2 |Poder de perfuragao ISO 10666

3.3 |Resisténcia a tor¢éo ISO 10666

3.4 |Resisténcia a corrosdo NBR 8094

3.5 |Resisténcia de arrancamento (pull-out) ASTM A370

3.6 |Resisténcia a tragdo ASTM A370
Tabela 27 - Requisitos e métodos para a avaliagdo de chumbadores.

Item Requisito Método de avaliagao

4.1 |Caracteristicas dimensionais ABNT NBR 10041

4.2 |Resisténcia a corrosédo ABNT NBR 8094

4.3 |Resisténcia de arrancamento (pull-out) ASTM A370

4.4 |Resisténcia de cisalhamento ABNT NBR 14827

Tabela 28 — Requisitos e métodos para avaliagdo da argamassa de revestimento externo.

Item Requisito Método de avaliagédo
5.1 Retencéo de 4gua ABNT NBR 13277
5.2 Densidade de massa no estado fresco ABNT NBR 13278
5.3 Teor de ar incorporado ABNT NBR 13278
5.4 Densidade de massa no estado endurecido ABNT NBR 13280
5.5 Resisténcia a tracao na flexao aos 28 dias ABNT NBR 13279
5.6 Resisténcia a compressao aos 28 dias ABNT NBR 13279
5.7 séeziisgséncia potencial de aderéncia a tragdo aos ABNT NBR 15258
5.8 Modulo de deformacgéo ABNT NBR 15630
5.9 Coeficiente de capilaridade ISO 15148
5.10 | Permeabilidade ao vapor d’agua ISO 12572
5.11 | Variagdo dimensional aos 28 dias ABNT NBR 15261
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Tabela 29 — Requisitos e métodos para avaliacdo da chapa de gesso, da massa e da tela para
tratamento de junta da face interna

Item Requisito Método de avaliagao
Chapa de gesso
6.1 |Andlise dimensional
6.2 Densidade superficial de massa
6.3 Resisténcia minima de ruptura na flexao
6.4 Dureza superficial determinada pelo didmetro da ABNT NBR 14715-2
) mossa
6.5 Absorgcdo maxima de dgua para a placa resistente
) a umidade
Massa para tratamento de junta da face interna
6.6 Craqueamento/fissuragéo
6.7 Fissuragdo da massa nas bordas da fita
ABNT NBR 15758-1
6.8 |Aderéncia da fita a massa
6.9 Retracao
Tela para tratamento de junta da face interna
6.10 |Resisténcia a tragédo
6.11 |Estabilidade dimensional
6.12 |Largura ABNT NBR 15758-1
6.13 |Espessura
6.14 | Quantidade de furos por metro

Tabela 30 — Requisitos e métodos para a avaliagcdo de telas usadas nas juntas dissimuladas entre
chapas de fechamento externo.

Item Requisito Método de avaliagao

7.1 Malha Medigdo com paquimetro e inspecéo visual
7.2 Tipo de tela (material) Andlise da documentacéo do produto
7.3 Massa superficial Medi¢do com paquimetro e balanca
7.4 Resisténcia a tracao EN 13496

75 Resisténcia a tracao apds envelhecimento EN 13496

acelerado por éalcalis

Tabela 31 — Requisitos e métodos para a avaliagcdo de telas usadas junto a argamassa de
revestimento externo.

Iltem Requisito Método de avaliagao

8.1 Malha Medi¢éo com paquimetro e inspec¢ao visual
8.2 Tipo de tela (material) Analise da documentacéo do produto
8.3 Massa superficial Medi¢do com paquimetro e balanca
8.4 Resisténcia a tracao EN 13496

8.5 Resisténcia a tragcao apds envelhecimento EN 13496

acelerado por éalcalis
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Tabela 32 — Requisitos e métodos para a avaliagdo de perfis de PVC.

Iltem Requisito Método de avaliagéo

9.1 |Espessura minima Medicao com paquimetro

Exposicdo em camara de CUV, com lampada UVB

9.2 |Méddulo de elasticidade (antes e apos CUV) (tipo UVB 313 e FS40), por 2000 horas (ASTM G154

e I1SO 4892)
Ensaio de médulo conforme ASTM D790.
93 Resisténcia ao impacto Charpy ou ensaio de impacto Charpy: ASTM D6110 ou ISO 179
' na tragdo (antes e apds CUV) Impacto na tracdo: ISO 8256

Tabela 33 — Requisitos e métodos para avaliagdo do isolante térmico.

Item Requisito Método de avaliagdo
10.1 Caracteristicas dimensionais

- ABNT NBR 11356
10.2 Massa especifica aparente
10.3 Absorcédo de agua AATCC 127
104 Condutividade térmica ASTM C177 / ASTM C518
10.5 Resisténcia térmica ABNT NBR 15220

ISO 1182
10.6 Comportamento sob acéo do fogo ABNT NBR 9442
ASTM E662

Tabela 34 — Requisitos e métodos para avaliagcdo da barreiraimpermeével a agua e permeével ao
vapor de agua.

Item Requisito Método de avaliagao

111 Espessura ISO 9073

11.2 Massa por unidade de area ISO 9073

11.3 Permeabilidade ao vapor d’agua ASTM E96

114 Impermeabilidade & dgua AATCC 127 — modificada de acordo com o item 4.2
do ICC AC 38

Tabela 35 — Requisitos e métodos para avaliagdo da massa para tratamento das juntas da face

externa.
Iltem Requisito Método de avaliagao
12.1 Teor de resina ASTM D3723
12.2 Flexibilidade ISO 13007-2

12.3 Resisténcia a tragdo e alongamento NBR 13321
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5 Métodos de avaliagdo do desempenho do sistema
5.1 Desempenho estrutural

5.1.1 Resisténcia estrutural e estabilidade global (Estado Limite Ultimo)

Método de avaliacdo 1: andlise, através de modelagem matemética, do projeto estrutural e
memoria de célculo, verificando sua conformidade com as normas brasileiras pertinentes e
verificacdo analitica das cargas laterais uniformemente distribuidas, visando simular as ac¢des
horizontais devidas ao vento.

Método de avaliacdo 2: andlise do projeto estrutural e memoria de calculo, verificando sua
conformidade com as normas brasileiras pertinentes e realizagdo de ensaio de cargas laterais
uniformemente distribuidas, visando simular as a¢es horizontais devidas ao vento. O corpo
de prova deve ser constituido por um trecho representativo do sistema, incluindo juntas,
fixagcOes e vinculacgdes tipicas entre componentes, bem como o desenho especifico para cada
caso, incluindo as justificativas do modelo adotado.

Para a andlise do projeto estrutural, devem ser consideradas as caracteristicas mecéanicas dos
componentes obtidas por meio dos respectivos ensaios de caracterizagédo.

Para o ensaio de cargas laterais uniformemente distribuidas, deve-se adotar a camara de
ensaio prevista para ensaios de esquadrias externas, conforme a ABNT NBR 10821-3.

Em ambos os casos (verificacdo analitica e ensaio) deve-se considerar esforgos de pressao e
sucgao.

5.1.2 Deformacgdes ou estados de fissuracdo do sistema estrutural (Estado Limite de
Servigo)

Método de avaliacdo 1: andlise, através de modelagem matemética, do projeto estrutural e
memoaria de calculo, verificando sua conformidade com as normas brasileiras pertinentes e
verificagdo analitica das cargas laterais uniformemente distribuidas, visando simular as agdes
horizontais devidas ao vento.

Método de avaliacdo 2: andlise do projeto estrutural e memdria de calculo, verificando sua
conformidade com as normas brasileiras pertinentes e realiza¢do de ensaio de cargas laterais
uniformemente distribuidas, visando simular as a¢des horizontais devidas ao vento. O corpo
de prova deve ser constituido por um trecho representativo do sistema, incluindo juntas,
fixagcbes e vinculagdes tipicas entre componentes, bem como o desenho especifico para cada
caso, incluindo as justificativas do modelo adotado.

Para a andlise do projeto estrutural, devem ser consideradas as caracteristicas mecéanicas dos
componentes obtidas por meio dos respectivos ensaios de caracterizacao.

Para o ensaio de cargas laterais uniformemente distribuidas, deve-se adotar a camara de
ensaio prevista para ensaios de esquadrias externas, conforme a ABNT NBR 10821-3.

Em ambos os casos (verificacdo analitica e ensaio) deve-se considerar esforcos de pressao e
succao.
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5.1.3 Solicitacdes de cargas provenientes de pecas suspensas atuantes nos sistemas
de vedacgBes externas e internas

5.1.3.1 Cargas aplicadas na face interna do sistema

Método de avaliacdo: realizagcédo de ensaio de tipo, em laborat6rio ou prot6tipo, de acordo com
0 método de ensaio indicado no Anexo A da ABNT NBR 15575-4.

5.1.3.2 Cargas aplicadas na face externa do sistema

Método de avaliacdo: realizagédo de ensaio de tipo, em laboratério ou prot6tipo, de acordo com
0 método de ensaio indicado no Anexo A da ABNT NBR 15575-4, considerando as cargas
méaximas e fixagdes definidas nos documentos técnicos de referéncia do SVVE em questéo.

5.1.4 Resisténcia aimpactos de corpo mole

Método de avaliacdo: realizacdo de ensaio de tipo em laboratério ou em campo, de acordo
com a ABNT NBR 11675. As medigbes dos deslocamentos podem ser feitas com
extensdmetros, paquimetros, réguas ou equipamentos semelhantes.

5.1.5 Solicitagdes transmitidas por portas para as paredes

Método de avaliagcdo: realizacdo de ensaio de tipo em laboratério ou em campo, de acordo
com a ABNT NBR 15575-4. O fechamento brusco da porta e 0 impacto de corpo mole devem
ser realizados segundo a ABNT NBR 15930-2. Na montagem da porta para 0 ensaio, as
fechaduras devem ser instaladas de acordo com o que prescreve a ABNT NBR 14913. O
impacto de corpo mole deve ser aplicado no centro geométrico da folha de porta, devidamente
instalada no sistema.

5.1.6 Impacto de corpo duro

Método de avaliacdo: realizagdo de ensaio de tipo, em laboratério ou em campo, de acordo
com o Anexo B da norma ABNT NBR 15575-4 ou ABNT NBR 11675.

5.1.7 Cargas de ocupacdao incidentes em parapeitos de janelas

Método de avaliacdo - impactos: adotar os métodos estabelecidos em 5.1.3 (impacto de corpo
mole) e 5.1.5 (impacto de corpo duro).

Método de avaliacdo — esforcos estaticos: adotar as diretrizes gerais dos métodos previstos na
ABNT NBR 14718.

5.1.8 Resisténcia a cargas pontuais externas

Método de avaliacao: realizacdo de ensaio de tipo, em laboratério ou em campo, de acordo
com o item 5.4.3 da ETAG 034, que prevé a aplicacdo de uma carga estatica horizontal de
500N sobre dois quadrados de dimensdes 25 x 25 x 5mm, espacados entre si em 440mm,
simulando uma escada (utilizada em operac¢des de manutencédo) apoiada em sua extremidade
superior sobre a superficie externa da fachada. O SVVE nao deve sofrer falhas ou
deformacdes permanentes em nenhum componente.
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5.1.9 Resisténcia de aderéncia da argamassa ao substrato

Método de avaliacdo: realizagdo de ensaio de tipo, em laboratério ou em campo, conforme
ABNT NBR 13528. O revestimento, constituido pela argamassa e pela tela de reforco, deve
ser aplicado sobre a placa cimenticia de acordo com o procedimento determinado pelo
proponente da tecnologia, respeitando-se as especificacdes de execucdo e a espessura.

5.2 Seguranca contraincéndio

5.2.1 Dificultar a ocorréncia da inflamacéo generalizada

A comprovacao deve ser feita mediante a realizacdo de ensaio conforme a EN 13823.

5.2.2 Dificultar a propagacao do incéndio

Método de avaliacdo: igual ao método descrito em 5.2.1.

5.2.3 Dificultar a propagagdo do incéndio e preservar a estabilidade estrutural da
edificacé@o —resisténcia ao fogo

Método de avaliacdo: a resisténcia ao fogo do SVVE deve ser comprovada por meio de
ensaios realizados conforme a ABNT NBR 10636.

5.2.4 Dificultar a propagacdo do incéndio e preservar a estabilidade estrutural da
edificacdo — compartimentacéo vertical

Método de avaliacdo: analise de projeto para a identificacdo dos elementos que proporcionam
a compartimentacéo vertical da edificacdo, em conjunto com ensaios para determinacédo do
tempo de resisténcia ao fogo destes elementos. Caso sejam especificados selos corta fogo, os
mesmos deverao ter sua resisténcia ao fogo avaliada em ensaio, de acordo com a ABNT NBR
6479.

5.3 Estanqueidade

5.3.1 Estanqueidade a &gua de chuva, considerando-se a acao do vento

Método de avaliacdo: os sistemas objetos dessa diretriz devem ser avaliados por meio de
realizacao de ensaio de tipo, em laboratério, cuja montagem e pressao de vento devem estar
de acordo com a ABNT NBR 10821-3 (ver tabela 21) e a vazdo de agua e o tempo de
exposicao devem estar de acordo com a ABNT NBR 15575-4, item 10.1.1.

Os corpos de prova a serem ensaiados devem reproduzir fielmente o projeto, as
especificagfes e caracteristicas construtivas dos sistemas, com especial atengdo as juntas
entre 0s elementos ou componentes. Os corpos de prova devem estar revestidos, com
acabamento final — em caso de ensaio com o acabamento final, este deve estar devidamente
caracterizado, pois o atendimento a este requisito dependerd do seu emprego em conjunto
com o SVVE. O corpo de prova deve ser constituido por um trecho representativo do sistema,
incluindo juntas, fixac6es e vinculacgdes tipicas entre componentes.

Para avaliacdo da estanqueidade, ao final do teste é necessario fazer um corte na face interna,
de no minimo 40 cm x 50 cm, de forma que se possa avaliar a presenca de umidade,
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gotejamento, exsuda¢bes nos componentes internos do sistema, mesmo que externamente
nao existam sinais de infiltrag&o.

5.3.2 Permeabilidade a 4gua da face externa

Método de avaliacdo: realizacdo de ensaio de tipo, em laboratério ou em campo, de acordo
com o Anexo D da ABNT NBR 15575-4. O corpo de prova deve ser constituido dos
componentes do SVVE e do acabamento final, o qual deve ser devidamente caracterizado. O
volume de agua infiltrado deve ser calculado a partir da diferenca entre o nivel verificado na
leitura correspondente a cada periodo estipulado na referida norma, e o nivel da agua contida
na bureta, descontando-se desta diferenca a quantidade de &gua evaporada no periodo. A
gquantidade de agua evaporada deve ser medida por meio de uma bureta graduada
posicionada sobre uma placa impermeavel (por exemplo, vidro).

5.3.3 Umidade nas vedacg®es verticais externas decorrente da ocupacgao do imovel

Método de avaliacdo: analise de projeto, com verificacdo das especificagdes para a regido de
contato do sistema de que trata esse documento com piso de areas molhadas.

Método de avaliacdo: analisar o projeto ou proceder a inspecéo visual a 1,0 m de distancia,
gquando em campo, na regido de contato do sistema de que trata esse documento com piso de
areas molhaveis.

5.3.4 Permeabilidade ao ar

Método de avaliacdo: realizacdo de ensaio de tipo, em laboratorio, de acordo com a EN 12152,
O corpo de prova deve ser constituido por um trecho representativo do sistema, incluindo
juntas, fixacdes, vinculacdes tipicas entre componentes e acabamento final.

5.4 Desempenho térmico

Método de avaliacdo: céalculo dos valores de transmitancia térmica e capacidade térmica para
as diversas composicGes de parede possiveis do SVVE, conforme ABNT NBR 15220-2,
considerando-se as propriedades térmicas dos componentes obtidas por meio dos respectivos
ensaios de caracterizacao.

5.5 Desempenho acustico

5.5.1 Niveis de ruido admitidos na edificacao

Métodos disponiveis para a verificacdo:

Método de preciséo, realizado em laboratorio

Este método determina a isolacdo sonora de componentes e elementos construtivos (parede,
janela, porta e outros), fornecendo valores de referéncia de célculo para projetos. O método de
ensaio é descrito na norma 1SO 10140-2.

Método de engenharia, realizado em campo
Determina, em campo, de forma rigorosa, o isolamento sonoro global da vedac&do externa,

caracterizando de forma direta 0 comportamento acustico do sistema. O método é descrito na
norma ISO 140-5.
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Devem ser avaliados os dormitérios da unidade habitacional. As medicbes devem ser
executadas com portas e janelas fechadas, tais como foram entregues pela empresa
construtora ou incorporadora.

Os resultados obtidos restringem-se somente a configuracdo de edificio para a qual as
medicdes foram efetuadas e, portanto, é necessario que sejam caracterizados todos o0s
elementos que compdem a envoltéria externa, para definir as condicdes de contorno do ensaio
em campo, em especial o R,, da esquadria.

5.6 Durabilidade e manutenibilidade

5.6.1 Estanqueidade antes e depois de ciclos de calor e choque térmico

Método de avaliacdo: apos terem sido aprovadas na avaliagdo de estanqueidade estabelecida
em 5.3.1, o corpo de prova deve ser ensaiado conforme método apresentado no Anexo E da
NBR 15575-4, considerando um corpo de prova de no minimo 2,40m de largura e altura
equivalente ao pé-direito usual, com as juntas, fixacdes e vincula¢des caracteristicas do SVVE,
além do acabamento final.

Ao final, o corpo de prova deve ser novamente submetido a avaliacdo de estanqueidade
estabelecida em 5.3.1.

Para avaliacdo da estanqueidade, ao final do teste € necessério fazer um corte na face interna,
de no minimo 40 cm x 50 cm, de forma que se possa avaliar a presenca de umidade,
gotejamento, exsudagbes nos componentes internos do sistema, mesmo que externamente
ndo existam sinais de infiltracao.

Ao final, deve ser feito também o ensaio de resisténcia de aderéncia a tracdo do revestimento,
conforme ABNT NBR 13528.

5.6.2 Envelhecimento natural

Método de avaliacdo: um corpo de prova representativo do sistema, composto de pelo menos
duas juncdes verticais e duas juncbes horizontais, incluindo seus revestimentos e
acabamentos finais, deve ficar exposto em condi¢cdes naturais, ao ar livre, por 12 meses.
Podem ser consideradas nesta avaliagdo obras concluidas ha mais de um ano.

5.6.3 Vida util de projeto

Método de avaliacao: verificacdo da documentacdo do proponente da tecnologia — projeto e
manual de uso, operagdo e manutencdo — quanto ao atendimento aos prazos constantes no
Anexo C da ABNT NBR 15575-1. Caso haja obras disponiveis, indica-se verificar a realizacao
das intervengdes constantes no manual de operagdo, uso e manutencdo fornecido pelo
incorporador ou pela construtora, bem como evidéncias das correcoes.

Considerar na avaliacdo as condi¢cdes de exposicdo que mais afetam as propriedades e a
durabilidade dos materiais e componentes integrantes do sistema objeto desta diretriz.

5.6.4 Manutenibilidade dos sistemas

Método de avaliacdo: analise do manual de operacdo, uso e manutencao das edificacoes,
considerando-se as diretrizes gerais das normas ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 14037.




MINISTERIO DAS CIDADES — Secretaria Nacional de Habitago - SNH

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H 39
Sistema Nacional de AvaliagBes Técnicas de produtos inovadores — SINAT

Diretrizes para Avaliacéo Técnica de Produtos — DIRETRIZ SINAT

Sistema de vedacdo vertical externa, sem funcgéo estrutural, multicamadas, formado por perfis leves de aco zincado e fechamentos em chapas
delgadas com revestimento de argamassa.

6 Anaélise global do desempenho do produto

Os relatorios especificos de andlise e de ensaios séo consolidados em um Relatério Técnico
de Avaliacdo, no qual é apresentada uma sintese do desempenho global do produto,
considerando a andlise de todos os resultados obtidos no processo de avaliacao técnica do
SVVE, sem fungéo estrutural, em perfis leves de ago zincados, multicamadas, com
fechamento em chapas delgadas e revestimento de argamassa, realizado no ambito do
SINAT, incluindo os ensaios de caracterizacéo, de desempenho e de durabilidade do sistema,
com base nas exigéncias especificadas nessa Diretriz.

7 Controle da qualidade na montagem

O controle da qualidade deve ser realizado pelo proponente na fase de montagem da unidade
habitacional.

Tanto a auditoria inicial, antes da concessdo do DATec, como as auditorias periddicas, apos
concessao do DATec, serdo realizadas na fase de montagem. As auditorias técnicas, apés
concessao do DATec, serdo realizadas no minimo a cada seis meses.

A tabela 36 mostra as atividades a serem controladas pelo produtor, e as tabelas
subsequentes mostram os documentos que devem balizar tal controle e a frequéncia que
esses controles (verificagdo) devem ocorrer.

A instituicdo técnica avaliadora, ITA, pode, a seu critério, solicitar a verificacao de resultados
de ensaios (realizar ensaios de controle — contraprova) e verificar a conformidade do
procedimento de execugdo com a pratica de controle da empresa.

Tabela 36— Atividades objeto de controle na fase de montagem

Procedimentos de controle a serem elaborados pelo

Atividade a ser controlada pelo produtor produtor e verificados pela ITA

Procedimento de controle de aceitagdo de materiais (itens e

Controle de aceitagao de materiais frequéncia de controle — ver tabela 37)

Procedimento que conste a verificagdo das atividades de

Controle e inspecéo das etapas de montagem
montagem.
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7.1 Controle de aceitacao de materiais e componentes em canteiro de obras

Tabela 37 — Controle de aceitagdo de materiais: métodos e frequéncias de avaliagdao

Amostragem /

Charpy (antes e ap6s CUV)

pelo menos 70% da
resisténcia inicial

Item Controle Requisito Método de avaliagéo frequéncia de inspecao**
1 Perfis metélicos
Especificagdo de projeto, Conferéncia com
1.1 Espessura dos perfis Respeitando o minimo de A Lote recebido em obra
micrémetro
0,80 mm
Relatério de ensaio ou
) . certificado de
12 T'p(.) € espessura d°~ Minimo 2275~ou 2350, conformidade* e Lote recebido em obra
revestimento de protecéo conforme regido da obra PO
conferéncia em obra
(método magnético)
2 Placas cimenticias
21 Aspecto Auséncia de ondulagbes Inspecéo visual
2.2 Dimensdes Especificagdo de projeto Conferenua' com ftrena e
paquimetro
A - Conforme ABNT NBR Conferéncia com uso de ;
Lote recebido em obra
2.3 Tolerancias geométricas 15498 trena e esquadro
Resisténcia mecénica, Relatério de ensaio ou
2.4 | absorcao de 4gua e variagdo | Especificacéo de projeto certificado de
higroscopica conformidade*
3 Parafusos e chumbadores
3.1 Tipo e dimensdes Especificagdo de projeto Conferepma com
paquimetro
3.2 Tipo de protegdo contra Ver tabela 04 ou 05 Relatdrio de ensaio ou Lote recebido em obra
corroséo |
ResiStencia & 1aca certificado de
3.3 | . _n~esisienciaatracao, Especificagdo de projeto conformidade*
cisalhamento e arrancamento
4 Argamassa de revestimento externo
4.1 ReqU|S|toslg2a£BNT NBR Especificagdo de projeto Relatorio de ensaio* Lote recebido em obra
5 Componentens do drywall interno
5.1 | Aspecto da chapa de drywall Ausenuamdaengﬂgslagoes € Inspecéo visual
— — - Aceitar somente chapas
Requisitos da ABNT NBR Relatorlq FJe ensaio ou qualificadas no PSQ
5.2 | 14715 para a chapa de gesso ABNT NBR 14715 certificado de
acartonaado conformidade*
Requisitos da ABNT NBR Relatério de ensaio ou Aceitar somente massas
53 15758 para a massa de ABNT NBR 15758 certificado de o
. ) " qualificadas no PSQ
tratamento de junta conformidade
Requisitos da ABNT NBR Relatério de ensaio ou Aceitar somente fitas
5.4 15758 para a fita de ABNT NBR 15758 certificado de ualificadas no PSQ
tratamento de junta conformidade* q
6 Telas (utilizadas no tratamento de juntas externas e no revestimento externo)
. o Conferéncia/ medigdo com
6.1 Dimensbes trena
6.2 Massa superficial Conforme especificagéo . . .
— 0 = de ropeto ¢ Relatorio de ensaio ou Lote recebido em obra
Resisténcia a tragéo antes e proj certificado de
6.3 apos envelhecimento por conformidade*
alcalis
7 Perfis de PVC
7.1 Espessura minima Conforme especn‘lca(;ao Medigdo com paquimetro
de projeto
o . Resi;téncia apos Lote recebido em obra
Resisténcia ao impacto envelhecimento deve ser L. .
7.2 Relatdrio de ensaio*

(continua)
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(continuagao)

Amostragem /

Item Controle Requisito Método de avaliagdo frequéncia de inspecao*
8 Isolantes térmicos
8.1 Tipo de material Inspecdo visual e medigao
I com trena )
82 Espessura Conforme especificacéo — . Um dos lotes recebidos
de projeto Relatorio de ensaio ou em obra
8.3 Densidade aparente certiticado de

conformidade*
9 Barreira impermeével

9.1 Massa por unidade de &rea e Relatério de ensaio ou .
— Conforme especificacéo certificado de Um dos lotes recebidos
92 Permeabilidade ao vapor e de projeto . : em obra
conformidade

impermeabilidade a agua
* Os relatérios de ensaio devem ser de terceira parte.
** O proponente da tecnologia deve definir a configuragao lote, garantindo coerencias com as variagdes da fabricacéo

Caso outros materiais diferentes dos que constam da tabela anterior sejam empregados,
precisam também ser avaliados antes do seu recebimento em canteiro-de-obras.

7.2 Controle da montagem em canteiro de obras

A tabela 38 exemplifica as principais atividades a serem controladas pelo executor/ montador
dos elementos. Estas atividades devem constar de procedimento de montagem do sistema. A
conformidade e aplicacdo desse procedimento serdo verificadas pela ITA. Cada obra deve ter
seu procedimento de execugdo especifico.

No projeto para producgéo deve constar também planejamento de armazenamento das pegas e
equipamentos de transportes que serdo necessarios.

Tabela 38 — Exemplo das principais atividades a verificar durante a montagem

Item Etapas Requisito Meto_do ~de
avaliacdo
Verificagdo da existéncia de meios adequados para transporte
1 dos componentes em obra, de forma a ndo causar deformacdes
nas placas e nos perfis, por exemplo
5 Protecéo contra umidade dos materiais durante o
armazenamento
3 Medidas para dificultar que os elementos/materiais tenham
contato com umidade durante a montagem Inspec&o
Posicionamento e fixacdo dos perfis guia, incluindo a visual
verificacdo da interface desse perfis com o sistema estrutural da Conforme baseada em
4 edificacdo e a verificacdo de possiveis interferéncias da ificach projeto e
deformacédo do sistema estrutural no desempenho dos perfis. es dp:mré,(':gf;o procedimento
Verificar o balango maximo do perfil guia em relagéo a (pFr)o'éto de execucgéo,
estrutura, que deve ser limitado a 1/3 da largura do perfil guia. execujtivo e | com auxiliio
Posicionamento e fixagéo dos perfis montante, e verificacéo da | projeto para | . de
interface com o sistema estrutural da edificacdo, por exemplo, duca Instrumentos
5 > : producéo) d dica
encontro dos perfis com elementos estruturais e outras paredes € medicao
de fechamento. Prumo dos perfis montante. quando
6 Execucéo de cortes e emendas nos perfis, para vencer vaos necessario.
superiores ao comprimento desses perfis
Execucéo de cortes nos perfis, na interface com tubos,
eletrodutos ou outros elementos de sistemas prediais.
7 Utilizacdo de componentes, como anéis de vedacao, que
mitiguem o ruido causado por vibracdes na inteface dos
sistemas hidrossanitarios com os perfis metalicos.

(continua)
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Método de

Item Etapas Requisito o
avaliacao

Execucao de estruturas auxiliares no encontro com portas e
8 janelas, como vergas e contravergas, em conformidade com a
especificagdo de projeto.

9 Execucéo dos refor¢cos previstos em projeto para cargas
suspensas, tanto internas quanto externas

Colocacéo da barreira impermeavel, incluindo verificacédo da
adequada fixacao, e a utilizacdo de fixadores que ndo
danifiquem o produto.

10 Verificar se ha acumulo de entulho entre os perfis, que podem
danificar a barreira.

Verificagdo as protegéo contra umidade na face interna da
barreira, antes do fechamento do sistema.

Fixac&o da placa cimenticia. E necessario verificar:

- se 0 espacamento entre as placas é suficiente para absorver a
variacdo dimensional da placa, determinada na avaliacéo de
variacdo dimensional por imerséo e secagem;

11 - se estdo sendo utilizados espacadores adequados
- se a fixagdo dos parafusos respeita 0os espacamentos minimos
indicados nos documentos de referéncia.
- se a modulacgéo das placas corresponde a especificada em Inspecéo

projeto visual

) Execuc¢édo das juntas de dilatacao. Conforme baseada em

12 E necessério verificar se esta sendo garantido o espagamento especificacio projeto e

previsto em projeto e se o0 posicionamento das juntas esta de projeto procedimento
correto. de execucgéo,

(projeto 2
Execucéo do tratamento das juntas dissimuladas na face executivo e com ggxnuo

exterior: preparo da superficie, posicionamento da tela e projeto para Strumentos
aplicagdo da massa, atendimento aos tempos técnicos producao) Id u doa
necessarios. e medicao
quando

13

Execucao do revestimento externo: preparo da superficie, necessario.
dosagem da argamassa, aplicacdo das camadas de argamassa
(equipamentos utilizados para a aplicagéo, técnica de
14 aplicacdo, espessura do revestimento), colocacdo da tela

(esticamento, sobreposic¢des indicadas em projeto),
acabamento do revestimento (regularidade superficial,
espessura final, auséncia de falhas ou fissuras, cura).

Colocacgéo dos isolantes térmicos, garantindo que 0s mesmos

15 nao figuem expostos a umidade

Colocacéo das chapas de gesso na face interna, garantindo
que as mesmas ndo fiquem expostas a umidade. Verificar
fixacdo das chapas de gesso internamente (quantidade e

espacamento das fixacoes).

16

Tratamento das juntas dissimuladas na face interna
17 E necessario verificar se esta sendo garantido o espacamento
previsto em projeto,

Execucédo de pingadeiras e demais obras de protecéo para

18 . . . .
evitar acimulo de 4gua nas bases do sistema

Verificar se os desvios de prumo estdo dentro do previsto em
19 | projeto e se estao sendo utilizados os componentes adequados
para vencer esses desvios.

(continua)
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Item Etapas Requisito Meto_do Nde
avaliacao
Tratamento de interfaces com outros sistemas, como estrutura,
sistemas hidrossanitarios, esquadrias:
Verificagdo do uso de anéis de vedagdo na passagem de ~
20 tubulacdes do sistema hidrossanitario Ins.pegzlalo
Verificacdo do respeito as areas maximas de corte dos perfis bas\gzgg em
Verificacdo da interface entre esquadria e requadro (uso de Com_‘c_)rme~ projeto e
componentes adequados, estanqueidade da interface). especmqagao procedimento
Protecédo dos parafusos e perfis com a argamassa, protegendo de prpjeto de execucao,
22 da umidade e sol (propto com auxiliio
executivo e
Verificar se todos os componentes necessarios a execucdo do | projeto para | . de
sistema foram corretamente utilizados, com especial atencéo producéo) n(sztrume.ngos
para: e medicdo
23 - Espacadores; quant?o.
- Perfis para formacéo de junta; necessario.
- Perfis de acabamento e pingadeiras;
- Telas para tratamento de junta dissimulada e tela de reforco.

Depois de finalizada a montagem, € necessaria inspecdo visual do sistema construtivo
montado, para identificar a existéncia de eventuais ndo conformidades, como deformacgdes
excessivas das chapas de vedacédo, deformagéo dos perfis, falhas nas juntas ou outros, que
possam causar prejuizos ao desempenho do sistema. Caso alguma néo conformidade seja
encontrada, & imprescindivel a identificacdo de suas causas e sua correcdo de forma
adequada.



