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1 OBJETIVO

Este relatério tem por objetivo apresentar sucintamente as atividades realizadas e os
resultados alcangados pelo Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas
Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall em 2020 e propor as agdes a serem
desenvolvidas em 2021.

2 INTRODUGAO

Desde agosto de 2004, a Associagao Drywall vem implementando um Programa Setorial da
Qualidade para avaliar a conformidade dos componentes de sistemas construtivos em chapas
de gesso para drywall e assim garantir que estes componentes, quando inseridos no sistema,
apresentarao desempenho satisfatério e contribuirdo para a seguranga estrutural do sistema ao
longo da sua vida util.

Os componentes contemplados por este Programa estao ilustrados na Figura 1 a seguir:
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Figura 1 — llustragdo dos componentes do sistema construtivo em chapas de gesso para drywall
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A estrutura deste Programa Setorial da Qualidade segue o regimento do Sistema de
Qualificagdo de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC) do Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) (http://pbgp-h.mdr.gov.br/),
conforme Portaria n° 79 de 14/01/21 do Ministério do Desenvolvimento Regional do Governo
Federal, que vem contemplando o desenvolvimento de programas de qualidade por empresas
privadas que estejam em parceria e cooperagao, compreendendo a cadeia produtiva desde a
matéria-prima até o produto final. O principal objetivo deste Programa Setorial da Qualidade ¢é
permitir que os componentes envolvidos em sistemas construtivos em chapas de gesso para
drywall comercializados em todo o Brasil sejam produzidos de acordo com as normas técnicas,
atendendo as necessidades dos consumidores.

3 EMPRESAS AUDITADAS PELO PROGRAMA

O Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas
de Gesso para Drywall avalia atualmente a conformidade dos componentes produzidos e/ou
comercializados por 13 empresas participantes do Programa, totalizando 16 unidades fabris.
Além disso, sdo acompanhadas em revendas 13 marcas de empresas nao participantes do
Programa que produzem e/ou comercializam pelo menos um dos componentes avaliados.

As empresas participantes do PSQ tém a qualidade de seus produtos verificada por meio de
visitas de auditorias periddicas e ndo programadas em suas unidades fabris. A qualidade dos
produtos tanto de empresas participantes quanto de empresas nao participantes do Programa
também pode ser verificada por meio da aquisicdo de amostras em revendas de materiais de
construgao a partir de uma rede de 74 técnicos de compra e 4 auditores distribuidos em 23
estados brasileiros e no Distrito Federal. Os componentes coletados sao submetidos a ensaios
laboratoriais para verificagdo da conformidade em relagdo as normas técnicas brasileiras
pertinentes.

As empresas que participam do Programa sao apresentadas na Tabela 1. Destaca-se que em
2020 houve o inicio da participacdo de 2 empresas (GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS
DE ACO LTDA. e PERFIVALE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI) junto ao Programa.

Tabela 1 — Empresas participantes do Programa (ref.: mar./21)

Razao social CNPJ ""a.’c".‘ Componentes comercializados
comercializada
ALGE sp: Perfilados de ago Montantes 48, 70 e 90,
METALURGICA ) ALGE Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira
LTDA. 08.445.558/0001-92 CL25
La de PET com gramatura nominal de 0,350
ALTENBURG SC: ;
- ) ECOFIBER WALL | kg/m? (para Montante 48) e com gramatura
TEXTIL LTDA. 75.293.662/0004-49 nominal de 0,525 kg/m? (para Montante 70)
Perfilados de aco Montantes 48, 70 e 90,
ANANDA METAIS MG: ANANDA Guias 48, 70 e 90, Cci;aLr21a5Ieta C e Cantoneira
LTDA. 04.215.721/0015-75 . )
Suporte nivelador comum para perfilado de
aco tipo Canaleta C e Tirante
Continua.
TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. 5/31

Rua Guaipa, 486 — Vila Leopoldina
05089-000 - S&o Paulo - SP / fone/fax (011) 2137 9666
TPQ-2/1181/RT090/FTI/PPP/BPM




TESIS

Tabela 1 — (continuag¢ao) — Empresas participantes do Programa (ref.: mar./21)

Razao social CNPJ Ma'.“".’ Componentes comercializados
comercializada
ASFOR COMERCIAL SP: ASFOR Suporte nivelador comum para perfilado de ago
LTDA. - EPP 01.321.046/0001-75 tipo Canaleta C
BARBIERI DO Perfilados de ago Montantes 48, 70 e 90, Guias
BRASIL I'NDUSTRIA PR: BARBIERI 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25
E COMERCIO DE 13.023.134/0001-70 Suporte nivelador comum para perfilado de ago
PERFIS LTDA. tipo Canaleta C
gsﬁ\éll‘:Fllr:Rg(S)-ls-R[I)é DF: GRAVIA Perfilados de ago Montantes 48, 70 e 90, Guias
26.487.744/0001-76 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25
ACO LTDA.
Chapa de gesso ST de 12,5mm
Chapa de gesso RU de 12,5mm
PE: Chapa de gesso RF de 12,5mm
GYPSUM S.A. ; Chapa de gesso RF de 15,0mm
MIN[ERA(;AO, 24.443.608/0002-30 GYPSUM Massa em p6 para tratamento de juntas
INDUSTRIA E RJ: DRYWALL Massa pronta para tratamento de juntas
COMERCIO. : Perfilados de ago Montantes 48, 70 e 90, Guias
24.443.608/0010-40 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25
Suporte nivelador comum para perfilado de aco
tipo Canaleta C e Tirante
Chapa de gesso ST de 12,5mm
Chapa de gesso RU de 12,5mm
RJ: Chapa de gesso RF de 12,5mm
| Chapa de gesso RF de 15,0mm
KNAUF DO BRASIL 02.082.558/0001-99 Massa em pé para tratamento de juntas
KNAUF d
LTDA. BA: Massa pronta para tratamento de juntas
: Perfilados de ago Montantes 48, 70 e 90, Guias
02.082.558/0008-65 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25
Suporte nivelador comum para perfilado de ago
tipo Canaleta C e Tirante
MULTIPERFIL Massa pronta para tratamento de juntas
GRASSER Sp: Perfilados de ago Montantes 48, 70 e 90, Guias
INDUSTRIA E 03.105 750)0001-16 MULTIPERFIL 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25
COMERCIO DE T Suporte nivelador comum para perfilado de ago
PERFILADOS LTDA. tipo Canaleta C
Ilﬁgsgll\'llngE RS: PERFIVALE Perfilados de ago Montantes 48, 70 e 90, Guias
COMERCIO EIRELI 22.783.243/0001-86 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25
Chapa de gesso ST de 12,5mm
Chapa de gesso RU de 12,5mm
Sp: Chapa de gesso RF de 12,5mm
; Chapa de gesso RF de 15,0mm
PLACO DO BRASIL 00.700.460/0001-22 Massa em po para tratamento de juntas
PLACO d
LTDA. BA: Massa pronta para tratamento de juntas
; Perfilados de ago Montantes 48, 70 e 90, Guias
00.700.460/0007-18 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25
Suporte nivelador comum para perfilado de ago
tipo Canaleta C e Tirante
SAINT-GOBAIN DO
BRASIL PRODUTOS ISOVER
INDUSTRIAIS E SP: WALLEELT Feltro de |a de vidro com espessuras nominais
PARA 61.064.838/0090-09 POP4+ de 50 mm e de 70 mm
CONSTRUGAO
LTDA.
WALSANT . . )
INDUSTRIA SP: WALSANT Suporte nivelador comum para perfilado de ago

11.471.595/0001-80

E COMERCIO LTDA.

tipo Canaleta C
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4 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SETORIAL DA
QUALIDADE EM 2020

Em 2020, em funcdo da pandemia de COVID-19 e da adogao das agdes necessarias para o
resguardo da saude de todos, as atividades de avaliagdo da conformidade do Programa
Setorial da Qualidade foram interrompidas entre abril/20 e julho/20. Durante o periodo dessa
interrupgado, foram mantidas e intensificadas as demais atividades essenciais aos Programas
Setoriais da Qualidade e que podiam ser desenvolvidas com plena seguranga, como por
exemplo: atividades institucionais, suporte ao combate a ndo conformidade, reunides setoriais,
atividades de apoio as discussbes normativas e elaboracdo dos documentos e
correspondéncias regulares do Programa Setorial, conforme descrito a seguir.

4.1 Atividades Institucionais

Atividades institucionais s&o aquelas que promovem a divulgacdo e a oficializagdo do
Programa Setorial da Qualidade junto a organismos oficiais e ao meio técnico. Dentre as
principais atividades institucionais realizadas durante o ano de 2020, enunciam-se:

— Instituicdo do Comité Nacional de Desenvolvimento Tecnolégico da Habitacdo (CTECH),
conforme Decreto N° 10.325 de 22 de abril de 2020 do Ministério do Desenvolvimento
Regional, que tem por fun¢des: acompanhar a implementagdo do Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat, e propor e acompanhar a criagdo e a
implementacao de mecanismos de combate a ndo conformidade as normas técnicas na
fabricacao, importacao e distribuicdo de materiais, componentes e sistemas.

— Participacdo da TESIS, na data de 06/08/2020, junto as demais Entidades Gestoras
Técnicas, em reunido para discussdo do Regimento Geral do SiMaC — Sistema de
Qualificagdo de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos — apos
envio de contribuicbes pelos membros do Grupo de Trabalho e representantes de
Entidades Gestoras Técnicas ao texto disponibilizado em 23/07/2020 pelo PBQP-H. Em
janeiro de 2021 foi publicada a Portaria n® 79 do Ministério do Desenvolvimento Regional,
que restabelece o SiMaC e aprova o Regimento Geral ratificando todas as disposi¢des
nele constantes.

— Visita a TESIS, na data de 07/10/2020, do Secretario Nacional da Habitacdo, Sr. Alfredo
Eduardo dos Santos, e da Coordenadora do PBQP-H, Sra. Rhaiana Bandeira Santana,
para discussdo dos Programas Setoriais da Qualidade conduzidos pela TESIS, suas
metas e resultados obtidos.

— Realizacdo, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, de acdes para melhoria da
comunicacéo e divulgacado do PBQP-H, quais sejam:

o Criagdo de site exclusivo e elaboragdo de nova logomarca para o PBQP-H, de
modo a contemplar todo o habitat urbano e nado apenas as edificagbes
habitacionais.

o Publicacdo de documentos explicativos com melhores praticas para o setor da
construgdo  civil, disponiveis na pagina  eletrbnica  do MDR
(https://www.gov.br/mdr): Cartilha Para Fabricantes, Cartilha Para Construtoras
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e Cartilha Para Consumidores, nas quais sao detalhados os sistemas e os
caminhos para consulta e adesdo ao Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade (PBQP-H), permitindo facil acesso a relagdo de empresas
qualificadas e marcas ndo conformes no ambito dos Programas Setoriais da
Qualidade.

— Criacdo, pelo PBQP-H, de sistema de certificacdo de gestdo da qualidade voltado
exclusivamente para construtoras (SiAC), pré-requisito para execugdo de obras
habitacionais nos Programas do Governo Federal. O SIAC exige que as construtoras
comprem materiais apenas de fabricantes classificados como qualificados nos Programas
Setoriais da Qualidade.

— Em 2020 foram feitas atualizacdes dos sites a seguir, com a publicagdo dos Relatérios
Setoriais emitidos no ano (n° 39, n° 40 e n° 41), a relagdo das empresas qualificadas, os
indicadores de conformidade setorial para cada periodo de avaliacdo e demais
documentos referentes ao PSQ:

o Atualizagao do site do PBQP-H (http://pbap-h.mdr.gov.br).

o Atualizacao do site da Associagao Brasileira do Drywall
(https://qualidadedrywall.org.br).

o Atualizagao do site da TESIS (http://www.tesistpg.com.br/site).

4.2 Acoes de suporte a normalizagao e ao plano de normalizagao setorial

Nesse item sdo descritas as agbes relacionadas as discussdes normativas de interesse do
Programa, como estudos e interlaboratoriais realizados para auxiliar nessas discussoes, a
elaboracao de textos base, a participacao em reunides de Comissdes de Estudo e a relagao
das normas de interesse do Programa discutidas ao longo do ano.

Para dar apoio técnico as discussdes normativas, a TESIS realiza constantes trabalhos de
pesquisa e levantamento de dados no contexto nacional e internacional, cujos resultados sao
discutidos no ambito do Programa e, quando pertinente, apresentados para deliberacdo nas
reunides de Comissodes de Estudo da ABNT.

A TESIS participou ao longo de 2020 das reunides ligadas as Comissdes de Estudo realizadas
no dmbito do Comité Brasileiro do Drywall (CB 217). A Tabela 2 apresenta, em fun¢édo de cada
Comissao de Estudo, as reunioes ocorridas e as atividades em andamento.
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Tabela 2 — Comité Brasileiro do Drywall (CB 217) — Panorama das atividades de 2020

Numero da . .
. Titulo da Comissao
comissao de Panorama
de estudos
estudos

Terminologia

CE-217:000.001
para Drywall

Sem atividades de revisbes no momento

Chapas diferenciadas: norma publicada em maio/20:

ABNT NBR 16831/20
CE-217:000.002 Chapas de Gesso

para Drywall Chapas de gesso: revisdo da ABNT NBR 14715 —
discussoes finalizadas em maio/20

Montagem e
CE-217:000.003 Manutengéo de Revisdo da ABNT NBR 15758: em andamento
Drywall

Parafusos: Texto-base 217:000.004-001 registrado na
Componentes de ABNT

CE-217:000.004 Fixach D I
Ixagao para Urywa Acessorios: Texto-base 217:000.004-002 registrado na

ABNT

Fita de papel e massa: Texto-base 217:000.005-001

Juntas para Drywall registrado na ABNT

CE-217:000.005

(fita e massa) Fita telada: discussées em andamento no ambito do

Moédulo
La de vidro: ABNT NBR 16726 publicada em 11/04/19
CE-217:000.006 Isolgntes |
bare T La de PET: ABNT NBR 16832 publicada em 18/08/20
Componentes _ _ .
CE-217:000.007 estruturais para Perfilados de ago: AB{\Q/’OZI/E;I;{ 15217 publicada em
Drywall

Dentre as atividades de normalizacao realizadas em 2020 destacam-se a participagcao e apoio
da TESIS e do PSQ nas seguintes Comissdes de Estudo da ABNT:

— Comissao de Estudo de Montagem e Manutencéo de Drywall (CE-217:000.003): nessa
comissdo estdo sendo discutidos os Projetos de Revisdo da ABNT NBR 15758 —
Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Projeto e procedimentos
executivos para montagem — Parte 1: Projeto, selecéo e requisitos de desempenho para
paredes forros e revestimentos e Parte 2: Procedimentos executivos de montagem e
manutencdo para paredes, forros e revestimentos.

— Comissao de Estudo de Chapas de Gesso para Drywall (CE-217:000.002): em maio de
2020 houve a publicacdo da ABNT NBR 16831 — Chapas de gesso diferenciadas para
drywall — Classificacdo e requisitos, elaborada nessa CE. Em adicdo, na CE foram
finalizadas em 2020 as discussdes sobre a revisdo da ABNT NBR 14715 — Chapas de
gesso para drywall — Parte 1: Requisitos e Parte 2: método de ensaio. A comissao esta
trabalhando nos ajustes apontados pela ABNT e posteriormente a norma sera liberada
para consulta publica.
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— Comissao de Estudo de Juntas para Drywall (CE-217:000.005): estdo em andamento no
ambito do “Mdédulo de Fita Telada” inserido no Programa Setorial da Qualidade de
Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall as
discussdes sobre fita telada autoadesiva em fibra de vidro para tratamento de juntas
sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall, que tem como objetivo
estabelecer os requisitos, critérios e metodologias de ensaio para avaliacao no Brasil das
fitas teladas autoadesivas em fibra de vidro para sistemas construtivos em chapas de
gesso para drywall. No ambito do médulo de fita telada esta sendo elaborada a Norma
Técnica de Empresa (NTE) — Fita telada autoadesiva em fibra de vidro para tratamento
de juntas de sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Requisitos e
métodos de ensaio, que deve se tornar um Texto-base para futura norma brasileira, a ser
elaborado na CE.

— Comissao de Estudo de Isolantes para Drywall (CE-217:000.006): em 2020 foi publicada
a norma ABNT NBR 13832 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Las de PET para isolamento térmico e acustico — Requisitos e métodos de ensaio.

— Comissdo de Estudo de Desempenho de Edificacbes (CE-002:136 001): foi dada
continuidade as discussdes sobre a revisdo da norma ABNT NBR 15575 - “EdificacGes
Habitacionais — Desempenho”, que tem como principios basicos a manutencao da
estrutura e organizagdo da norma e prevé realizar a corregdo de situagdes tecnicamente
desatualizadas, ajustes no texto para dirimir trechos que geram interpretacdes juridicas
diversas, atualizagdo das normas citadas e o planejamento de revisdo ou criagdo de
normas associadas. No que diz respeito as discussdes que se relacionam com sistemas
construtivos em drywall, foram tratadas as propostas de alteracdo para a Parte 4 da
norma “Requisitos para os sistemas de vedacdes verticais internas e externas — SVVIE".
No que tange o tema “desempenho acustico” a proposta de revisdo foi aprovada na
reunido plenaria da CE em 30/10/20. O texto sera liberado para Consulta Nacional no ano
de 2021. As discussdes para revisdo dos demais temas terdo continuidade no ano de
2021.

Estudos realizados para auxiliar nas discussoes normativas:

Em 2020 foram conduzidos, no ambito do Programa Setorial, os seguintes estudos e
atividades:

¢ Publicacao da Ficha de Avaliagao de Desempenho (FAD) n°® 30 — Sistemas em Drywall

O Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Secretaria Nacional da Habitagéo,
coordena o PBQP-H — Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, que
contempla diversos projetos para a melhoria da qualidade do habitat, entre os quais o SINAT —
Sistema Nacional de Avaliagdo Técnica de Sistemas Inovadores e Tradicionais. Através do
SiNAT, os diversos setores fabricantes de materiais de construgdo podem comprovar que suas
solucdes atendem a Norma de Desempenho, através da apresentacéo de Fichas de Avaliagao
de Desempenho (no caso de sistemas convencionais).

Nesse contexto, em julho de 2020 foi publicada a Ficha de Avaliagdo de Desempenho de
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Sistema Construtivo em Chapas de Gesso para Drywall - FAD n°30, no ambito do SiNAT do
PBQP-H, que apresenta os resultados das analises realizadas em 22 configuragdes de sistema
de vedacao vertical interna (SVVI) em chapas de gesso para drywall comprovando atendimento
pelas a todos os requisitos da ABNT NBR 15575-4 aplicaveis.

A FAD tem como objetivo fornecer subsidios para projetistas, arquitetos e construtoras para
que possam realizar a melhor escolha de configuracdo do SVVI em drywall dentre as diferentes
possibilidades que o sistema pode ter, tendo a seguranca que a configuragao escolhida atende
0s requisitos das normas técnicas e legislagdes vigentes e as exigéncias especificas do
empreendimento e da situagdo em que sera utilizado.

A FAD é um documento publico e pode ser acessado pela pagina eletrénica do PBQP-H
(http://pbgp-h.mdr.gov.br/), acessando a opg¢édo SiINAT/Documentos relacionados ou acessando
a opg¢ao Download/Outros.

e Atuacao do setor para subsidiar tecnicamente as discussées para revisdo da Norma
de Desempenho (ABNT NBR 15575)

Dentre as atuagdes do setor de drywall para subsidiar tecnicamente a revisdo da ABNT NBR
15575 esta a realizacdo nos meses de agosto a dezembro de 2020 de medidas de isolagao
sonora em campo para diferentes tipologias de SVVI em drywall em empreendimentos
distintos, com diferentes localizagbes na grande Sao Paulo, que culminou com a elaboragéo do
Relatério Técnico enviado ao grupo de especialistas em acustica no dmbito da Revisdo da
ABNT NBR 15575, como contribuicdo do setor com o enriquecimento do banco de dados
experimentais sobre o desempenho acustico do sistema drywall utilizado como parede.

Em relagdo ao requisito de durabilidade, o setor de drywall também esta atuando no ambito do
Comité Técnico com discussoes sobre avaliagcbes da durabilidade e desempenho dos sistemas
de forros em drywall, para isso estd sendo estudada a viabilidade de avaliagdo em laboratério
de chapas usadas em forros para drywall (em condi¢cdes extremas de umidade e temperatura)
e avaliacdo em instalagdo real de forro apds o envelhecimento natural (em condigbes de
umidade e temperatura ambientes).

4.3 Atividades de avaliagdao de conformidade

Os itens a seguir descrevem as principais atividades relacionadas a avaliacdo de conformidade
realizadas no ambito do Programa em 2020, como atividades relacionadas as auditorias
(numero de auditorias, amostras avaliadas e ensaios efetuados), reunides realizadas e
documentos emitidos.

Atualmente participam do Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas
Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall 13 empresas, totalizando 16 unidades fabris.
O Médulo de Fita Telada, inserido no PSQ, possui duas empresas participantes (duas unidades
fabris). Além dessas, o Programa também acompanha 13 marcas de empresas nao
participantes, cujos produtos sdo adquiridos em revendas.

O grafico a seguir apresenta a evolugao do niumero de unidades fabris no Programa Setorial da
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Qualidade de 2009 (ano de inicio da gestao técnica TESIS) a 2020, considerando as empresas
participantes, incluindo as pertencentes ao Médulo de Fita Telada.

Unidades fabris participantes do PSQ por componente

12
12 Kl
10
8 7
6 6 6 6
6,
41 3 3
2
. 1 - B
0 0 0
0 , , B

Chapas de Perfilados de Acessoérios para Massa para Parafusos La de vidro La de PET Fita telada
gesso aco forros tratamento de
juntas

m2009 ®2020

Figura 2 — Evolugdo do numero de unidades fabris 2009 x 2020

Os componentes avaliados atualmente pelo Programa Setorial sdo: chapas de gesso,
perfilados de aco (montante, guia, canaleta C e cantoneira), suporte nivelador do tipo comum,
tirante, massa para tratamento de juntas (pronta e em pd), feltro de 14 de vidro e |1a de PET.

Salienta-se que, a partir de setembro/2017, iniciou-se a paralisagao temporaria da avaliagdo da
conformidade de fita de papel microperfurada para tratamento de juntas, bem como a
interrupgado do acompanhamento de marcas deste produto em revendas.

Em 2018, o Programa iniciou as avaliagdes para diagndstico das fitas teladas autoadesivas de
fibra de vidro para tratamento de juntas, atualmente em andamento no Médulo Fita Telada,
inserido no PSQ, conforme abordado anteriormente neste documento.

Além disso, neste momento, parafusos ndo estdo sendo considerados para a qualificacdo das
empresas participantes. No entanto, este componente-alvo continua sendo auditado e avaliado
pelo Programa Setorial da Qualidade.

A TESIS realiza trimestralmente coletas ndo advertidas de produtos nas unidades fabris das
empresas participantes do Programa e aquisi¢des de produtos de empresas participantes e
nao participantes do Programa em revendas de materiais de construgao.

A Figura 3 ilustra os componentes utilizados nas distintas configuragbes de sistemas em
chapas de gesso para drywall, sejam elas paredes ou forros, e avaliados no ambito do
Programa.
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@ Perfilados de ago para parede e

: forro (Montantes, Guias,
Parafusos a-_---! Canaleta C e Cantoneira CL25)

(\ Massa pronta e em

= ) pb para tratamento
s/ dejunta

Fita de papel para
tratamento de junta

“ / Sis’[:ina \ -

Ladevidro LadePET

Suporte nivelador
comum e tirante
para forro

f Chapas de gesso
> ST RUeRF
ﬁ 12,5mm e 15mm

Figura 1 — Componentes para paredes e forros do sistema construtivo em chapas de gesso para

drywall avaliados no Programa Setorial da Qualidade

As Tabelas 3 a 8 apresentam os requisitos e critérios normativos e do Programa exigidos para
os componentes para drywall avaliados. A relagdo de documentos utilizados pelo Programa
para a avaliacdo da conformidade dos componentes para drywall é a seguinte:

ABNT NBR 14715:2010 — Chapas de gesso para drywall — Partes 1 e 2: Requisitos e
Métodos de ensaio.

ABNT NBR 15217:2018 — Perfilados de ago para sistemas construtivos em chapas de
gesso para drywall — Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 15758:2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Projeto e procedimentos executivos para montagem — Partes 1, 2 e 3: Requisitos para
sistemas usados como paredes, como forros e como revestimentos.

ABNT NBR 16726:2019 — Feltros de |a de vidro para isolamento acustico e térmico em
sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 16832:2020 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Las
de PET para isolamento térmico e acustico — Requisitos e métodos de ensaio.

Texto-Base 217:000.004-002, de setembro/2016 — Dispositivos de sustentacio, unido e
fixacdo para forros em sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Requisitos e métodos de ensaio.

Texto-Base 217:000.005-001, de dezembro/2017 — Fitas e massas para tratamento de
juntas em sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Requisitos e métodos
de ensaio.

Portaria INMETRO n° 149, de 26 de margo de 2019 - Regulamentagdo Técnica para
Produtos para Tratamento Acustico ou Isolamento Térmico para uso na Construgao Civil
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Tabela 3 — Requisitos e critérios normativos e do Programa exigidos para chapas de gesso

(ABNT NBR 14715:2010)

Critério
Requisito Unidade ST/RU/RF RF
12,5 mm 15,0 mm
Espessura Distancia entrg as duas faces medidas mm +05 +05
perpendicularmente a elas
Largura Dimensao da chapa medida perpendicularmente as ) )
(méx. 1200) bordas longitudinais mm *0/-4 +0/-4
Con!prlmento Dimensao da chapa medlldalparalelamente as bordas mm +0/-5 +0/-5
(max. 3600) longitudinais
Esquadro Angulo formado entre as grestas longitudinal e mm <25 <25
transversal da chapa que define sua forma retangular
Minimo 40 40
. . . Largura mm
Dlmgqsoes minimas e Maximo 80 80
. maximas da borda
Rebaixo .
rebaixada conformada Mini
na fabricagéo . inimo 0.6 0.6
Profundidade mm
Maximo 2,5 2,5
Densidade ~ Minimo 8,0 10,0
. . Relagéo entre a massa do corpo de 5
superficial da rova e sua area superficial kg/m
massa P P Méximo 12,0 14,0
PP Carga de ruptura a flexao aplicada em Y
Res’ls_tenc‘la corpos de prova, cortados das chapas Longitudinal 550 650
minima a : o .
em locais especificados e sujeitos a N
ruptura na i tos de carga até a ocorréncia da
flexao incremen 9 Transversal 210 250
ruptura
D Dano superficial ou mossa causado por uma pequena
ureza ; .
I esfera de ago em queda livre langada de uma altura pré- mm 20 20
superficial .
determinada
Absorgio de Calculo.do au[nento de .m.as?a dos qorposdde prtova apos y 5
agua insercdo em recipiente com agua, durante o (somente RU) -
120 £ 2 min

Identificagao

A chapa deve conter de forma indelével: marca e/ou fabricante, lote de producéo, tipo de chapa e de
borda, espessura e referéncia a ABNT NBR 14715.

Standard (ST)

Resistente a umidade (RU)
a. Tipos de chapa de gesso

Resistente ao fogo (RF)

b. Ensaio de ruptura na flexao

Figura 2 — Tipos de chapas de gesso e ensaio de ruptura a flexao
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Tabela 4 — Requisitos e critérios normativos e do Programa exigidos para acessérios — Tirante e

Suporte nivelador (ABNT NBR 15758:2009 e Texto-Base 217:000.004-002)

Critério
Requisito Unidade -
Tirante Suporte nivelador
comum
Dimens&o média dos valores obtidos para
Espessura Cad? corpo de prova, ja |n§:Iqso 0 mm - 0,95 £ 0,07
revestimento de zinco constituinte do
acessorio
Massa do Determinacao da galvanizagédo dos 2 235
revestimento nag g sa g/m? =110 (total nas duas
. acessorios revestidos com zinco
de zinco faces)
Resisténcia a tracéo do Pendural - >1,00
conjunto suporte nivelador,
Resisténcia a tirante e perfilado, para KN
tracao sistemas de forro com
chapas de gesso para Pendural +
- >
drywall perfilado 20,75
PP o . = N&o apresentar Nao apresentar
Resisténcia a Verificagdo da ocorréncia de corrosao ~ =
Horas corrosdo vermelha | corrosdo vermelha

corrosao

vermelha em camara de névoa salina neutra

apos 96 h

apos 96 h

Identificagao

As embalagens ou as pegas devem conter: marca e/ou fabricante, lote, denominagéo do produto,
classe do revestimento de zinco e referéncia @ ABNT NBR 15758. Para o suporte nivelador: cada
pecga deve conter a marca e/ou fabricante e o lote.

Tirante

Suporte nivelador comum
a. Tipos de acessoérios

b. Ensaio de resisténcia a tragao pendural + perfilado

Figura 5 — Tipos de acessoérios e detalhe do ensaio de resisténcia a tragao
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Tabela 5 — Requisitos e critérios normativos e do Programa exigidos para perfilados de aco
(ABNT NBR 15217:2018)

. Critério
Requisito Unidade
G438 G70 G90 M48 M70 M90 C CL25
Dimens&o média dos valores
Espessura | OPfidos paracadacorpodeprova, | | 5050 | 050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 20,50
ja incluso o revestimento de zinco
constituinte do perfilado
Largura Largura total do perfilado referida
(AI?na) ao plano da secgéao transversal, mm 48,0+0,5 | 70,0+0,5 | 90,0+0,5 | 46,5+0,5 | 68,5+0,5 | 88,5+0,5 | 46,0+1,0 | 30,0+2,0
incluindo as regides de dobra
Comprimento | DiMensao longitudinal posicionada | g, £02 | $02 | %02 | 202 | 202 | 202 | %02 | 02
no eixo do perfilado
35,0+1,0 | 35,0+1,0 | 35,0¢1,0
. « (menor) | (menor) | (menor)
D|men|se1[o d?jltura Altura mm 30,0+2,0 | 30,0+2,0 | 30,0+2,0 37,0410 | 37.0£1,0 | 37,0¢1,0 18,0+1,0 | 25,0+2,0
Aba ou fateral do (maior) | (maior) | (maior)
perfilado,
(Mesa) : .
perpendicular a
largura (alma) Largura mm - - - 7,0¢2,0 | 7,0£2,0 | 7,0¢2,0 | 7,0£2,0 -
Espagamento entre
os furos ao longo do Entre furos mm _ ) R 400 a 400 a 400 a _ R
eixo longitudinal do 600 600 600
E = perfilado
uragao £ " :
(Distancia) Sp"’?‘?arge'}o entre Entre f
C;:slxg ir?icil;rloe;u i:i::eiailsjrgs mm - - - 190a 190a 190a - -
golr : 310 310 310
relacdo a uma das | extremidade
duas extremidades
Dimens&o do inicio | Reentrancia
do rebaixo até a interna mm 7+2 7+2 7+2 7+2 7+2 7+2 - -
face lateral do (Largura do
Rebaixo pe'rfllado—(aba) rebaixo)
Dimens&o da
superficie inferior da | Altura do mm 2e(min) | 2e(min) | 2e(min) | 2e(min) | 2e(min) | 2e(min) B R
alma até a rebaixo 3,0(max) | 3,0(max) | 3,0(max) | 3,0(max) | 3,0(max) | 3,0(max)
superficie superior
Dobra conformada na fabricagéo Unica Unica Unica
Nervura para o enrijecimento da alma do - ou ou ou - - - - -
perfilado Dupla Dupla Dupla
Dobra conformada Aba - - - - - - - 2 (min) -
na fabricagdo para o
Enrijecedor enrijecimento das
abas e alma do
perfilado Alma - - - - - - - 1 (min) -
Limite de Esforco de tragdo até a ruptura,
visando determinar tensdo maxima MPa =230 > 230 =230 =230 =230 > 230 =230 =230
escoamento .
que o material suporta
Determinagéo da
galvanizaggo das | po fce >94 >94 >94 >94 >94 >94 294 | 294
M chapas de ago
assa do )
X revestidas com 2
revestimento | _. g/m
de zi zinco pelo processo
e zinco .
continuo de Total 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235
zincagem por ota = - = - = - - =
imersdo a quente
Deve conter: espessura da chapa de ago, comprimento, marca e/ou fabricante, lote e/ou data de fabricagdo, denominagao do
. = perfilado, classe do revestimento de zinco, referéncia @ ABNT NBR 15217:2018. A espessura, marca, indicagao de rastreabilidade e
Identificagao . : h ) : . o o
classe do revestimento de zinco devem ser pintadas ou gravadas em todos os perfilados de forma indelével, as demais informagdes
podem estar em etiquetas fixadas ou amarradas ao lote dos perfilados.
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et

A,

Montante (M)

b. Micrometro de ponta coénica
(utilizado no ensaio de espessura)

Figura 6 — Tipos de perfilados e detalhes de ensaios

Canaleta C (C)
a. Tipos de perfilados

7z

Cantoneira (CL)

W

c. Ensaio de massa do revestimento de zinco

Tabela 6 — Requisitos e critérios normativos e do Programa exigidos para massa pronta e em po
para tratamento de juntas (ABNT NBR 15758:2009 e Texto-Base 217:000.005-001)

Requisito Unidade Critério
Metade espessa | - fssuras profundas
Craqueamento/ | Verificagdo da ocorréncia de fissuras P
fissuragao durante o processo de secagem Sem ocorréncia de
Metade fina - !
fissuras
Determinagao da resisténcia de
Aderéncia da | adesao da fita de papel a massa de Forga de N > 25
fita a massa gesso através de um ensaio de arrancamento B
tracao
Percentual de retragdo devido ao
Retragao endurecimento da massa (em No centro do anel % <35

relagéo a altura do anel utilizado no
ensaio)

Identificagao

A embalagem (saco ou balde) deve conter: o tipo de massa segundo a Tabela A.3 da ABNT NBR
15758-1:2009, nome do fabricante e referéncia a ABNT NBR 15758-1.

TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.
Rua Guaipa, 486 — Vila Leopoldina

05089-000 - S&o Paulo - SP / fone/fax (011) 2137 9666
TPQ-2/1181/RT090/FTI/PPP/BPM

17/31




MASSA DE
REJUNTE
EM PO

a. Tipos de massa para tratamento de juntas: pronta
(fornecida em balde) e em po6 (fornecida em saco)

b. Ensaio de aderéncia

c. Ensaio de retragao

da fita a massa

Figura 7 — Tipos de massas utilizadas para tratamento de juntas e detalhe de ensaios

Tabela 7 — Requisitos e critérios normativos e do Programa exigidos para feltro de la de vidro
(ABNT NBR 16726:2018 e Portaria INMETRO n° 149)

Requisito Unidade Critério
Variagdo da dimensao
longitudinal do rolo em . o Tolerancia de + 3 em relag&o ao valor
~ X Comprimento %o i
relagéo ao valor nominal nominal informado
informado
. Analn_se Variagdo da Iarg;ura total do o Tolerancia de - 1 % até + 2,5% em relagéo
dimensional rolo em relagdo ao valor Largura %o N
L ao valor nominal informado
nominal informado
Distancia entre as duas Tolerancia de - 10 % em relacdo ao valor
faces medidas Espessura % nominal informado / variagdo positiva sem
perpendicularmente a elas restricbes
el ; , espess%rg rr;(?nmlnal de >0.450
Gramatura elagado entre a rr;i:‘szre: corpo de prova e kg/m? .
espessura nominal de > 0,630
70 mm
Absorg¢ao de Determinagéo da absorc¢do de umidade o <5
umidade maxima por alteragdo da massa ¢ (em relagéo ao peso bruto)
Resisténcia a Esforco de tragdo gte a ruptura d_e cada = 2 vezes o valor médio do peso de trés
= corpo de prova, visando determinar a ~ .
tracao e L % . . N trechos de feltro de Ia de vidro com (2 500
A resisténcia a tracao longitudinal minima e
longitudinal o x 600) mm
média
- Verificagdo da ocorréncia de corrosao < - .
Contribuigao ; . N&o pode contribuir para a ocorréncia de
A = vermelha em perfilado de ago galvanizado = .
a corrosao do ~ . Horas corrosdo vermelha no perfilado de ago
em contato com o feltro de 1& de vidro em .
aco A . . apods 360 h
camara de névoa salina neutra
Condutividade Quantidade .de calgr transmltlda_atr?ves de <0,049
P um material devido a uma variagao de W/mK . R
térmica i (a uma temperatura média de 24 °C)
emperatura
= Capacidade de um material sofrer e
Reagao ao o
fogo sustentar a igni¢aéo, propagar chamas, - Classe | ou II-A

desenvolver calor e produzir fumaga

Identificagao

Apresentar na etiqueta, embalagem ou documento que a acompanhe: nome, razéo social, CNPJ,
endereco e contato do fabricante, designacdo comercial do produto, identificacdo da marca e do
modelo, dimensdes nominais (comprimento, largura e espessura), gramatura nominal, lote, data de
fabricagdo, pais de origem, classe de reagao ao fogo, classificagdo quanto ao gotejamento (quando
aplicavel), condigbes ou formas de aplicagdo, de manuseio, transporte, armazenamento e
manutengao do produto e item “adverténcias” (quando aplicavel).
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a. La de vidro: fornecida em rolo
ou placas

tragao longitudinal

b. Ensaio de resisténcia a

c. Ensaio de contribuigcado a
corrosao do aco

Figura 8 — Tipos de la de vidro e exemplos de ensaios

Tabela 8 — Requisitos e critérios normativos e do Programa exigidos para la de PET
(ABNT NBR 16832:2020 e Portaria INMETRO n° 149)

Requisito Unidade Critério
Variagdo da dimensao Toleranciade -2 % a + 10 % em
longitudinal do rolo em relagdo | Comprimento % relagdo ao valor nominal
Analise ao valor nominal informado informado
dimensional | Variagdo da largura total do rolo Toleranciade -2 % a+ 5 % em
em relagéo ao valor nominal Largura % relagdo ao valor nominal
informado informado
. Tolerancia de - 10 % em relagéo
Gramatura Relagéo entre a massa do corpo de prova e sua kg/m? a0 valor nominal informado
area
Variagao positiva sem restrigdo
Abso_rgao de | Determinacao da absorgéo de urpldade maxima, o <2 % do peso bruto do produto
umidade em porcentagem, por alteracdo da massa
Resisténcia minima
Resisténcia a | Esforco de tragéo até a ruptura de cada corpo de numericamente igual a 4 vezes o
tragao prova, visando determinar a resisténcia a tracao N valor médio do peso de trés
longitudinal longitudinal minima e média trechos de 14 de PET com area
igual a 1,50 m?
Variagao dimensional Var]aga}o +3,5
- o P = Longitudinal
Estabilidade maxima, apos inser¢ao em %
dimensional estufa, por um periodo de Variacio
(48 £ 1) ha (60 * 2) °C ¢ +35
Transversal
Condutividade | Quantidade de calor transmitida através de um < 0,075 (a uma temperatura
P . h .~ Wim.K hoe o
térmica material devido a uma variagao de temperatura média de 24 °C)
Reacdo ao C}apagdade de um material sofrer e sustentar a
fogo ignicdo, propagar chamas, desenvolver calor e - Classe II-A

produzir fumaga

Identificagao

Apresentar na etiqueta, embalagem ou documento que a acompanhe: nome, razéo social, CNPJ,
endereco e contato do fabricante, designagédo comercial do produto, identificagdo da marca e do
modelo, tipologia de montante na qual o produto deve ser aplicado, dimensdes nominais
(comprimento e largura), gramatura nominal, lote, data de fabricagéo, pais de origem, classe de
reacdo ao fogo, classificagdo quanto ao gotejamento, condi¢des ou formas de aplicagéo, de
manuseio, transporte, armazenamento e manutengao do produto e item “adverténcias”.
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-

E

a. La de PET: fornecida em rolo b. Ensaio de resisténcia a c. Ensaio de determinagao da absorgao
ou placas tragao longitudinal de umidade

Figura 9 — Tipos de la de PET e exemplos de ensaios

4.3.1 Numeros de visitas de auditoria e de amostras coletadas

O numero de visitas de auditoria (em unidades fabris de empresas participantes e em revendas
de materiais de construgao) realizadas em 2020 no ambito do Programa Setorial da Qualidade,
bem como o numero de amostras coletadas nessas visitas estdo apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 - Resumo das auditorias realizadas e amostras coletadas em 2020

Numero de amostras

Local da auditoria Numero de auditorias coletadas
Fabrica 38 269
(empresas participantes)
Revenda 54 146

(empresas participantes e nao participantes)
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Total de amostras avaliadas pelo programa em 2020

u Perfil de ago = Acessorio » Massa » Chapa de gesso = Parafuso = La de vidro m La de PET

Figura 10 — Total de amostras avaliadas pelo Programa em 2020

As 415 amostras coletadas resultaram em 1168 ensaios laboratoriais realizados no ano de
2020. A Tabela 10, a seguir, mostra a relagdo de ensaios realizados durante o ano de 2020
para cada um dos produtos alvo avaliados pelo Programa, considerando tanto as amostras de
empresas participantes quanto aquelas de empresas nao participantes do Programa Setorial
da Qualidade.

Tabela 10 — Quantitativo de ensaios realizados para as amostras coletadas em 2020

Ensaios realizados por produto alvo

Quantidade
Chapas de gesso

Espessura

Largura

Comprimento

Esquadro

a|lala|o| O,

Rebaixo

—_
N

Densidade superficial de massa

Resisténcia a flexao 21

Dureza superficial

Absorcao de agua

Continua.
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Tabela 10 - (continuagao) — Quantitativo de ensaios realizados para as amostras coletadas em

2020
Ensaios realizados por produto alvo .
- Quantidade
Perfis de ago
Espessura 388
Comprimento 16
Largura 16
Aba 8
Distancia entre furos e do furo inicial até extremidade do pefrfil 11
Reentrancia interna, altura do rebaixo 8
Limite de escoamento 17
Massa do revestimento de zinco 326
Acessorios (suporte nivelador comum e tirante)
Espessura do suporte 15
Resisténcia a tracdo no pendural e no conjunto pendural mais
perfil Canaleta C 44
Massa do revestimento de zinco no suporte 36
Massa do revestimento de zinco no tirante 4
Resisténcia a corrosao em (96h) 56
Parafusos
Resisténcia a corrosdo em (48 horas) 19
Poder de perfuragao 19
Massas para o tratamento de juntas (em pé e pronta)
Retracao 19
Craqueamento/fissuracao 19
Aderéncia da fita a massa 32
La de vidro
Comprimento 3
Largura 5
Espessura 5
Gramatura 4
Absorgédo de umidade 1
Resisténcia a tracao longitudinal 2
La de PET
Comprimento 3
Largura 5
Espessura 5
Gramatura 5
Tracéo 3
Estabilidade dimensional 2
Absorgédo de umidade 3
TOTAL 1168
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4.3.2 Atualizagcao de escopo de acreditagao e capacitagao laboratorial

Em novembro de 2020, a TESIS passou pela reavaliacdo de sua acreditagcdo como Entidade
Gestora Técnica (EGT) de Programas Setoriais da Qualidade no ambito do PBQP-H, realizada
pela Coordenagao Geral de Acreditacdo do INMETRO (CGCRE). O escopo da acreditacdo da
TESIS como EGT de 17 Programas Setoriais da Qualidade no ambito do PBQP-H, dentre eles
o PSQ de Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall pode
ser visualizado na pagina eletrénica do INMETRO (http://www.inmetro.gov.br) e também é
apresentado na Figura 11.

Organismo de Certificagéo de Produtos

Nimero OCP-0108

Organismo TESIS - TECHOLOGIA E QUALIDADE DE SISTEMAS EM EMGENHARIA LTDA.
CHNPJ 55.495 466/0001-95

Site

Situagio Ativo

Data de Concessdo 31/08/2015

Escopo Acreditagdo
Produtos e Servigos EGT no dmbito do PEQP-H

Categoria/Descrigio/Area Técnica

Aparelhos Economizadores de Agua
Argamassa Colante

Componentes para Sistemas Consirutivos ]
em Chapas de Gesso para Drywa_ll
Eletrodutos Plasticos para Sistemas
Elétiicos de Baixa Tensio em Edificacdes
Esquadrias de PVC

Fechaduras

Geotéxieis Naotecidos
Loucas Sanitarias para Sistemas Prediais
Metais Sanitarios

Painéis de Particulas de Madeira (MDP) &
Painéis de Fibras de Madeira (MDF)

Perfis de PVC para Forros
Pisos Laminados Formecidos em Reguas
Portas e Janelas de Correr de Aluminio

Reservatorios Poliolefinicos para Agua
Potavel de Volume até 2.000 L (inclusive)

Tintas Imobiliarias- Portaria Ministério das
Cidades n.® 332 de 20/08/2014

Tubos de PYC para Infra-Estrutura- Portaria
Ministério das Cidades n.® 332 de
20/06/2014

Tubos e Conexbes de PVC para Sistemas
Hidraulices Prediais-

Figura 11 — Escopo da acreditagdo da TESIS como Entidade Gestora Técnica de Programas
Setoriais da Qualidade no ambito do PBQP-H (ref.: mar./21)

Os ensaios do Programa Setorial sao realizados no Laboratério TESIS, que é um Laboratério
de Ensaio Acreditado pela Coordenacédo Geral de Acreditacdo do INMETRO (CGCRE) de
acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o numero CLR 0162, para a realizagcao de 331
ensaios laboratoriais, incluindo ensaios nos componentes para sistemas construtivos em
drywall, conforme mostrado nas figuras a seguir. O escopo de acreditacdo completo do
Laboratério TESIS pode ser visualizado na pagina eletrbnica do INMETRO
(http://www.inmetro.gov.br).
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ESCOPO DA ACREDITACAD — ABNT NBR ISO/EC 17025 - ENSAIO

Morma de Origem: NIT-DICLA-O16 Folha: 18
ACREDITAGAD N* TIPO DE INSTALAGAD

CRL 0162 INSTALAGAD PERMANENTE
AREA EE (.;glr;nrng I | CLASSEDE ENE:I;] “;I gﬁscmr,:m Do NORMA E /OU PROCEDEMENTO
CONSTRUCAD CIVIL EMSAIOS MECANICOS
REVESTIMENTO DE
PISO VINILICD Esquadro @ retilineidade 150 24342:2007 — Amd.1:2012

{CONTINUACAD)

Espessura 150 24346:2006
Massa por unidade de area {gramatura) 150 239972007

Indentago residual madia 150 24343-1:2007
Flexibilidade a temperatura de 239C IS0 24344:2008 — Método A
Empenamento apds exposicio ao calor 150 23909:2008

Estabilidade dimensional apds exposican ao

calar 150 23989:2008
Perda do volume EN 660-2:1989
Espessura da camada de uso 150 243402006

CHAPAS DE GESS0 Determinagao das caracteristicas geométricas

PARA DRYWALL ABNT NBR 14715-2:2010 — Anexo A

Determinagao da resistdncia a ruptura na

flexan ABNT NBR 14715-2:2010 — Anexo B

Determinagao da densidade superficial de
massa

ABNT NBR 14715-2:2010 — Anexo C

Determinagao da absorgao de agua ABNT NBR 14715-2:2010 — Anexo D

FOR-CGCRE-003 - Rev. 12 - Apr. Set18 - Pg. 1829

Figura 12 - Acreditagao do Laboratorio TESIS para os ensaios em componentes construtivos em
chapas de gesso para drywall (ref.: mar./21)
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ESCOPO DA ACREDITAGAD — ABNT NBR ISONEC 17025 - ENSAIQ

Morrma de Origermn: NIT-DICLAO1E Folha: 16
ACREDITAGAD N° TIPO DE INSTALACAD
CRL D182 INSTALAGAD PERMANENTE

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

AREA DE ATIVIDADE / CLASSE DE ENSAIO | DESCRICAD DO
R | L WS AID

CONSTRUGAD CIVIL ENSAIOS MECANICDS

CHAPAS DE GESSO
PARA DRYWALL Determinagdo da dureza superficial ABNT MBR 14715-2:2010 — Anexo E
[COMTINUACAD)

PERFILADO DE ACO,
SUPORTE
NIVELADOR E
TIRAMTE PARA
SISTEMAS
COMSTRUTIVOS EM
CHAPAS DE GESSO
PARA DRYWALL

Determinagio das grandezas dimensionais | oM NBR15217.2018 — Anexo A

DBDEI"‘I‘I"Iiﬁal;aDI da massa de
reveslimento por unidade de area
{método gravimelrica)

ABNT MBR 73072016 — itern 4.1 @ NM
2782002

Verificagdo da aderéncia do revestimento ABNT MBR 7308:2015

Verificagdo da uniformidade do revestiments | ABNT NBR 7400:2015

Determinagdo do limile de escoameants a

bracdn ABMNT MBR 6673:1981

Determinacdo da rasisténcia a trag3o do
canjunto suportes niveladores, tirantes & ABNT NBR 15758-2:2009
parfis

Espessura do suporte nivelador ABMNT MBR 7013:2013 — Item B.4

PARAFUSOS

PARA DRYWALL Analise dimensional ABNT MBR 10041:2010

150 10666:1250

FOR-CGCRE-003 - Rev. 12 — Apr. Set/18 - Pg. 16129

Figura 13 - Acreditagao do Laboratério TESIS para os ensaios em componentes construtivos em
chapas de gesso para drywall (ref.: mar./21)
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ESCOPO DA ACREDITAGAD - ABNT NER ISOMEC 17025 - ENSAID

Morma de Origem: NIT-DICLA-018 Folha: 17
ACREDITACAD N* TIPO DE INSTALACAO
CRL 0162 INSTALAGAD PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE | CLASSE DE ENSAIOQ [ DESCRICAD DO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

CONSTRUCAD CIVIL ENSAIOS MECANICOS

PARAFUSOS PARA
DRYWALL Pader de perfuracao BS EM 145662008
[COMTINUACAD)

FITAS DE PAPEL

PARA DRYWALL VerificagSo da largura da fita ASTM C 474:2015

Verificag3o da estabilidade dimensional ASTM C 474:2015

Determinagao da resistdncia a tragao ASTM C 474:2015

Quantidade de furos ABMNT NBR 15758-1:2008

Verificagso da fissuragdo da massa nas
bordas da fita

ASTM C 474:2015

Verificagdo do cragqueamentaffissuracio ASTM C 474:2015

RESERVATORIOS

POLIOLEFINICOS Dimensdes @ massa do reservatanio ABMT MBR 1479592018 — Anexo &

Resisténcia ao impacto apas
condicionamento am temperatura ABMT MBR 14798:2018 — Anexo E
controlada

Varificagdo da resisténcia a
deformacao em ambiente com ABNT MNBR 14798:2018 — Anexao F
temperatura da 50 °C

RESERVATORIOS
MODULARES
REFORCADOS Absorcao de Agua EM 13280:2001 — Anexo A
COM FIBRAS DE
VIDRD

FOR-CGCRE-003 = Rew. 12 - Apr. Set/18 - Py 17129

Figura 14 - Acreditagao do Laboratério TESIS para os ensaios em componentes construtivos em
chapas de gesso para drywall (ref.: mar./21)

TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. 26/31
Rua Guaipa, 486 — Vila Leopoldina

05089-000 - S&o Paulo - SP / fone/fax (011) 2137 9666

TPQ-2/1181/RT090/FTI/PPP/BPM



TESIS

4.3.3 Relagao de documentos emitidos no ambito do Programa e atividades relacionadas

A seguir apresenta-se um resumo dos documentos emitidos no &mbito do Programa Setorial da
Qualidade em 2020, bem como as atividades a eles relacionadas.

¢ Relatorios de Auditoria:

50 Relatérios de Auditoria foram emitidos e encaminhados as empresas participantes do
Programa contendo os resultados de uma dada auditoria realizada em fabrica ou em revenda
de materiais de construgdo. Os Relatérios de Auditoria sdo documentos individuais e
confidenciais.

¢ Relatorios de Setoriais:

3 Relatdrios Setoriais foram emitidos contendo o panorama do setor e a relacdo de empresas
qualificadas no periodo de analise, sendo encaminhados as empresas participantes do
Programa. Um extrato de cada documento também foi encaminhado ao PBQP-H.

o Atestados de Qualificacao:

37 Atestados de Qualificagdo foram encaminhados as empresas participantes do Programa
que foram relacionadas como “Qualificadas” nos Relatérios Setoriais emitidos em 2020. Assim,
as empresas qualificadas receberam, junto com cada um dos 3 Relatérios Setoriais emitidos, o
Atestado de Qualificacao referente ao periodo de avaliagdo correspondente.

¢ Reunioes técnicas do PSQ e elaboracao de atas de reuniao:

6 reunibes setoriais e 16 reunides do Comité Técnico foram realizadas para discussado de
assuntos de interesse do setor sejam eles técnicos e/ou institucionais. Apés cada reunido, os
participantes receberam a ata contendo os assuntos tratados e as deliberacbes de cada
reuniao.

¢ Documentos Funcionais:

Em 2020 foi realizada a revisdo anual dos documentos funcionais do Programa, em
atendimento ao regimento geral do SiMaC:

SQ/IT187 — Fundamentos Técnicos do Programa Setorial da Qualidade dos Componentes
para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall: aborda as
responsabilidades dos envolvidos, estipula as condi¢cdes técnicas e critérios de avaliagéo e
classificagdo das empresas avaliadas, as atividades de normalizacdo, as auditorias, a
avaliacao da conformidade e os relatérios elaborados no ambito do Programa.

SQ/IT188 — Condicbes para o credenciamento de empresas junto ao Programa Setorial da
Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para
Drywall: define os procedimentos e as condi¢cdes a serem atendidas pelas empresas para o
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credenciamento de fabricantes de componentes para sistemas construtivos em chapas de
gesso que manifestem a intencao de participar do Programa.

e Relatérios de Avaliacido da Conformidade:

Durante o ano de 2020, a TESIS apoiou a Associagado Brasileira do Drywall nas agdes de
combate a ndo conformidade. Para tanto, foram elaborados 4 Relatérios de Avaliacdo da
Conformidade de perfilados de ago de marca NAO CONFORME, ou seja, marca que possui
histérico de ndo conformidade sistematica em pelo menos um dos requisitos especificados na
norma técnica brasileira ABNT NBR 15217:2018.

Esses relatdrios apresentam o historico e analise dos resultados dos ensaios laboratoriais
realizados para as amostras de marcas nao conformes e visam dar subsidio técnico-juridico as
representacdes realizadas pela Associagdo Brasileira do Drywall contra produtores nao
conformes, objetivando provocar a atuacdo do Ministério Publico Estadual, Departamento de
Protecdo e Defesa do Consumidor do Ministério da Justica, PROCONSs, etc. para a
implementacao de acdes juridicas que permitam o combate a ndo conformidade intencional.

Os Relatdrios de Avaliagao da Conformidade emitidos em 2020 estao relacionados a seguir:

e 1181/RT082 — Avaliagdo da conformidade de perfilados de aco da marca “TELHACO” em
relacdo a norma brasileira do componente para parede e forro em drywall, emitido em julho
de 2020.

e 1181/RT084 — Avaliagdo da conformidade de perfilados de aco da marca “TELHACO” em
relacdo a norma brasileira do componente para parede e forro em drywall, emitido em
outubro de 2020.

e 1181/RT087 — Avaliacdo da conformidade de perfilados de aco da marca “MOD LINE” em
relacdo a norma brasileira do componente para parede e forro em drywall, emitido em
outubro de 2020.

e 1181/RT088 — Avaliacdo da conformidade de perfilados de ago da marca “SIRIUS” em
relacdo a norma brasileira do componente para parede e forro em drywall, emitido em
dezembro de 2020.

Estes Relatérios Técnicos sao confidenciais por conter os resultados dos ensaios laboratoriais
realizados nos produtos no ambito do Programa, e, portanto, sdo encaminhados somente aos
advogados para execucdo da representacdo ou para serem anexados aos inquéritos em
andamento. Apenas a promotoria e a parte tém acesso aos resultados dos ensaios.

4.3.4 Evolucgao do setor

A Figura 15 apresenta a evolugdo do Indicador de Conformidade para o setor de sistema
drywall, que considera o volume de produgdo de cada componente avaliado pelo Programa
que esta em conformidade com as normas brasileiras.
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Evolugao do Indicador de Conformidade do Setor
100%
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60% -
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20% 1 — — — — — —1 — — — — — — — —
10% +— — — —1 — — —1 — — —1 — — — — —

0%

91% 89% 89%  go, 91%  91%

Indicador de Conformidade

RS029 RS030 RS031 RS032 RS033 RS034 RS035 RS036 RS037 RS038 RS039 RS040 RS041 RS042
Relatorio Setorial

Figura 15 — Evoluc¢ao do indicador de conformidade do setor

4.3.4 Gestao e armazenamento de amostras

Todas as amostras avaliadas no ambito do Programa Setorial da Qualidade possuem
contraprovas, que ficam armazenadas em local apropriado dentro das instalagbes da TESIS,
protegidas das intempéries, e sdo submetidas a descartes sistematicos segundo critérios
especificos do Programa. As contraprovas permanecem armazenadas por tempo suficiente
para dirimir eventuais duvidas com relagdo a avaliagcao efetuada (realizacao de repeticdo de
ensaio ou verificagdo do resultado obtido, se necessario).

5 ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2021

Nesse item sdo apresentas as atividades prevista para serem desenvolvidas pela TESIS no
ambito do Programa Setorial da Qualidade em 2021.

5.1 Atividades de avaliagao de conformidade

Em 2021, o Programa Setorial da Qualidade prevé a manutengao das seguintes atividades:

— Possibilitar as empresas do mercado o acesso as informagdes sobre o Programa, como
estabelece o documento SQ/IT188 — Condi¢des para o credenciamento de empresas junto
ao Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos em
Chapas de Gesso para Drywall.

— Agenda com reunides técnicas setoriais regulares em 2021. Caso necessario, serao
agendadas reunides extraordinarias. As reunides serao realizadas remotamente enquanto
persistir a excepcionalidade causada pela pandemia do COVID-19 em territério brasileiro.

— Atualizagao permanente das informacdes contidas na pagina do PBQP-H.
— Acompanhamento das metas estabelecidas pelo setor junto ao PBQP-H.

— Manutengéo do suporte ao combate juridico a ndo conformidade, incluindo o atendimento
permanente a demandas do Ministério Publico oriundas de a¢des ja instauradas.
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Manutencdo das atividades regulares de avaliagdo dos componentes para sistemas
construtivos em chapas de gesso para drywall comercializados no Brasil e emissao dos
documentos regulares no ambito do PSQ, quais sejam: Relatérios Setoriais, Relatorios de
Auditoria, Atestados de Qualificagcao, atas das reunides setoriais, etc.

Manutencao do suporte técnico aos participantes do Programa no que se refere ao
esclarecimento de duvidas sobre o PSQ e sobre os métodos de ensaio.

5.2 Elaboragao de documentacgao técnica:

Além da emissao documentos regulares no ambito do PSQ (Relatérios Setoriais, Relatorios de
Auditoria, Atestados de Qualificagdo, atas das reunides setoriais, etc.), é prevista a revisado
anual dos documentos funcionais do PSQ em atendimento ao Regimento Geral do SiMaC:

SQ/IT187 — Fundamentos Técnicos do Programa Setorial da Qualidade dos Componentes
para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall.

SQ/IT188 — Condi¢des para o credenciamento de empresas junto ao Programa Setorial da
Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para
Drywall.

5.3 Atividades institucionais

A TESIS continuara apoiando a Associacado Drywall nas atividades de divulgacdo do Programa
e seus resultados e em atividades institucionais, por exemplo, no PBQP-H, além disso é
prevista a manutengao das seguintes atividades:

Atuacdo junto aos Ministérios — Desenvolvimento Regional, Educacdo, Saude e
Infraestrutura - e as Secretarias para a utilizacdo dos PSQ nas construcdes de escolas,
postos de saude, hospitais, etc.

Atuacao junto aos bancos publicos — Caixa e BB — e privados para o estabelecimento das
exigéncias a serem atendidas pelos fornecedores de materiais de construgdes dos
empreendimentos habitacionais e de infraestrutura.

Apoio a formacao e operagao de Grupo de Trabalho para promover a cooperagao técnica
entre o INMETRO e os Programas Setoriais da Qualidade do PBQP-H.

Apoio ao Férum dos Gerentes dos PSQ junto ao Ministério da Economia — mesa executiva
da construgao - para a utilizacao das informagdes dos PSQ nos agentes de financiamento
da produgao.

Objetiva-se, ainda, a implementagao das seguintes a¢des em 2021 pela Secretaria Nacional da
Habitacdo (SNH) do Ministério do Desenvolvimento Regional:

Para novos contratos de financiamento a serem assinados pela CAIXA, as Entidades
Gestoras Técnicas (EGT) dos Programas Setoriais da Qualidade reconhecidos pelo PBQP-
H poderao ingressar nas obras para coleta dos produtos.

Implementagao do seguro garantia para obras habitacionais do Governo Federal. O uso de
produtos fornecidos por empresas qualificadas nos Programa Setoriais da Qualidade do
PBQP-H reduzira a apdlice a ser paga pelas construtoras.
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5.4 Agoes de apoio a normalizagao e ao plano de normalizagao setorial

O Programa Setorial da Qualidade prevé dar continuidade em 2021 ao acompanhamento das
discussdes no ambito do CB-02 (Comité Brasileiro da Construgcéo Civil) e do CB-217 (Comité
Brasileiro do Drywall) da ABNT no que se refere as normas abaixo relacionadas:

= Revisdao da norma ABNT NBR 15575, “Edificac6es Habitacionais — Desempenho” na CE-
002:136.001. Para 2021 esta prevista a continuidade das discussdes e reunides dos
Grupos de Trabalho de especialistas nas areas contempladas pela norma.

= Apoio e participagado na revisdo da ABNT NBR 15758 — Sistemas construtivos em chapas
de gesso para drywall — Projeto e procedimentos executivos para montagem — Parte 1:
Projeto, selecéo e requisitos de desempenho para paredes forros e revestimentos e Parte
2. Procedimentos executivos de montagem e manutencdo para paredes, forros e
revestimentos;

= Apoio e participagao na revisdao da ABNT NBR 14715 — Chapas de gesso para drywall —
Parte 1: Requisitos e Parte 2: método de ensaio.
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