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Considerando a avaliagdo técnica coordenada pela TESIS
Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia e a decisdo dos
Técnicos Especialistas, indicados conforme a Portaria n° 2.795, de
27 de novembro de 2019, do Ministério do Desenvolvimento
Regional, a Coordenagdo de Cooperagdo Técnica da Secretaria

Emissao Nacional de Habitagdo resolveu conceder ao Sistema AFAP-PVC

margo de 2020 “Sistema de Cobertura com telhado constituido de telhas onduladas
de fibrocimento sem amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis
de PVC rigido de 7mm de espessura” a Ficha de Avaliacdo de
Desempenho N° 021, em 10/03/2020. Esta decisdo é restrita as
condicoes de uso definidas produto.

Consideragdes adotadas na avaliagdo técnica do “Sistema de cobertura com telhado constituido de telhas
onduladas de fibrocimento sem amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de
espessura’”:

Esta FAD se refere ao “Sistema de cobertura com telhado constituido de telhas onduladas de fibrocimento sem
amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura”.

O sistema de cobertura com telhado constituido de telhas onduladas de fibrocimento sem amianto de 6 mm de
espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura é predominantemente destinado as unidades
térreas isoladas e geminadas e sobrados destinados a habitagdes. No caso de edificios multipavimentos, a telha
podera ser instalada desde que a presséo do vento no empreendimento nao supere 950 Pa.

Quando houver distancias entre tergas menores do que 1,69 m, os resultados de desempenho apresentados nesta
ficha poderao ser utilizados.

Quando houver declividades das aguas maiores do que 10° (17,6%), e menores do que as maximas
recomendadas pelos fabricantes, os resultados de desempenho apresentados nesta FAD poderao ser utilizados.
Salienta-se que telhados com declividade maior que 30% devem ser providos de dispositivos de seguranca
suportados pela estrutura principal, conforme item 9.2.3 da ABNT NBR 15575-5.

Quando o recobrimento lateral for maior que 50 mm e o recobrimento transversal for maior que 200 mm os
resultados de desempenho apresentados nesta ficha poderédo ser utilizados.

O desempenho térmico do sistema de cobertura com telhado constituido de telhas onduladas de fibrocimento sem
amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura atende a ABNT NBR
15575-5, pelo menos com o nivel minimo com uso de cores claras nas paredes (zonas 1 a 5 e 7) para a condigao
de forro sem isolamento térmico. Para as zonas 6 e 8, deve-se langar mao de ventilagdo e/ou sombreamento para
atingir-se os niveis minimos de desempenho ou fazer uso de isolante térmico de Ia de vidro ou EPS.

Esta FAD nao apresenta a avaliagdo do desempenho acustico, pois n&o é possivel realizar tal avaliagdo no sistema
de cobertura com telhado constituido de telhas onduladas de fibrocimento sem amianto de 6 mm de espessura e
forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura isoladamente. O desempenho acustico minimo da edificagao
estabelecido pela ABNT NBR 15575 depende das caracteristicas da envoltoria (fachada e cobertura): no sistema
de cobertura, das condi¢des construtivas, tais como altura do atico, tipo de forro ou laje, além do tipo de telha. A
avaliacdo deve ser realizada na edificagdo concluida através de dois possiveis métodos (de engenharia ou
simplificado de campo), conforme ABNT NBR 15575-5.

Segurancga ao fogo, os perfis de PVC para forros devem atender aos critérios especificados na ABNT NBR 15575-
5. Foi selecionado um forro de 8 mm de espessura, em conformidade a NBR 14285, e com massa de 1,55 kg/m2,
que corresponde a um forro de maior massa dentre os forros encontrados no mercado. Esta condicdo é
considerada mais critica, devido a maior massa combustivel disponivel para queima durante a realizagdo do
ensaio. A classificagado obtida foi IlI-A. Este resultado pode ser extrapolado para forros com espessura e massa
inferior e permite a utilizagao em cozinhas, inclusive.

A telha ondulada de fibrocimento sem amianto de 6 mm de espessura, atende a ABNT NBR 15210 — Telha
ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessorios. Parte 1: Classificagao e requisitos e Parte 2: Ensaios.
Os perfis de PVC para forros de 7 mm e 8 mm de espessura, atendem a ABNT NBR 14285 — Perfis de PVC rigido
para forros. Parte 1: Requisitos para cores claras e Parte 2: Método de ensaio.




1 Descri¢ao do objeto da FAD

O objeto desta FAD é o Sistema de cobertura com telhado constituido de telhas onduladas de fibrocimento sem
amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura. O conjunto dos demais
elementos/componentes constituintes do sistema de cobertura ndo é objeto desta avaliagdo. As caracteristicas
da telha avaliada estdo apresentadas na Figura 1 e as caracteristicas dos perfis de PVC rigido para forros
avaliados estao apresentadas na Figura 2 a seguir:

| 5 Telha ondulada de fibrocimento sem amianto — tipo grandes
“H ondas (GO) de 6 mm de espessura
Hﬁ.f e Largura: 1100 mm
A " e Comprimento: variavel.

N, o Espessura: 6 mm
1"‘:;‘ e Substrato: fibrocimento, sem amianto, com
¢ tecnologia CRFS (cimento refor¢cado com fios

sintéticos).

Figura 1 — Telha ondulada de fibrocimento sem amianto - tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de
espessura, objeto desta Ficha de Avaliagao de Desempenho

> -
“ﬂ Perfis de PVC rigido para forro de 7 mm de espessura

e Largura: variavel;
e Comprimento: variavel;
e Espessura: 7 mm.

Figura 2 — Perfis de PVC rigido para forro (simples e duplo) de 7 mm de espessura, objeto desta Ficha
de Avaliagao de Desempenho

As telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura, sao
acopladas entre si por meio de sobreposi¢do ao longo de seu comprimento e de sua largura (recobrimentos
longitudinal e lateral) e ancoradas a estrutura através de pegas de fixagao e de vedacdo. As pecas de fixagédo
sdo compostas por parafusos metalicos galvanizados a fogo, @ 8 mm, de cabega sextavada e ponta broca ou
ganchos metalicos de cabeca sextavada, além de arruelas metalica e elastica de vedagao, conforme Figura 3
abaixo.



NS

(a) Parafuso metalico de cabeca sextavada e (b) Gancho metalico de cabega sextavada —
ponta broca — para estrutura de madeira para estrutura metalica ou de concreto
Figura 3 — Pecas de fixagdo e vedagao das telhas onduladas de fibrocimento sem amianto - tipo
grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura

A Figura 4 ilustra um telhado montado com telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas
(GO) de 6 mm de espessura.

Figura 4 — Telhado cohshtwdo de félas o'ndlaas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas
(GO) de 6 mm de espessura

Os perfis de PVC para forros sao utilizados suspensos ao teto (laje, cobertura) por sistema de sustentagao,
conforme mostrado na Figura 5, e instalados internamente em residéncias pelo seu sistema de encaixe lateral
dos perfis, através do mecanismo macho e fémea, formando a superficie de delimitagao do forro.
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Figura 5 — Elementos constituintes da estrutura de sustentagdo do forro com perfis de PVC rigido
(imagem retirada da ABNT NBR 14285-3)

2 Objetivo

Esta Ficha de Avaliagdo de Desempenho tem por objetivo apresentar os requisitos, critérios e resultados da
avaliagado do Sistema de cobertura com telhado constituido de telhas onduladas de fibrocimento sem amianto
de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura, em atendimento a norma de
desempenho ABNT NBR 15575-5:2013 — Edificagdes habitacionais — Desempenho — Parte 5: Requisitos para
os sistemas de cobertura e as normas de especificacgdo ABNT NBR 15210-1:2014 — Telha ondulada de
fibrocimento sem amianto e seus acessorios — Parte 1: Classificagao e requisitos e ABNT NBR 15210-2:2016
— Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessorios — Parte 2: Ensaios, quando instaladas de
acordo com as recomendacdes da ABNT NBR 7196:2014 — Telhas de fibrocimento - Execugao de coberturas
e fechamentos laterais — Procedimento, e ABNT NBR 14285-1:2018 — Perfis de PVC rigido para forros - Parte
1: Requisitos para cores claras e ABNT NBR 14285-2:2018 — Perfis de PVC rigido para forros - Parte 2: Método
de ensaio, quando instaladas de acordo com as recomendagdes da ABNT NBR 14285-3:2018 — Perfis de PVC
rigido para forros - Parte 3: Procedimentos para estocagem, manuseio, instalagdo e operagao.

3 Referéncias Normativas
Segue a relagdo das normas utilizadas nas avaliagdes:

— ABNT NBR 6123:1988 Versao Corrigida 2:2013 — Forgas devidas ao vento em edificagoes.

— ABNT NBR 7196:2014 — Telhas de fibrocimento — Execugdo de coberturas e fechamentos laterais —
Procedimento.

— ABNT NBR 7581-2:2012 — Telha ondulada de fibrocimento — Parte 2: Ensaios (em substituicdo a ABNT
NBR 5642:1993 — Telha de fibrocimento — Verificagdo da impermeabilidade)

— ABNT NBR 9442:1986 — Materiais de construgdo — Determinagéo do indice de propagacgao superficial de
chama pelo método do painel radiante.

— ABNT NBR 14285-1:2018 — Perfis de PVC rigido para forros - Parte 1: Requisitos para cores claras.
— ABNT NBR 14285-2:2018 — Perfis de PVC rigido para forros - Parte 2: Método de ensaio.

— ABNT NBR 14285-3:2018 — Perfis de PVC rigido para forros - Parte 3: Procedimentos para estocagem,
manuseio, instalagao e operacao.

— ABNT NBR 15210-1:2014 — Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessoérios — Parte 1:
Classificagao e requisitos

— ABNT NBR 15210-2:2016 — Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessorios — Parte 2:
Ensaios.

— ABNT NBR 15220-1:2005 — Desempenho térmico de edificagdes. Parte 1: Definigbes, simbolos e
unidades.



— ABNT NBR 15220-2:2005 Versao Corrigida 2008 — Desempenho térmico de edificagdes. Parte 2: Método
de calculo da transmitancia térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos
e componentes de edificagoes.

— ABNT NBR 15220-3:2005 — Desempenho térmico de edificagcdes. Parte 3: Zoneamento bioclimatico
brasileiro e diretrizes construtivas para habitagdes unifamiliares de interesse social.

— ABNT NBR 15220-4:2005 — Desempenho térmico de edificagdes. Parte 4: Medigao da resisténcia térmica
e da condutividade térmica pelo principio da placa quente protegida.

— ABNT NBR 15220-5:2005 — Desempenho térmico de edificagdes. Parte 5: Medigao da resisténcia térmica
e da condutividade térmica pelo método fluximétrico.

— ABNT NBR 15575-1:2013 — Edificagcdes habitacionais — Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais;

— ABNT NBR 15575-2:2013 — Edificagdes habitacionais — Desempenho. Parte 2: Requisitos para os sistemas
estruturais;

— ABNT NBR 15575-5:2013 — EdificagGes habitacionais — Desempenho. Parte 5: Requisitos para os sistemas
de cobertura;

— ASTM E 662:2011 — Standard test method for especific optical density of smoke generated by solid
materials;

— IS0 1182:2010 - Fire tests — Building materials — Non-combustibility test.

4 Premissas de projeto para escolha das telhas objeto desta FAD
O calculo dos esforgos atuantes do vento em uma determinada cobertura deve ser desenvolvido considerando
as condicdes de exposicao ao vento, incluindo as velocidades basicas maximas de vento no Brasil, o tipo e o

local da edificagao.

Define-se velocidade basica de vento (Vo) como a maxima velocidade média medida sobre 3 segundos, que
pode ser excedida em média uma vez em 50 anos, a 10 m sobre o nivel do terreno em lugar aberto e plano.

Os valores das velocidades basicas maximas de vento (Vo) nas cinco regides brasileiras podem ser observadas
na Figura 6 abaixo, extraida da ABNT NBR 6123:

Regigo I 46

Regido I

Regiéo |

Regido IV

Regiao V

Figura 6 — Grafico das isopletas da velocidade basica do vento; “V,”, em m/s, no Brasil, conforme a
ABNT NBR 6123 (imagem retirada da ABNT NBR 6123)



A partir da velocidade Vo, conhecendo-se as dimensdes da edificagéo e a topografia da regido onde esta sera
construida, devem-se calcular os esfor¢cos atuantes do vento na cobertura. A ABNT NBR 15575-5 — Anexo J
traz o referido roteiro de calculo, de acordo com o estabelecido na ABNT NBR 6123. Os fatores determinantes
da presséao de vento no telhado s&o: rugosidade do terreno, cota dos obstaculos, geometria do telhado e angulo

de incidéncia dos ventos.

Na simulagdo de desempenho térmico de uma residéncia, para verificacdo do atendimento aos critérios da
norma de desempenho NBR 15575-5, foram utilizados o projeto arquitetdnico da residéncia apresentado na

figura 7.
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Figura 7 — Projeto arquitetonico simplificado da edificagdao analisada
(imagem adaptada do anexo A da Diretriz SINAT N° 001 — Reviséo 03)



5 Informagoes e dados técnicos da telha ondulada de fibrocimento sem amianto e dos
perfis de PVC rigido para forros objetos desta FAD

5.1 Caracteristicas dos produtos

As caracteristicas da telha ondulada de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de
espessura, estao apresentadas no item 6.1 desta FAD. Os dados foram obtidos por meio da FAD-6: Telhado
constituido de telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura,
do catalogo de Desempenho Técnico para HIS (Habitagdes de Interesse Social). As caracteristicas dos perfis
de PVC rigido para forros de 7 mm de espessura, estao apresentadas no item 6.2 desta FAD.

5.2 Manual técnico de instalagao do fabricante
O manual de instalagédo da telha ondulada de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm

de espessura deve conter as instrugdes, informagdes e orientagdes necessarias para adequada instalagéo,
uso, operacao e manutencao das telhas e telhado, dentre elas:

Instrucbes respectivas a instalagdo das telhas, com a indicagao dos recobrimentos minimos longitudinal
e lateral entre as telhas, distancias maximas entre apoios das telhas, tipo de fixadores e procedimentos
de fixagdo da telha a estrutura, incluindo a distribuicdo dos fixadores, detalhes construtivos do beiral, e
indicacao das possiveis declividades do telhado;

— Especificidades de instalagdo das telhas associadas a estrutura ser de madeira, metalica ou de concreto;

— Informacgdes sobre os tipos de pegas complementares, incluindo detalhes de sua instalagéo, por exemplo,
da cumeeira;

— Orientagdes sobre as condi¢gdes de caminhamento de pessoas sobre o telhado;
— Orientagdes sobre procedimentos de pintura;
— Recomendagdes sobre o transporte e armazenamento dentro da obra.

O manual de instalagédo dos perfis de PVC rigido para forros de 7 mm de espessura deve conter as instrugoes,
informacdes e orientacdes necessarias para adequada instalagdo, uso, operagcdo e manutengao dos perfis,
dentre elas:

— Instrugbes respectivas a instalagdo dos perfis, com a indicagdo dos espagamentos entre as guias
principais e entre as guias de fixagao do forro.

— Especificidades de instalagcado dos perfis associadas a estrutura ser de madeira ou metalica;

— Informacgdes sobre os tipos de pegas complementares, incluindo detalhes de sua instalagéo, por exemplo,
perfil “H” ou cantoneira;

— Orientagdes sobre as aberturas nas paredes laterais para ventilagao do atico;
— Recomendagdes sobre o transporte e armazenamento de telhas e componentes dentro da obra.

5.3 Transporte e armazenamento
Para o transporte e armazenamento das telhas devem-se realizar os procedimentos abaixo:

— O transporte e manuseio das telhas devem ser realizados em condigbes que ndo danifiquem o produto;
— As telhas devem ser descarregadas uma de cada vez;

— As telhas devem ser apoiadas em base plana, com empilhamento maximo de 100 telhas na horizontal
desde que assentadas em calgos adequados. Na vertical podem ser empilhadas até 300 telhas. Nao
devem ser misturadas telhas de comprimentos diferentes.



Para o transporte e armazenamento dos perfis de PVC rigido para forros devem-se realizar os procedimentos
abaixo:

— O transporte e manuseio dos perfis de PVC rigido para forros devem ser realizados em condi¢des que
nao danifiquem o produto;

— Aestocagem, armazenamento, transporte e manuseio dos perfis devem ser efetuados com empilhamento
maximo e com amarragao, conforme definido pelo fabricante;

— Nao pode ser colocado qualquer material no topo das pilhas de perfis durante a sua movimentacao,
manuseio, estocagem e armazenamento;

— A estocagem e o armazenamento transitorios ou prolongados do perfil na embalagem original devem ser
efetuados de forma que a temperatura seja inferior a 45°C, evitando o seu contato com o solo, e ao abrigo
das intempéries e das projecdes de cimento, gesso, pintura etc. O tempo de estocagem e armazenamento
deve ser de forma que nao haja prejuizo na aparéncia nem no desempenho dos perfis ao longo da sua
vida util;

— Os perfis devem ter um local fixo de armazenamento, a fim de reduzir a sua movimentagéo na obra.
O local adequado de armazenamento deve ficar ser previsto em projeto de canteiro ou cumprindo os
direcionamentos do fabricante;

— Para proteger os perfis das intempéries, deve-se evitar a utilizagdo de lonas plasticas de cores escuras,
particularmente as pretas, e deve-se também garantir ventilagdo adequada.

5.4 Material necessario para a correta instalagao

Para a correta instalagdo da telha ondulada de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm
de espessura, sao necessarios 0s principais equipamentos:

— Dispositivo para verificagdo do alinhamento da estrutura e das telhas (irena, linha de nailon, medidor de
nivel);

— Dispositivo para furagdo da estrutura e fixagao dos parafusos (furadeira, brocas, chave de boca);
— Dispositivo para corte das telhas (serra elétrica, serrote, arco de serra ou serra tico-tico);

— Dispositivo para verificagdo do esquadro das telhas instaladas (trena e esquadro);

— Dispositivo para verificagao da inclinagéo do telhado (inclinémetro);

— Tabuas de madeira para serem utilizadas como apoios dos pés dos responsaveis durante a instalagcéo
das telhas.

Para a correta instalagdo dos perfis de PVC rigido para forros de 7 mm de espessura, sdo necessarias os
principais materiais e dispositivos:

— Equipamento para verificagdo do alinhamento e da distancia entre as |dminas da estrutura (trena);
— Ferramenta para fixagdo da moldura (martelo);

— Ferramenta para furagdo da estrutura e fixagdo dos parafusos (furadeira, brocas, chave de fenda);
— Equipamento para corte dos perfis de PVC rigido para forros (arco de serra, estilete);

— [Escada para serem utilizadas pelos responsaveis durante a instalagdo dos perfis de PVC rigido para
forros.

O executor/montador do telhado deve adotar estes equipamentos e ferramentas e seguir as instrugdes de
trabalho da empresa respectiva a Seguranga e Saude no Trabalho.



5.5 Procedimentos de instalagao e detalhes construtivos

Para a correta instalacao da telha ondulada de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm
de espessura e de suas respectivas pecgas de fixagdo e de vedagao, bem como das pecas complementares,
deverao ser seguidas as orientagbes apresentadas na Tabela 1 a seguir, que devem constar nas informagdes
técnicas a serem fornecidas pelo fabricante das telhas. As respectivas caracteristicas estao indicadas por letras

(de A aJ)na Tabela 1 e na Figura 8.

Tabela 1 — Detalhes construtivos para a montagem de telhados constituidos de telhas onduladas de
fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura

(a) Inclinagdao minima

*Permitida inclinagdo entre 5° e 10° com cordao de vedagéo
i=10°(17,6%)

(b) Vao livre maximo

1690 mm

(c) Recobrimento lateral minimo

*Para 5°<i< 10° 1 e Y4 onda = 227 mm, com corddo de
vedacéo

Parai=10°: % de onda = 50 mm

(d) Recobrimento longitudinal

*Para 5° < j < 10°% 250 a 400 mm, com cordéao de vedagao
Para i = 10° 200 mm a 400 mm

(e) Tipo e forma do apoio

Madeira, metal ou concreto, com largura minima de 40 mm,
sempre acompanhando o caimento das telhas

(f) Caminhamento sobre telhado

Usar tabuas nos dois sentidos, nunca caminhar diretamente
sobre as telhas

Beiral sem calha: 250 a 400 mm

(9) R N0 Beiral com calha: 100 a 250 mm

(h) Sentido de montagem Contrario aos ventos dominantes na regiao
Fixacao na crista da 22 e 62 onda

(i) Fixacao das telhas Estrutura de madeira: parafuso

Estrutura metélica ou de concreto: gancho com rosca

. Esquema de montagem e
/)] corte dos cantos

Iniciar do beiral para a cumeeira, montando as aguas opostas
simultaneamente. Obrigatoriamente os cantos das telhas
intermediarias devem ser cortados, conforme ilustrado na

Figura 8, item j

_\(\G\-\(\a‘i

5° =i < 10° (com
corddao de vedacgao)
oui=10°(17,6%)

(a) Inclinagdo minima

(b) Vao livre maximo

e

(c) Tipo e forma do apoio



5r<Li<10% 1e X onda
{com corddo de vedacao)
oy i=10%: ¥ de onda

50 <0 i = 10% 250 & 400 mm
{com corddo de vedacio)
ou i 10°: 200 a 400 mm

(e) Recobrimento (f) Colocagao das tabuas para
longitudinal caminhamento sobre telhado

oV ; ; palanco
il 4_@/" H { & MmO 25 cm
".‘ im0 4oem | “.‘ i ‘l“w’ |
" ; | | Montagem & direita " ~ Vento predominante
Beiral sem calia Beiral com calha - -
Vento predominante  Montagem & esquerda

(g) Balango livre (h) Sentido de montagem em relacéo ao

vento
28 6%
’\f\/j\f\_/“\/”vi\_f"h.f
Aruela eldstica de vedagdo Arruela metdlica @ 8 mm Porca Arruela metdlica o 8 mm | |
sextavada { z
Gancho com rosca ]
0 8mm g
@ )
\ Arruela elés > ‘
asti 2
L .;I Parafuso galvanizadoa o yedagio . i Varidvel |

" Conjunto de vedagdo fogo 98 mmx 110 mm tipo simples
(i) Fixagao das telhas

3¢ 29° | Uttima faiva

g ,
IPEORARRE |
o =)
5 e
| D) o |
g akas | &
H
I WEEARRE |

[](e](r] ([ N[]r] "=

a = Recobrimento longitudinal
b = Recobrimento lateral

(j) Esquema de montagem e corte dos cantos
Figura 8 — Orientagdes para montagem do telhado (imagens cedidas pela Brasilit)
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5.6 Procedimentos detalhados da montagem do telhado

Apesar da estrutura de sustentacao do telhado, de madeira, metalica ou de concreto, ndo ser objeto desta FAD,
previamente a instalagao das telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6
mm de espessura, o executor/montador deve ter conhecimento das condi¢gdes da estrutura e ao seu devido
tratamento: contra corrosdo, no caso de estrutura em metal, ou apodrecimento e deterioragdo por agentes
agressivos, no caso de estrutura em madeira.

Feita esta verificagdo, o executor/montador deve seguir a sequéncia de instalagdo ilustrada na Figura 9. O
calculo da quantidade de telhas, pecas de fixagdo, pecas complementares e do numero de apoios (tergas) por
telhas deve constar no projeto de cobertura ou levantado previamente, de acordo com as caracteristicas do
telhado e as indicagdes contidas nas informagdes técnicas fornecidas pelo fabricante.

=

- 10°0u 17,6 ¢
1° — Executar a estrutura do telhado na 2° — Respeitar o vao livre maximo entre
inclinagao correta. apoios.

mumﬁmmmmm » M

5o
o

3° — Iniciar a montagem do ponto mais baixo 4° — Realizar os cortes de canto para as telhas

para o mais alto, montando simultaneamente intermediarias nos locais com sobreposicao
os dois lados do telhado e encaixando as de 4 telhas. Sobrepor as telhas, encaixando-
cumeeiras. Verificar os recobrimentos as.

laterais e longitudinais.

5° — Perfurar as telhas e, para estrutura em 6° — Durante a instalagao, para se movimentar
madeira, os apoios, com as respectivas sobre o telhado, utilizar tabuas.

brocas necessarias. Ao fixar os parafusos,

evitar aperta-los excessivamente, evitando

trincar a telha.

Figura 9 — Procedimentos detalhados de montagem do telhado
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5.7 Procedimentos detalhados da montagem dos perfis de PVC rigido para forros

A instalagao dos perfis de PVC para forros deve atender os procedimentos e requisitos da ABNT NBR 14285-
3 e as instrugdes do manual do fabricante.

1° - Marcar a altura em que o forro sera instalado em todos os lados do ambiente, observando o
alinhamento e nivelamento.

2° - Prepare o arremate no comprimento de cada parede e faga um corte diagonal nas extremidades para
dar o acabamento. O corte deve ter um angulo de 45° para o encaixe perfeito (nos arremates simples o
corte pode ser feito em apenas um dos lados).

3° - Fazer os furos, seguindo as instru¢ées do fabricante, na parede com o arremate posicionado, onde
serdo colocadas as buchas e posteriormente os parafusos.

4° - Coloque as buchas dentro dos furos e entao reposicione o arremate fixando-o com os parafusos. Faga
0 mesmo em todas as paredes do ambiente.

5° - Corte o perfil de sustentagdo na medida ideal para a largura ou comprimento do vao, seguindo as
instrugdes do fabricante, fazendo um corte diagonal em suas extremidades para poder fixa-lo ao arremate.
Conecte um perfil de sustentagéo na estrutura do teto ou telhado para fazer a “mao-de-forca” que sera
conectado ao perfil do vao (horizontal) para formar a estrutura de sustentagdo. O primeiro perfil de
sustentagdo do vao devera ficar a 20 cm da parede.

6° - Conecte a “mao-de-for¢ga” aos perfis que estdo na horizontal até preencher todo o ambiente,
obedecendo a distancia de 60 cm entre cada perfil para areas internas e 50 cm para areas externas.
Finalizando assim a estrutura de sustentagdo do forro de PVC.

7° - Concluida a estrutura de sustentacao, recorte a primeira placa de forro 1 cm menor que a medida do
vao do ambiente. Coloque a placa de forro dentro do vao dos arremates com a face aparente voltada para
baixo, entdo empurre-a até o encaixe. O engate macho deve estar voltado para o lado do arremate. Fixe
a placa com rebites na estrutura de sustentacéo.

)/“HIU/ﬁ

——

Tt

A

| >
*\ Rebite
= Placa de Forro Arremate

Figura 10 — Fixagdo do perfil de PVC para forro na estrutura de sustentagao

8° - Fazer o encaixe e a instalagcéo das placas seguintes. Encaixe o engate macho ao engate fémea das
placas fixando com rebites na estrutura de sustentagdo. Repita 0 mesmo processo até a penultima placa.
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Perfil

i

i

llIIIIIIiIIlIITJ_PJI”””IIIII]

—

{ Placa de Forro 2

Engate fémea
Engate macho / Placa de Forro 1

= Fl

Figura 11 — Montagem dos perfis de PVC para forros

9° - Para a ultima placa, recortar 2 cm a menos que a medida do vao para melhorar o encaixe. Se ainda
assim o encaixe estiver dificil, recorte todo o comprimento da placa na largura exata entre o fundo do
arremate e o engate da penultima placa.

10° - Feito o recorte, encaixe primeiro o lado que foi cortado para dentro do arremate e empurre até
encaixar a placa no arremate lateral. Para concluir encaixe o engate macho no engate fémea da pendultima

placa.

Parede Perfil

Y ——

L

4

JITIITTTTTTITTTTITIT]

Encaixe

| Empurre

Parede Perfil

Y

rd

7

IIIlIIIii%IIIIIlIIIIIII‘T
E‘ngm/ﬁgatefémea

J

Figura 12 — Encaixe do ultimo perfil de PVC para forro

11° - Caso o comprimento da placa seja insuficiente para cobrir completamente o vdo do ambiente,
recomenda-se o0 uso da pega "Emenda" que sera fixada na estrutura com rebites unindo as placas no
sentido do comprimento. Neste caso, para conseguir fixar a emenda, aconselha-se o corte da placa no
comprimento certo ou a colocagao de mais um perfil na estrutura.
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6 Avaliagao técnica
6.1 Caracterizagao das telhas onduladas de fibrocimento sem amianto
A telha ondulada de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura, possui carga

na ruptura de 3300 N/m, conforme Tabela 1 da ABNT NBR 15210-1 e apresenta as dimensdes apresentadas
na Tabela 2 abaixo, conforme Figura 13.

Tabela 2 — Dimensées da telha ondulada de fibrocimento sem amianto - tipo grandes ondas (GO) de
6 mm de espessura avaliada

Comprimento variavel
Largura total 1100 mm
Largura util 1050 mm
Espessura 6 mm
Altura da onda 51 mm
Passo da onda 177 mm
Distancia entre as laterais da crista (maior lado) 153 mm
Distancia entre as laterais da crista (menor lado) 62 mm

Largura util 1050

A
\d

62 177 153

-

-

Largura total 1100

Figura 13 — Detalhe da telha ondulada de fibrocimento sem amianto avaliada, com principais
dimensodes (imagem cedida pela Brasilit)
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6.2 Caracterizagao dos perfis de PVC para forros

Os perfis de PVC rigido para forros de 7 mm de espessura apresentam as dimensdes apresentadas na Tabela
3 abaixo.

Tabela 3 — Dimensées dos corpos de prova dos perfis de PVC rigido para forros de 7 mm de
espessura (simples e duplo) avaliados

Comprimento 1500 mm
Largura total 100 e 200 mm
Espessura 7 mm

6.3 Requisitos para as telhas onduladas de fibrocimento sem amianto

As telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura foram
avaliadas de acordo com a ABNT NBR 15210 — Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessorios
— Parte 1: Classificagdo e requisitos e Parte 2: Ensaios. A Tabela 4 abaixo apresenta os ensaios de
caraterizagao realizados para as telhas, bem como os resultados obtidos. Salienta-se que todas as telhas foram
aprovadas nos ensaios de caracterizagdo, condigdo necessaria para que seja possivel realizar a montagem
dos telhados.
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Tabela 4 — Caracterizagao da telha ondulada de fibrocimento sem amianto, segundo ABNT NBR 15210

informacdes facultativas (caso o fabricante
julgar necessario — ex: “sem amianto”).

Mé
Requisitos Critérios etoqos~de Resultado obtido
avaliacao
Passo da onda: £ 2 mm
Altura da onda: + 3 mm
Caracteristicas Comprimento da telha: £+ 10 mm ABNT NBR Todas as medidas
o Largura da telha: + 10 mm e — 5 mm 15210-2, obtidas dentro das
geométricas . . A -
Espessura nominal de telha: item 6 tolerancias.
+ 0,6 mme -0,4 mm
Esquadro da telha: < 10 mm
. ABNT NBR "
Propriedades Carga de ruptura a flexdo: a carga na 15210-2 Carga média:
mecanicas ruptura saturada deve ser = 3300 N/m. item 2 ’ 3806 N/m
Permeabilidade: pode aparecer umidade na ABNT NBR Sem apareclme_nto de
. manchas de umidade e
superficie, mas em nenhum caso deve 15210-2, -
o = . . sem formagao de gotas
3 aparecer formagéo de gotas de agua. item 8.1 coL . .
o na superficie inferior.
E
o
g Densidade aparente: + 10% em relagéo ao ABNT NBR Maxima variagao: - 4 %
4 valor nominal estabelecido pelo fabricante 15210-2, (1,44 g/cm®) em relagao
4 (1,50 g/cm3). item 8.2 ao valor nominal.
=
qg; Absorgao de agua: deve apresentar valor ABNT NBR Valor:soci):tt::\c::lgentro
14 dentro do intervalo determinado pelo 15210-2, sspacificado|pslo
. < ano .
Caracteristicas fabricante (até 30%). item 8.2 fabricante (25 a 28%).
fisicas i
Agua quente: ndo podem ocorrer fissuras e ABNT NBR A
- . . Nenhuma ocorréncia,
arelagao L, determinada no ensaio, deve 15210-2,
. . . L=1,0.
ser maior ou igual a 0,7. item 9.2
Imersao-Secagem: ndo podem ocorrer ABNT NBR A
i " : Nenhuma ocorréncia,
fissuras e a relagao L, determinada no 15210-2,
. . . . L=0,9.
ensaio, deve ser maior ou igual a 0,7. item 9.3
Calor-Chuva: nao sao admitidas fissuras ou ABNT NBR a .
. - 15210-2, Nenhuma ocorréncia.
delaminagdes que provoquem vazamentos. .
item 9.4
Todas as telhas devem ter marcacgao legivel
e indelével, permitindo identificar: fabricante,
data de fabricacdo, espessura, conformidade ABNT NBR Aoresenta todas as
Marcacgao com a Norma ABNT NBR 15210, referéncia 15210-1, P - . . .
. . . marcagoes obrigatorias.
a consulta/manual do fabricante e item7

6.4 Requisitos para os perfis de PVC rigido para forros

Os perfis de PVC para forros de 7 mm de espessura foram avaliadas de acordo com a ABNT NBR 14285-
1:2018 — Perfis de PVC rigido para forros - Parte 1: Requisitos para cores claras e Parte 2: Método de ensaio.
A Tabela 5 abaixo apresenta os ensaios de desempenho realizados para os perfis de PVC para forros, bem
como os resultados obtidos.
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Tabela 5 — Requisitos para os perfis de PVC para forros, segundo ABNT NBR 14285-1

14285) e data de fabricagdo (més e ano).

Mé
Requisitos Critérios eto<_ios~de Resultado obtido
avaliagao
A auséncia de estabilizante a base de
_ chumbo & verificada através de ensaio
o . qualitativo - fluorescéncia de raios X, cujos
o Auséncia de o ~ . ~
> . s limites de deteccdo do equipamento sé&o de .
o) estabilizantes a fluorescéncia Chumbo (Pb):
= <0,010% e de >0,13%. Os resultados de .
0 base de ) - ) de raios X <0,010 %
S ensaios <0,010% sao considerados de
<3 chumbo ~
& aprovacgao. No caso de resultados >0,13%,
faz-se a andlise quantitativa e o limite
maximo aceitavel é de 0,1%
- ABNT NBR Variagao longitudinal
Efr:‘ae':":sfndj Variagéo longitudinal: < 1,8% 14285-2, média:
Anexo B 0,4 %
Resisténcia ao ABNT NBR Energia média de
impacto Energia média de ruptura: >9 J 14285-2, ruptura:
P Anexo C 9J
2 S i tod
S | Estabilidade de . . ABNT NBR G L UL
o Exame visual: sem bolhas, sem fissuras e bolhas, fissuras,
£ aspecto ao ~ 14285-2, ~
b sem desagregacao escamacgoes e
* calor Anexo F
o rachaduras.
o
()
g ABNT NBR Maxima variagao:
] Planicidade |Variag§o| :<0,6 mm 14285-2, gao:
= 0,2 mm
g Anexo D
o
[4)
- ABNT NBR
Desvio de . - Desvio de linearidade
. . Desvio médio: < 1,5 mm/m 14285-2, 1
linearidade Anexo E médio: 0,5 mm/m
Transmitancia ABNT NBR Transmitancia luminosa
. Transmitancia luminosa: < 2% 14285-2, . .
luminosa maxima: 1%
Anexo G
Disxido de ABNT NBR Teor de diéxido de
titanio Teor de diéxido de titanio: =21,8% 14285-2, titanio médio:
Anexo H 1,8%
Todas os perfis de PVC para forros devem
ter marcagao legivel e indelével, permitindo ABNT NBR
~ . . . e Apresenta todas as
Marcacgao identificar: marca ou identificagdo do 14285-1, marcacées obrigatérias
fabricante, nimero da norma (ABNT NBR ltem 5 ¢ 9 ’
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6.5

Requisitos para o sistema de cobertura com telhado constituido de telhas onduladas
de fibrocimento sem amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de

7 mm de espessura

Apresentam-se na Tabela 6 os requisitos e critérios estabelecidos na ABNT NBR 15575-5 — Edificagdes
habitacionais — Desempenho — Parte 5: Requisitos para os sistemas de cobertura, aplicaveis a avaliagdo do
sistema de cobertura com telhado constituido de telhas onduladas de fibrocimento sem amianto de 6 mm de
espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura:

Tabela 6 — Requisitos para avaliagcdo do desempenho de sistemas de cobertura conforme

ABNT NBR 15575-5

Requisitos da Critérios Métodos de
ABNT NBR 15575-5 avaliacao
Resisténcia e Ri~sco de arrancamento pelo vento (item 7.1.2): ) ABNT NBR
o sob a agdo do vento, calculada conforme ABNT NBR 6123, ndo
deformabilidade ~ . 15575-5 —
. pode ocorrer remogdo ou danos de componentes do sistema de
(item 7.1) .. ~ Anexo L
cobertura sujeitos a esforgos de sucgao.
= Possibilitar a fixagao de luminarias e outras cargas de
2 ocupacao: Os forros devem suportar a agao da carga vertical
g Solicitagdes em correspondente ao objeto que se pretende fixar, adotando-se ABNT NBR
] forros coeficiente de majoragéo no minimo igual a 3,0. Para carga de 15575-5 —
2 (item 7.4) servigo limita-se a ocorréncia de falhas e o deslocamento a Anexo B
ga_ L/600, com valor maximo admissivel de 5 mm, onde L é o vao do
£ forro. A carga minima de uso é de 30N.
[}
3 A - - : :
8 Agio do granizo . ) IZes'lstem:la z;o |mpac(tjo (|temt7|.:.:j). ) f
e outras cargas st,o a agtao e impac ots e cfcorpod uro,ro e~ ado rlwao sot rer ABNT NBR
acidentais em ruptura ou 'ra.spassamen o em face da ap |ca§;aq e impacto com 15575-5 —
energia igual a 1,0 J. E tolerada a ocorréncia de falhas
telhados ) ! . Anexo C
(tem 7.5) superficiais, como fissuras, lascamentos e outros danos, que nao
’ impliguem a perda de estanqueidade do telhado.
Avaliacdo da reagao ao fogo da face interna do sistema de
© cobertura das edificagoes (item 8.2.1): ABNT NBR 9442
"g' Reacgao ao fogo a face interna do sistema de cobertura deve classificar-se como |, ASTM E 662
o -_g dos materiais de 1I-A ou llI-A, de acordo com a ABNT NBR 9442 e ASTM E 662.
§ S revestimento e
& 2 acabamento Avaliacao da reagao ao fogo da face externa do sistema de
= "= age ~ .
i . cobertura das edificagoes (item 8.2.2):
2 (item 8.2) : goes ( ) ABNT NBR 9442
n a face externa do sistema de cobertura deve classificar-se como
I, Il ou lll, de acordo com a ABNT NBR 9442.
Possibilidade de caminhamento de pessoas sobre o sistema
o de cobertura (item 9.2.4): telhados e lajes de cobertura devem
8 s % Manutencéao e propiciar o caminhamento de pessoas, em operacdes de ABNT NBR
s g © operagao montagem, manutengéao ou instalagdo, suportando carga vertical 15575-5 —
P
38 qg’. (item 9.2) concentrada maior ou igual a 1,2 kN nas posigdes indicadadas Anexo G
3 em projeto e no manual do proprietario, sem apresentar ruptura,
fissuras, deslizamentos ou outras falhas.
continua
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Tabela 6 (continuagdo) — Requisitos para avaliagdo do desempenho de sistemas de cobertura
conforme ABNT NBR 15575-5

Requisitos da Critérios Métodos de
ABNT NBR 15575-5 avaliagao
Impermeabilidade (item 10.1): ABNT NBR
o sistema de cobertura ndo pode apresentar escorrimento, 7581-2, 8.2
° gotejamento de dgua ou gotas aderentes. Aceita-se o (em substituicdo
s aparecimento de manchas de umidade, desde que restritas a no a ABNT NBR
E % Estanqueidade maximo 35% da &rea das telhas. 5642)
g g (item 10)
© i i i .
£ Estanq.uelc,ia'de dt? sistema de cobertur~a (item 10.2): ABNT NBR
w durante a vida util do sistema de cobertura, ndo pode ocorrer a 15575-5 —
penetracdo ou infiliragdo de agua que acarrete escorrimento ou
: Anexo D
gotejamento.
o Apresentar transmitancia térmica e absortancia a radiagao solar
< L. . que proporcionem um desempenho térmico apropriado para cada
S 9 Isolagéo térmica S
g 0 zona bioclimatica. ABNT NBR
£ E da cobertura T ) ;
= ) Transmitancia térmica (item 11.2.1): respeitar os valores 15520-2
e (item 11.2) . o .
i maximos de transmitancia térmica estabelecidos na
(]

ABNT NBR 15575-5.

A Tabela 7 apresenta os prazos de Vida Util de Projeto (VUP) estabelecidos em norma, tanto para a estrutura
como para diversos elementos da edificacdo, e a Tabela 8 os prazos de Vida Util de Projeto (VUP) para
cobertura.

Tabela 7 - Vida Util de Projeto (VUP) minima e superior*

VUP (anos)
Sistema
Minimo Intermediario Superior
Estrutura =50 263 =275
Pisos internos 213 217 220
Vedacao vertical > 40 > 50 > 60
externa
Vedacéo vertical interna =20 =25 230
Cobertura 220 225 230
Hidrossanitario =20 =25 230

" Considerando periodicidade e processos de manutengédo segundo a ABNT NBR 5674 e especificados no respectivo
manual de uso, operagcdo e manutengéo entreque ao usuario elaborado em atendimento a ABNT NBR 14037.
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Tabela 8 — Exemplos de VUP aplicando os conceitos do Anexo C da ABNT NBR 15575-1

VUP (anos)
Parte da
e Exemplo
edificagao . L. .
Minimo | Intermediario | Superior
Estrutura da cobt'arFura e co'Ietores de aguas > 20 > 05 > 30
pluviais embutidos
Telhamento 213 217 220
Cobertura Calhas de beiral e coletores de aguas pluviais
aparentes, subcoberturas facilmente >4 25 26
substituiveis
Rufos, calhas'lntta—rngs e ldem~a|s compk—amentos >8 > 10 > 12
(de ventilagdo, iluminacao, vedagao)
Revestlme~nto Revestimentos de pisos: téxteis, laminados ou
interno nao . 28 210 212
. elevados; lambris; forros falsos.
aderido
7 Avaliagdo do sistema de cobertura constituido por telhas onduladas de fibrocimento

sem amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de

espessura

Para a avaliagdo do sistema de cobertura constituido por telhas onduladas de fibrocimento sem amianto de 6
mm de espessura e forros de perfis de PVC de 7 mm de espessura, estes foram montados com as
caracteristicas mais criticas, conforme apresentado na Tabela 9, ou seja: recobrimentos e declividades
minimas, distAncia maxima permitida entre tercas, maximo balanco de extremidade e distribuicdo das pegas
de fixagdo em conformidade a norma de execugdo ABNT NBR 7196 e ao manual do fabricante.

Tabela 9 — Detalhes construtivos utilizados para a avaliagao dos telhados constituidos por telhas
onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura

Declividade

*Estanqueidade: 5° (8,7%)
Demais ensaios: 10° (17,6%)

Recobrimento lateral

*Estanqueidade = 230 mm, sem cordédo de vedacéo,
ou seja, mais critico do que com utilizagéo do cordéo

Demais ensaios: 50 mm

Recobrimento longitudinal

*Estanqueidade = 250 mm, sem cordéo de vedacéo,
ou seja, mais critico do que com utilizagéo do cordéo

Demais ensaios = 200 mm

Distancia maxima entre tercas 1690 mm
Balango da extremidade da telha 250 mm
Distribuicao das pecas de fixagao 2% e 6% onda
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Ressalta-se que as telhas utilizadas na montagem dos telhados foram aprovadas em todos os requisitos
constantes na ABNT 15210, conforme Tabela 4, e o os perfis de PVC rigido para forros utilizados na montagem
do sistema de cobertura foram aprovados em todos os requisitos constantes na ABNT 14285, conforme Tabela
5. Os resultados obtidos para os ensaios relacionados na Tabela 6 estdo apresentados nos subitens a seguir.

71 Desempenho estrutural

O item 7 da ABNT NBR 15575-5 refere-se ao desempenho estrutural dos sistemas de cobertura. Os ensaios
realizados estdo descritos abaixo.

7.1.1 Resisténcia e deformabilidade: Risco de arrancamento de componentes do sistema de
cobertura sob acao do vento

A norma ABNT NBR 15575-5, item 7.1.2, especifica que sob agéo de vento, calculada de acordo com a ABNT
NBR 6123, ndo pode ocorrer remogao ou danos de componentes do sistema de cobertura sujeitos a esforgos
de sucgao, respeitando os deslocamentos maximos permitidos (considerando a questao visual e insegurancga
psicologica do usuario).

A avaliagao do risco de arrancamento de componentes do sistema de cobertura sob agcédo do vento é realizada
de acordo com a ABNT NBR 15575-5, Anexo L, mediante aplicagao de pressdes, por meio de baldo inflavel.
Cada pressdo é mantida por 5 minutos, registrando-se o deslocamento constante apresentado em reldgios
comparadores, e depois aliviada, registrando-se o valor constante nos reldgios. Para cada pressao de ensaio
é registrado se ocorre fissura ou ruptura da telha ou se as telhas se desprendem da fixagao.

O telhado constituido por telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm
de espessura atendeu aos critérios hormativos para o ensaio de risco de arrancamento de componentes do
sistema de cobertura sob agdo de vento para a pressao de 950 Pa, conforme apresentado na Tabela 10.

Tabela 10 — Resultados obtidos: Risco de arrancamento de componentes do sistema de cobertura sob
acao do vento

Distancia maxima entre tergas 1690 mm

Distéancia entre fixagoes (22 e 6?) 531 mm
Especificagao

ABNT NBR 15575-5:

nao ocorréncia de remogéo dos Pressiao maxima suportada 950 Pa

componentes do telhado, ruptura,
colapso total ou parcial de

qualquer de seus componentes.

Nao ocorréncia de ruptura,
fissura ou remogao de
componentes

Outras ocorréncias até a pressao
maxima

Atendimento a pressao

Resultado final maxima de 950 Pa.
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Figura 14 — Risco de arrancamento de componentes do sistema de cobertura sob agcido do vento —

7.1.2

telhado submetido ao ensaio, com relégios comparadores posicionados

Solicitagdoes em forros

A norma ABNT NBR 14285-3, especifica os requisitos que o sistema de sustentagcao do forro constituido de
perfis de PVC rigido deve satisfazer, conforme descrito abaixo.

71.21

7.1.2.2

Pendurais

Os pendurais podem ser de PVC rigido ou metalicos, desde que resistentes a corrosao.

Os pendurais devem ser fixados a estrutura existente da edificagdo (estrutura de cobertura) e a
estrutura secundaria (conforme designagéo da Figura 5 ou 15), utilizando pregos, parafusos, rebites ou
grampos especiais, ou outros dispositivos, desde que indicados no manual de instalagao do fabricante
de perfil de PVC para forro, dependendo do tipo de material adotado no sistema de sustentagdo. Os
elementos de fixagdo metalicos devem ser resistentes a corroséo.

Os pendurais devem ser instalados a prumo, sem exercer pressdo em revestimentos de dutos e outras
tubulagoes.

No caso de haver necessidade de algum material ser instalado obliquamente, por eventuais desvios,
pode-se colocar outro, partindo do mesmo ponto da estrutura de sustentagéo do forro, de modo a anular
a componente horizontal criada.

Estruturas primaria e secundaria

Os elementos constituintes das estruturas primaria e secundéaria devem ser rigidos. Os elementos
podem ser metalicos, desde que resistentes a corroséo, ou de PVC rigido.

A dimenséo e o espagamento entre os elementos das estruturas primaria e secundaria devem ser
informados no manual de instalagdo do fabricante do perfil de PVC para forro, de acordo com as
modula¢des do forro. Recomenda-se que o espagamento maximo adotado seja de 60 cm na estrutura
primaria (a, da figura 15) e de 120 cm para estrutura secundaria (B, da figura 15).
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Figura 15 — Espagamentos recomendados para as estruturas primaria (A) e secundaria (B)

71.23

71.24

71.2.5

(imagem retirada da ABNT NBR 14285-3)

As estruturas primaria e secundaria sao travadas entre si por solda ou dispositivo de unido que
impecam deslocamentos e rotagdes. (Outros espagamentos podem ser utilizados, desde que indicados
no manual do fabricante e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR 14285-3).

Elementos de fixagao dos perfis de PVC rigido

Devem ser utilizados rebites, presilhas, parafusos ou outro elemento que garanta a fixagao dos perfis
de PVC rigido que compdem o forro junto a estrutura primaria.

No caso de uso de rebite, é recomendada a utilizacdo de arruela para melhor fixagdo dos perfis de
PVC.

Os elementos de fixagcdo metalicos devem ser resistentes a corroséo.

Perfis de acabamento

Os perfis de acabamento sao utilizados para fazer o arremate do forro junto as laterais e nos encontros
com interferéncias que atravessam o forro.

A colocagéao dos perfis de acabamento deve acompanhar a instalagédo dos perfis de PVC rigido.

Os perfis de acabamento instalados longitudinalmente aos perfis de PVC rigido devem ser fixados aos
elementos da estrutura primaria.

Os perfis de acabamento instalados transversalmente aos perfis de PVC rigido devem apresentar
sistemas de fixagdo espagados em no maximo a largura do perfil de PVC.

Nos cantos das paredes, os perfis de acabamento devem ser cortados com abertura equivalente a
metade do angulo entre as paredes.

Os perfis de acabamento devem ser de PVC rigido, com a mesma qualidade e durabilidade dos perfis
que compdem o forro.

Perfis de uniao

Os perfis de unido séo utilizados para fazer a emenda nos perfis de PVC rigido, quando o vao
ultrapassa o comprimento nominal do perfil.
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7.1.2.6 Perfis de mudancga de plano

— Os perfis de mudanga de plano séao utilizados para fazer o arremate quando ocorre mudancga de plano
nos forros.

— Os perfis de mudancga de plano devem ser de PVC rigido, com a mesma qualidade e durabilidade dos
perfis que compdem o forro.

7.1.2.7 Procedimentos para instalagdo de luminarias ou outros equipamentos no forro

— Antes de iniciar a instalacdo dos perfis de PVC rigido para forro, deve-se definir a posi¢cdo das
luminarias e equipamentos que serdo instalados junto a eles (por exemplo, ventiladores de teto),
tomando a precaugao de prever recorte no(s) perfil(is) com pequena folga, possibilitando que o perfeito
acabamento das luminarias ou outros equipamentos seja feito com o arremate dessas pegas.

— Deve-se utilizar a estrutura existente da edificagdo (estrutura de cobertura) para fixar luminarias e
outros equipamentos.

— O reator de ldmpadas e luminarias deve estar preso a luminaria e ndo ao perfil de PVC rigido.

De acordo com a norma a verificagdo do desempenho do forro deve ser realizada in loco, selecionando-se,
aleatoriamente, duas regides compreendidas entre elementos da estrutura primaria. A estrutura utilizada para
sustentagao dos perfis de PVC para forros deve atender a norma e sua verificagao sera realizada na obra.

7.1.3 Acao do granizo e outras cargas acidentais em telhados: Resisténcia ao impacto

A norma ABNT NBR 15575-5, item 7.5.1, especifica que o telhado nao pode sofrer ruptura ou traspassamento
sob a agdo de granizo e de outras pequenas cargas acidentais, desde que os valores de impacto nas telhas
ndo ultrapassem 1,0 J. E tolerada a ocorréncia de falhas superficiais, como fissuras, lascamentos e outros
danos, que nao impliquem a perda de estanqueidade do telhado.

A avaliagédo da agao do granizo e de outras cargas acidentais em telhados se da mediante aplicagdo de um
impacto de 1,0 J, por meio de esfera de aco maciga (massa de aproximadamente 65,6 g, didametro 25,4 mm)
na posi¢cao mais desfavoravel da telha. Para cada energia de impacto é registrada a eventual ocorréncia de
fissuras, lascamentos, desagregacgoes, traspassamento ou outras avarias.

O telhado constituido por telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm
de espessura atendeu aos critérios normativos para o ensaio de agéo de granizo, ndo apresentando ruptura ou

traspassamento para as energias de impacto de 1,0 J, conforme apresentado na Tabela 11.

Tabela 11 — Resultados obtidos: Resisténcia ao Impacto

Energia de impacto aplicada 1,0 J através de esfera de ago
Especificagao

. ABNT NBR 15575-5: Altura de queda livre da esfera 1,5m
nao deve apresentar ruptura

ou traspassamento na face .. . .
da aplicagao de impacto apos Ocorréncias durante o ensaio Nenhuma ocorréncia

uma energia de 1,0 J.
Resultado final Atende a especificagao.
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Figura 16 — Acao do granizo e outras cafgas acidentais em telhados — telhado submetido ao ensaio

7.2 Segurancga contra incéndio: Avaliagdo da reagao ao fogo da face interna e externa do
sistema de cobertura das edificagoes

A norma ABNT NBR 15575-5, item 8.2.1, especifica que a face interna do sistema de cobertura deve classificar-
se como |, lI-A ou IlI-A, de acordo com a Tabela 12 abaixo, quando avaliada de acordo com a ABNT NBR 9442
e ASTM E 662. No caso de cozinhas ou tiver igni¢cdo a face interna devera classificar-se como | ou II-A.

Tabela 12 — Classificagao para a face interna do sistema de cobertura de acordo com as normas
ABNT NBR 9442 e ASTM E 662

Método de ensaio
Classe
ABNT NBR 9442 ASTM E 662
| - —
11-A Ip<25 Dm <450
1-A 25<Ip=<75 Dm <450

Onde: Ip - Indice de propagacao superficial de chama
Dm — Densidade especifica 6ptica maxima de fumacga.

Para a face externa do sistema de cobertura, a norma ABNT NBR 15575-5, item 8.2.2, especifica que este deve
classificar-se como |, Il ou lll, de acordo com a Tabela 13 abaixo, quando avaliada de acordo com a ABNT NBR
9442:

Tabela 13 — Classificagao para a face externa do sistema de cobertura de acordo com as normas

ABNT NBR 9442
Classe Método de ensaio: ABNT NBR 9442
| —
I-A Ip<25
-A 25<Ip<75

Onde: Ip — Indice de propagacéo superficial de chama
Dm — Densidade especifica 6ptica maxima de fumaga.
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A avaliagido da reagéo ao fogo das faces do sistema de cobertura se da mediante o método do painel radiante.
Os corpos de prova sado colocados em frente a um painel radiante com uma inclinagéo de 60°, de modo a expor
o corpo de prova a um fluxo radiante padronizado. Uma chama ¢ aplicada na extremidade superior ao corpo
de prova e mede-se o indice de propagagéo de chama (Ip), determinado pelo produto entre o fator propagacao
de chama desenvolvida na superficie do material (Pc), medido através do tempo para atingir as distancias
padronizadas no suporte metalico com o corpo de prova, e o fator de evolugao de calor desenvolvido pelo
material (Q), medido através de sensores de temperatura (termopares) localizados em uma chaminé sobre o
painel.

Figura 17 — Equipamento de ensaio para determinagao do indice de propagagao superficial de
chama

A determinacgéo da densidade especifica 6ptica de fumaga (Dm) é realizada de acordo com a norma ASTM E
662. Utiliza-se uma camara de densidade 6ptica fechada, onde é medida a fumaga gerada por materiais soélidos,
e amedigao é feita pela atenuagao de um raio de luz em razédo do acumulo da fumacga gerada na decomposigao
pirolitica sem chama e na combustao com chama. A Figura 18 apresenta a cAmara de ensaio.

"

Figura 18 — Camara e ensaio de densidade o6ptica de fumaga

As telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura
classificam-se como Il-A, conforme apresentado na Tabela 14.
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Tabela 14 — Resultados obtidos: Reagdo ao Fogo das telhas de fibrocimento

Especificagiio Indice de propagag¢ao de chama (Ip) 0
ABNT NBR 15575-5: Densidade o6ptica de fumacga (Dm) 14
as faces interna e externa do
sistema de cobertura deve e o
o Classificagcao [-A
classificar-se como
1A ou TII-A. Resultado final Atende a especificagao.

Para a avaliagdo dos perfis de PVC rigido para forros foi selecionado um forro de 8 mm, em conformidade a
NBR 14285, e com massa de 1,55 kg/m2, que corresponde a um forro de maior massa dentre os forros
encontrados no mercado. Esta condicao é considerada mais critica, devido a maior massa combustivel
disponivel para queima durante a realizagao do ensaio. Os perfis de PVC rigido para forros com massa de 1,55
Kg/m? classificam-se como II-A, conforme apresentado na Tabela 15, que permite a utilizagdo em cozinhas.

Tabela 15 — Resultados obtidos: Reagdo ao Fogo dos perfis de PVC para forros

Especificagio Indice de propagagao de chama (Ip) 6
ABNT NBR 15575-5: Densidade 6ptica de fumacga (Dm) 277
as faces interna e externa do
sistema de cobertura deve . =
o Classificagcao l-A
classificar-se como
|, 1I-A ou ll-A. Resultado final Atende a especificagao.

7.3 Seguranga no uso e na operagdao — Manutencao e operacdo: Possibilidade de
caminhamento de pessoas sobre o sistema de cobertura

A norma ABNT NBR 15575-5, item 9.2.4, especifica que telhados e lajes de cobertura devem propiciar o
caminhamento de pessoas, em operag¢des de montagem, manutengao ou instalagéo, suportando carga vertical
concentrada maior ou igual a 1,2 kN nas posi¢coes indicadas em projeto e no manual do proprietario, sem
apresentar ruptura, fissuras, deslizamentos ou outras falhas.

A avaliacdo da possibilidade de caminhamento de pessoas sobre o sistema de cobertura se da mediante
aplicagéo de carga na posi¢do mais desfavoravel do telhado, por meio de cutelo de madeira e tabuas, de acordo
com a recomendagéo do manual do fabricante. A carga é aplicada gradualmente, até atingir 1,2 kN.

O telhado constituido por telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm
de espessura atendeu aos critérios normativos para o ensaio de possibilidade de caminhamento de pessoas
sobre o sistema de cobertura, ndo apresentando ruptura, fissura, deslizamentos ou deformagéo excessiva para
a carga concentrada de 1,2 kN, conforme apresentado na Tabela 16.

Tabela 16 — Resultados obtidos: Possibilidade de caminhamento

Especificagdo Carga aplicada 120 kg
ABNT NBR 15575-5:
suportar uma carga de 1,2 kN Tempo de aplicacado da carga 1 min
por 1 min sem apresentar
rupturas, fissuras, Ocorréncias durante o ensaio Nenhuma ocorréncia
deslizamentos ou
outras falhas. Resultado final Atende a especificagao.
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Figura 19 — Possibilidade de caminhamento de pessoas sobre o sistema de cobertura — telhado
submetido ao ensaio

74 Estanqueidade

O item 10 da ABNT NBR 15575-5 refere-se a estanqueidade a agua dos sistemas de cobertura. Os ensaios
realizados est&o descritos abaixo.

7.4.1 Impermeabilidade das telhas

A norma ABNT NBR 15575-5, item 10.1, especifica que o sistema de cobertura ndo pode apresentar
escorrimento, gotejamento de agua ou gotas aderentes, aceitando-se o aparecimento de manchas de umidade,
desde que restritas a no maximo 35 % da area das telhas.

A avaliagdo da impermeabilidade se da mediante aplicagdo de uma coluna d’agua de 250 mm de altura e
diametro de 35 mm, de acordo com a ABNT NBR 7581-2, item 8.2. Apds 24 h verifica-se a face inferior do corpo

de prova.

Adicionalmente, a norma ABNT NBR 15210-2, item 8.1, especifica que pode aparecer umidade na superficie
da telha, mas em nenhum caso deve aparecer formacéo de gotas de agua.

A avaliagdo da permeabilidade se da mediante aplicagdo de lamina d’agua de 20 mm em uma area de no
minimo 500 mm x 500 mm. Apds 24 h, verifica-se a face inferior do corpo de prova.

A telha ondulada de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura atendeu aos
critérios normativos, conforme apresentado nas Tabelas 17 e 18.

Tabela 17 — Resultados obtidos: Impermeabilidade

Especificagao Coluna d’agua aplicada 250 mm
ABNT NBR 7581-2:
ao final das 24h, a telha ndo pode Tempo de aplicagéo da lamina
apresentar escorrimento, gotejamento d’agua 24h
de agua ou gotas aderentes,

aceitando-se o aparecimento de Ocorréncias durante o ensaio Nenhuma ocorréncia
manchas de umidade, desde que
restritas a no maximo 35 % da area

da telha Resultado final Atende a especificacao.
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Figura 20 — Impermeabilidade — ilustragao do ensaio

Tabela 18 — Resultados obtidos: Permeabilidade

e Lamina d’agua aplicada 20 mm acima das cristas
Especificagdo
ABNT NBR 15210: Tempo de aplicagao da lamina
' 'z 24h

ao final das 24h, pode aparecer d’agua
umidade na superficie, mas em Ocorréncias durante o ensaio Nenhuma ocorréncia

nenhum caso deve aparecer

formagdo de gotas de agua. Resultado final Atende a especificagao.
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Figura 21 — Permeabilidade — telha submetida ao ensaio

7.4.2 Estanqueidade do sistema de cobertura

A norma ABNT NBR 15575-5, item 10.2, especifica que durante a vida util do sistema de cobertura, ndo pode
ocorrer a penetragdo ou infiliragdo de agua que acarrete escorrimento ou gotejamento.

A avaliagao da estanqueidade do sistema de cobertura se da mediante a aplicagdo de agua, a uma vazao de
4 L/min/m?, com incremento de pressdes de ar (de 10 Pa a 50 Pa) a cada 5 min. Para este ensaio foi utilizada
a inclinagédo mais critica permitida, ou seja, 5° (8,7%). A recomendacéo é que se utilize corddo de vedagao para
inclinagGes de telhado entre 5° e 10°, no entanto, o ensaio foi realizado sem nenhum elemento de vedacéo,
visando-se obter o resultado para a condigdo mais desfavoravel possivel.

O telhado constituido por telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm
de espessura atendeu aos critérios normativos para o ensaio de estanqueidade do sistema de cobertura, ndo
apresentando escorrimento ou gotejamento para pressodes até 150 Pa para a inclinagédo de 5° (8,7%) e sem a
presenca de cordao de vedagao, conforme apresentado na Tabela 19.
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Tabela 19 — Resultados obtidos: Determinagao da estanqueidade

Especificacdo ABNT NBR 15575-5: Pressao maxima aplicada 150 Pa
nao ocorréncia de vazamentos,
escorrimentos, manchas ou qualquer | Ocorréncias durante o ensaio Nenhuma ocorréncia
outra anomalia na face interna da telha
e do telhado. Resultado final Atende a especificagao.

Figura 22 — Estanqueidade do sistema decobertura — telhado submetido ao ensaio dentro da cdmara
de estanqueidade

7.5 Desempenho térmico

7.5.1 Absortancia a radiagao solar

O valor da absortancia a radiagéo solar das telhas de fibrocimento é de 70% (Absortancia = 1 — refletancia).
7.5.2 Transmitancia térmica

Foram feitas simulagdes computacionais para avaliar o desempenho térmico de habitagées que empregam o
sistema construtivo objeto desta FAD. As simulagdes consideraram todas as oito zonas climaticas brasileiras,

de Z1 a Z8, constantes na ABNT NBR 15220:2005. As simulagdes foram feitas em 3 configuragdes:

— Configuragao 1: sistema de cobertura constituido por telhas onduladas de fibrocimento sem amianto
de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura, sem isolante;

— Configuragao 2: sistema de cobertura constituido por telhas onduladas de fibrocimento sem amianto
de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura, com isolante térmico
de EPS;

— Configuragao 3: sistema de cobertura constituido por telhas onduladas de fibrocimento sem amianto
de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura, com isolante térmico
de la de vidro;

Para a avaliagdo do desempenho térmico considerou-se os seguintes parametros:
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— Cobertura com estrutura metalica ou madeira com telhas de fibrocimento com espessura de 6 mm
(a=0,70), com atico de 0,50 m de altura;

— Paredes externas e internas: Paredes de alvenaria de blocos ceramicos de 140 mm de espessura com
revestimento de argamassa de 20 mm de espessura em ambas as faces;

— Janelas dos dormitérios e sala: com tipologia “de correr”, dimensdes de 120 cm x 120 cm, compostas
por caixilhos metalicos, com duas folhas de vidro liso incolor transparente com 3 mm de espessura;

— Janela do banheiro: com tipologia “basculante”, dimensfes de 60 cm x 60 cm, composta por caixilho

metalico, com vidro liso incolor transparente com 3 mm de espessura;

Porta da sala: em madeira, com tipologia “de abrir” e dimensdes de 80 cm x 210 cm;

Portas dos dormitérios: em madeira, com tipologia “de abrir” e dimensdes 70 cm x 210 cm;

Porta do banheiro: em madeira, com tipologia “de abrir” e dimensdes 60 cm x 210 cm;

Pé direito: de 2,50 m;

Nao foi considerado efeito de sombreamento de edificagdes vizinhas;

Considerou-se a simulagao/ analise nos cdbmodos de longa permanéncia: sala e dormitérios;

Tabela 20 — Caracteristicas térmicas dos materiais isolantes térmicos

Densidade de Condutividade Calor E
. P o spessura
Material massa aparente térmica especifico (mm)
(kg/m?) (W/m.K) (kJ/kg.K)
EPS 29 0,034 1,42 50
La de vidro 50 0,045 0,70 50

Tabela 21 — Caracteristicas térmicas dos materiais da parede de alvenaria

Densidade de Condutividade Calor E
. P . spessura
Material massa aparente térmica especifico (mm)
(kg/m?) (W/m.K) (kJ/kg.K)
Ceramica 1800 1,0 0,92 140
Argamassa de 1800 1,15 0,92 20
revestimento
Tabela 22 — Caracteristicas térmicas das portas e vidros
Densidade de Condutividade Calor E
. P o spessura
Material massa aparente térmica especifico (mm)
(kg/m?) (W/m.K) (kJ/kg.K)
Madeira 600 0,14 2,3 20
(porta)
Vidro 2500 0,90 0,84 3
(janela)

As caracteristicas térmicas dos materiais isolantes, paredes de alvenaria, portas, vidros e cobertura sao
descritas nas Tabelas 20, 21, 22 e 23, respectivamente.
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Tabela 23 — Caracteristicas térmicas dos materiais da cobertura

DETEEERE Condutividade Calor
Material de massa térmica especifico Espessura |[Absortancia Refletancia
aparente (mm) (-) (%)
(kg/m?) (W/m.K) (kJ/kg.K)
_Telha de 1500 0,35 0,84 6 0,7 30
fibrocimento

Para que a edificacdo apresentasse a condigdo mais critica do ponto de vista térmico, os ambientes de maior

permanéncia foram orientados na condigdo mais desfavoravel:

Veréao: janela do dormitdrio ou da sala voltada para oeste e a outra parede exposta voltada para o norte.
Caso ndo seja possivel, o ambiente deve ter pelo menos uma janela voltada para o oeste;

Inverno: janela do dormitério ou da sala de estar voltada para o sul e a outra parede exposta voltada
para leste. Caso ndo seja possivel, 0 ambiente deve ter pelo menos uma janela voltada para o sul;

Obstrugao no entorno: considerar que as paredes expostas e as janelas estdo desobstruidas, ou seja,
sem a presenca de edificagcdes ou vegetacdo nas proximidades que modifiquem a incidéncia de sol
e/ou vento. Edificagbes de um mesmo complexo, por exemplo um condominio, podem ser
consideradas, desde que previstas para habitacdo no mesmo periodo.

Obstrucdo por elementos construtivos previstos na edificagdo: dispositivos de sombreamento (por
exemplo, para-soéis, marquises, berais) devem ser considerados na simulagao.

Foram consideradas também 04 condi¢bes distintas de ventilagdo e sombreamento, quais sejam:

Condicao padrdao: ambientes de longa permanéncia com uma taxa de 1 renovagao/hora sem
sombreamento;

Com ventilagdo: ambientes de longa permanéncia com uma taxa de 5 renovagdes/hora sem
sombreamento;

Com sombreamento: ambientes de longa permanéncia com uma taxa de 1 renovagdo/hora com
sombreamento de 50% da esquadria;

Com ventilagdo e sombreamento: ambientes de longa permanéncia com uma taxa de 5
renovacdes/hora com sombreamento de 50% da esquadria.

Os resultados apresentados em sintese nas Tabelas 24, 25 e 26, para 03 niveis de absortancia 0,3 (clara), 0,5
(média) e 0,7 (escura), mostram que as edificagbes que empregam o sistema de cobertura constituido por
telhas onduladas de fibrocimento sem amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7
mm de espessura atendem pelo menos ao nivel minimo do critério de desempenho térmico estabelecido na
ABNT NBR 15575 para as 03 configuracdes de projeto consideradas:

— Configuragao 1: atende ao critério de desempenho térmico em todas as situagdes de ventilagdo e
sombreamento analisadas, nas zonas bioclimaticas brasileiras 1, 4 e 7, para as zonas bioclimaticas
2, 3 e 5 atende ao critério de desempenho térmico desde que a parede seja de cor clara ou média,
para a zona bioclimatica 6 atende ao critério de desempenho térmico desde que a parede seja de
cor clara e para a zona bioclimatica 8 atende ao critério de desempenho térmico desde que a parede
seja de cor clara e haja ventilagdo ou sombreamento ou ambas as possibilidades;
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Configuragao 2: atende ao critério de desempenho térmico em todas as situagdes de ventilagéo e
sombreamento analisadas, nas zonas bioclimaticas brasileiras 1, 4, 5 e 7, para as zonas
bioclimaticas 2 e 3 atende ao critério de desempenho térmico desde que a parede seja de cor clara
ou média, para a zona bioclimatica 6 atende ao critério de desempenho térmico desde que a parede
seja de cor clara e para a zona bioclimatica 8 atende ao critério de desempenho térmico desde que
a parede seja de cor clara;

Configuragéo 3: atende ao critério de desempenho térmico em todas as situagdes de ventilagédo e
sombreamento analisadas, nas zonas bioclimaticas brasileiras 1, 4, 5 e 7, para as zonas
bioclimaticas 2 e 3 atende ao critério de desempenho térmico desde que a parede seja de cor clara
ou média, para a zona bioclimatica 6 atende ao critério de desempenho térmico desde que a parede
seja de cor clara e para a zona bioclimatica 8 atende ao critério de desempenho térmico desde que
a parede seja de cor clara;
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Tabela 24 — Resultados da avaliagao de desempenho térmico do sistema de cobertura constituido por telhas onduladas de fibrocimento sem

amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura, sem isolante

Condigéo padrao ("

Zona Bioclimatica 1 2 3 4 5 6 7 8
Absortancia (paredes) Inverno | Verdo | Inverno | Verdao | Inverno | Verdo | Inverno | Verao | Inverno | Verdo | Verao | Verdo | Verdao
Clara S M S M S M I S I
Média S M S M S M I S I
Escura s M s N/A N/A | | |
Com ventilagdo @
Zona Bioclimatica 1 2 3 4 5 6 7 8
Absortancia (paredes) Inverno | Verdo | Inverno | Verdao | Inverno | Verdo | Inverno | Verao | Inverno | Verdo | Verao | Verdo | Verdao
Clara S M S M S M I S I I
Média S M S M S M I S I M
Escura S M S M S M I I I M
Com sombreamento ©
Zona Bioclimatica 1 2 3 4 5 6 7 8
Absortancia (paredes) Inverno | Verao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Verao | Verdao | Verao
Clara S I S M S M I S I I
Média S M S M S M I S I M
Escura S M S M S M I I I M
Com sombreamento e ventilagio
Zona Bioclimatica 1 2 3 4 5 6 7 8
Absortancia (paredes) Inverno | Verao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Inverno | Verdao | Verao | Verdao | Verao
Clara S I S I S M I S I S M I M
Média S M S M S M I S I I M I M
Escura S M S M S M I S I M M I M
Notas:
(1) Ambiente com renovacao de ar de 12 ren/h; Critério de desempenho térmico nao atendido;
(2) Ambiente com renovagao de ar de 5 ren/h; M Atende ao critério de desempenho térmico minimo;
(3) Sombreamento de 50% do vdo da esquadria e 1 ren/h; I Atende ao critério de desempenho térmico intermediario;
(4) Sombreamento de 50% do v&o da esquadria e 5 ren/h. S Atende ao critério de desempenho térmico superior.
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Tabela 25 — Resultados da avaliagdo de desempenho térmico do sistema de cobertura constituido por telhas onduladas de fibrocimento sem

amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura, com isolante térmico de EPS

Condigao padrao ("

Zona Bioclimatica 1 2 3 4 5 6 7 8
Absortancia (paredes) Inverno | Verdo | Inverno | Verdao | Inverno | Verdo | Inverno | Verao | Inverno | Verdo | Verao | Verdo | Verdao
Clara S M S M S M I S S I M I M
Média s M s M s M | s s M N/A |
Escura s M s N/A N/A | | s M Y N/A |
Com ventilagdo @
Zona Bioclimatica 1 2 3 4 5 6 7 8
Absortancia (paredes) Inverno | Verdo | Inverno | Verdao | Inverno | Verdo | Inverno | Verao | Inverno | Verdo | Verao | Verdo | Verdao
Clara S I S M S M I S I I M I M
Média S M S M S M | S | | M | M
Escura S M S M S M I I I M M I M
Com sombreamento ®
Zona Bioclimatica 1 2 3 4 5 6 7 8
Absortancia (paredes) Inverno | Verao | Inverno | Verdao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Verao | Verao | Verao
Clara S I S I S I I S S S M I M
Média S M S M S M | S S | M | M
Escura s M s M s M | | s M M |
Com sombreamento e ventilagiao
Zona Bioclimatica 1 2 3 4 5 6 7 8
Absortancia (paredes) Inverno | Verao | Inverno | Verdao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Verao | Verao | Verao
Clara S I S I S I I S I S I S M
Média S I S I S M I S I I M I M
Escura S M S M S M I S I I M I M

Notas:

(1) Ambiente com renovagao de ar de 12 ren/h;

(2) Ambiente com renovagéao de ar de 5 ren/h;

(3) Sombreamento de 50% do vao da esquadria e 1 ren/h;
(4) Sombreamento de 50% do vao da esquadria e 5 ren/h.

N/A ‘ Critério de desempenho térmico nao atendido;

M

S

Atende ao critério de desempenho térmico minimo;
Atende ao critério de desempenho térmico intermediario;
Atende ao critério de desempenho térmico superior.
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Tabela 26 — Resultados da avaliagdo de desempenho térmico do sistema de cobertura constituido por telhas onduladas de fibrocimento sem

amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura, com isolante térmico de la de vidro

Condigao padrao ("

Zona Bioclimatica 1 2 3 4 5 6 7 8
Absortancia (paredes) Inverno | Verdo | Inverno | Verdao | Inverno | Verdo | Inverno | Verao | Inverno | Verdo | Verao | Verdo | Verdao
Clara S M S M S M I S S I M I M
Média s M s M s M | s s M N/A |
Escura s M s N/A N/A | | s M Y N/A |
Com ventilagdo @
Zona Bioclimatica 1 2 3 4 5 6 7 8
Absortancia (paredes) Inverno | Verdo | Inverno | Verdao | Inverno | Verdo | Inverno | Verao | Inverno | Verdo | Verao | Verdo | Verdao
Clara S M S M S M I S I I I I M
Média S M S M S M | S | | | | M
Escura S M S M S M I I I M I M M
Com sombreamento ®
Zona Bioclimatica 1 2 3 4 5 6 7 8
Absortancia (paredes) Inverno | Verao | Inverno | Verdao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Verao | Verao | Verao
Clara S I S I S I I S S S M I M
Média S M S M S M | S S | M | M
Escura s M s M s M | | s M M |
Com sombreamento e ventilagiao
Zona Bioclimatica 1 2 3 4 5 6 7 8
Absortancia (paredes) Inverno | Verao | Inverno | Verdao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Inverno | Verao | Verao | Verao | Verao
Clara S I S I S I I S I S M S M
Média S I S I S M I S I I M I M
Escura S M S M S M I S I I M I M

Notas:

(1) Ambiente com renovagao de ar de 12 ren/h;

(2) Ambiente com renovagéao de ar de 5 ren/h;

(3) Sombreamento de 50% do vao da esquadria e 1 ren/h;
(4) Sombreamento de 50% do vao da esquadria e 5 ren/h.

N/A ‘ Critério de desempenho térmico nao atendido;

M

S

Atende ao critério de desempenho térmico minimo;
Atende ao critério de desempenho térmico intermediario;
Atende ao critério de desempenho térmico superior.
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8 Resumo das avaliagoes do sistema de cobertura constituido por telhas onduladas de
fibrocimento sem amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7
mm de espessura

A Tabela 27 apresenta o resumo da avaliagao das telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes
ondas (GO) de 6 mm de espessura, de acordo com a ABNT NBR 15210, a tabela 28 apresenta o resumo da
avaliagao dos perfis de PVC rigido para forros, de acordo com a ABNT NBR 14285, e a Tabela 29 o resumo da
avaliagao do sistema de cobertura com relagdo a ABNT NBR 15575-5.

Salienta-se que as avaliagdes foram realizadas nas configuragdes mais criticas, a saber: recobrimentos laterais
e longitudinais minimos, minima declividade, espacamento maximo entre tercas e tesouras.

Tabela 27 — Resumo da avaliacédo da telha ondulada de fibrocimento sem amianto — tipo grandes

ondas (GO) de 6 mm de espessura, segundo ABNT NBR 15210

ABNT NBR 15210-1

Requisitos

Critérios

Atendimento a ABNT NBR 15210 e
resultado obtido

Caracteristicas
geométricas

Passo da onda: £ 2 mm
Altura da onda: £ 3 mm
Comprimento da telha: £ 10 mm
Largura da telha: + 10 mm e — 5 mm
Espessura nominal de telha: + 0,6 mm e - 0,4 mm
Esquadro da telha: < 10 mm

Atende, todas as medidas obtidas
dentro das tolerancias.

Propriedades
mecanicas

Carga de ruptura a flexdo: a carga na ruptura saturada
deve ser =2 3300 N/m.

Atende, carga média:
3806 N/m

Caracteristicas

Requisitos especificos

Permeabilidade: pode aparecer umidade na superficie, mas em
nenhum caso deve aparecer formacgao de gotas de agua.

Atende, sem aparecimento de
manchas de umidade e sem
formacao de gotas na superficie
inferior.

Densidade aparente: + 10% em relagdo ao valor nominal
estabelecido pelo fabricante (1,50 g/cm?).

Atende, maxima variagao: - 4 %
(1,44 g/cm?) em relagao ao valor
nominal.

Absorcao de agua: deve apresentar valor dentro do intervalo

Atende, valores obtidos dentro do

fisicas . ) - ano intervalo especificado pelo
determinado pelo fabricante (até 30%) fabricante (23 a 25%).
Agua quente: ndo podem ocorrer fissuras e a relago L, Atende, nenhuma ocorréncia,
determinada no ensaio, deve ser maior ou igual a 0,7. L=1,0.
Imersao-Secagem: ndo podem ocorrer fissuras e a relagéo L, Atende, nenhuma ocorréncia,
determinada no ensaio, deve ser maior ou igual a 0,7. L=0,9.
Calor-Chuva: nao sédo admitidas fissuras ou delaminagdes que L.
Atende, nenhuma ocorréncia.
provoquem vazamentos.
Todas as telhas devem ter marcacao legivel e indelével, permitindo
identificar: fabricante, data de fabricagéo, espessura, conformidade Apresenta todas as marcacées
Marcagao com a Norma ABNT NBR 15210, referéncia a consulta/manual do

fabricante e informagdes facultativas (caso o fabricante julgar
necessario — ex: “sem amianto”).

obrigatorias.
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Tabela 28 — Resumo da avaliagido dos perfis de PVC para forros, segundo ABNT NBR 14285

LRI L v Atendimento a2 ABNT NBR 14285

e resultado obtido

Requisitos Critérios
_ A auséncia de estabilizante a base de chumbo é verificada
g através de ensaio qualitativo - fluorescéncia de raios X,
o Auséncia de cujos limites de detecgao do equipamento séo de <0,010% .
2 estabilizantes a base e de >0,13%. Os resultados de ensaios <0,010% s&o Atende, Chumbo (Pb):
0 . - <0,010 %
5 de chumbo considerados de aprovagao. No caso de resultados
g >0,13%, faz-se a analise quantitativa e o limite maximo
13 " .
aceitavel é de 0,1%
Estabilidade o o Atende, varla?af) longitudinal
. . Variagao longitudinal: < 1,8% média:
dimensional
0,4 %
A s Atende, energia média de
Resisténcia ao . -
. Energia média de ruptura: > 9 J ruptura:
impacto
9J
) Atende, i to d
Estabilidade de Exame visual: sem bolhas, sem fissuras e sem ende .sem aparecimen ? ¥
~ bolhas, fissuras, escamacgoes e
o aspecto ao calor desagregagao
< rachaduras.
[}
o
£
? Atende, maxima variagao:
g Planicidade | Variagéo| : < 0,6 mm ’ ’
° 0,2 mm
©
()
i)
o
=] B n A
o Desvio de linearidade Desvio médio: < 1,5 mm/m Ll c’ie_swo de linearidade
4 médio: 0,5 mm/m
Transmitancia cen . Atende, transmitancia luminosa
. Transmitancia luminosa: < 2% .
luminosa maxima: 1%
Atende, teor de dioxido de
Dioxido de titanio Teor de dioxido de titanio: = 1,8% titanio médio:
1,8%
Todas os perfis de PVC para forros devem ter marcagéo
Marcacio legivel e indelével, permitindo identificar: marca ou Apresenta todas as marcagoes
¢ identificacdo do fabricante, numero da norma (ABNT NBR obrigatorias.

14285) e data de fabricagao (més e ano).

Tabela 29 — Resumo da avaliagdo dos telhados constituidos por telhas onduladas de fibrocimento sem
amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura, de acordo com

a ABNT NBR 15575-5

Requisitos do usuario

ABNT NBR 15575-5 Atendimento a ABNT NBR 15575-5 e

(ABNT NBR 15575-1)

Requisitos Critério resultado obtido

Resisténcia e
deformabilidade

Nao se aplica, critério valido para

Comportamento estatico (item 7.1.1) estrutura

Risco de arrancamento de componentes

S (item 7.1) do sistema de cobertura sob agdo do AL, DD IEHIE CHEE R
e . de 950 Pa.
& Segurancga vento (item 7.1.2)
3 estrutural = . L
& Solicitagoes de Cargas concentradas (item 7.2.1) N&o se aplica, critério valido para
n estrutura.
montagem ou
manutengao Cargas concentraclias‘ em S|sterr’1a.s de Néo se aplica, critério valido para
(item 7.2) cobertura acessiveis aos usuarios o
. coberturas acessiveis.
(item 7.2.2)

Continua.
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Tabela 29 — Resumo da avaliagédo dos telhados constituidos por telhas onduladas de fibrocimento sem
amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura, de acordo com

a ABNT NBR 15575-5

Continuagéo.

Requisitos do usuario
(ABNT NBR 15575-1)

ABNT NBR 15575-5

Requisitos

Critério

Atendimento a ABNT NBR 15575-5 e

resultado obtido

Seguranca
estrutural

Solicitagoes
dindmicas em
sistemas de

cobertura-terrago acessiveis aos usuarios

Impacto de corpo mole em sistemas de

(item 7.3.1)

N&o se aplica, critério valido para
coberturas acessiveis.

coberturas e em
coberturas-terrago

acessiveis aos
usuarios (item 7.3)

Impacto de corpo duro em sistemas de
cobertura acessiveis aos usuarios
(item 7.3.2)

N&o se aplica, critério valido para
coberturas acessiveis.

Solicitagdes em
forros (item 7.4)

Pecas fixadas em forros (item 7.4.1)

Atende, desde que a estrutura de
sustentagao seja instalada de
acordo com a ABNT NBR 14285-3.

Acéao do granizo e
outras cargas
acidentais em

telhados (item 7.5)

Resisténcia ao impacto (item 7.5.1)

Atende, nenhuma ocorréncia
para 1,0 J.

Seguranca contra

Reacgao ao fogo dos
materiais de

Avaliacdo da reagéo ao fogo da face
interna do sistema de cobertura das
edificagdes (item 8.2.1)

Atende, classificagao lI-A.

revestimento e
acabamento (item
8.2)

Avaliagdo da reagdo ao fogo da face
externa do sistema de cobertura das
edificagdes (item 8.2.2)

Atende, classificagao lI-A.

Resisténcia ao fogo
do sistema de
cobertura (item 8.3)

Resisténcia ao fogo do sistema de
cobertura (item 8.3.1)

N&o se aplica, critério valido para
estrutura.

Integridade do
sistema de cobertura
(item 9.1)

Risco de deslizamento dos componentes
(item 9.1.1)

N&o se aplica, telhas séo fixadas a
estrutura.

Guarda-corpos em coberturas acessiveis
aos usuarios (item 9.1.2)

Nao se aplica, critério valido para
coberturas acessiveis.

Platibandas (item 9.2.2)

Nao se aplica, critério valido para
platibandas.

Manutencao e
operagao (item 9.2)

Seguranga no trabalho em sistemas de
cobertura inclinadas (item 9.2.3)

N&o se aplica, inclinagao do telhado de

17,6% (para declividades maiores que

30% utilizar dispositivos de seguranga
suportados pela estrutura principal).

Possibilidade de caminhamento de
pessoas sobre o sistema de cobertura
(item 9.2.4)

Atende, nenhuma ocorréncia para
1,2 kN.

Aterramento de sistemas de coberturas
metalicas (item 9.2.5)

Nao se aplica, critério valido para
telhas metalicas.

]
g fogo
s g
B
=]
=)
]
n
Seguranga no
uso e na
operagao
()] .
S Estanqueidade
S
a
1]
=
o
1]
T

Impermeabilidade (10.1)

Atende, nenhuma ocorréncia.

Estanqueidade —

Estanqueidade do sistema de cobertura

Atende, nenhuma ocorréncia para

Condicoes de
salubridade no

(item 10.2) pressao de 150 Pa.
Estanqueidade da aberturas de ventilagao Nao se aplica, critério valido para
(item 10.3) telhados com aberturas.

ambiente habitavel
(item 10)

Captacao e escoamento de aguas pluviais
(item 10.4)

N&o se aplica, critério valido quando da
avaliagéo de telhados com dispositivos
de captagao de agua.

Estanqueidade para sistema de cobertura
impermeabilizado (item 10.5)

Nao se aplica, avaliagao deve ser feita
no projeto.

Desempenho
térmico

Absortancia a radiagao solar

Absortancia = 70%

Isolagao térmica da
cobertura (item 11.2)

Transmitancia térmica (item 11.2.1)

Atende

Continua.
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Tabela 29 — Resumo da avaliagdo dos telhados constituidos por telhas onduladas de fibrocimento sem
amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura, de acordo com

a ABNT NBR 15575-5

Continuagéo.

Requisitos do usuario ABNT NBR 15575-5 Atendimento a ABNT NBR 15575-5 e
(ABNT NBR 15575-1) Requisitos Critério resultado obtido
Isolamento acustico
da cobertura devido a | Isolamento acustico da cobertura devido a | Aplicavel para a edificagdo como um
sons aéreos sons aéreos em campo (item 12.3.1) todo.
Desempenho (item 12.3)
acustico Nivel de ruido de
impacto nas _ Nao se aplica, valido para coberturas
° coberturas acessiveis acessiveis.
° de uso coletivo (12.4)
E Desempenho (Segundo ABNT NBR _ N&o se aplica as telhas de fibrocimento
:g luminico 15215:2005) e perfis de PVC para forros.
=
e . . o o
! Sauqe, higiene e (item 15) _ Aplicavel para a edificagdo como um
qualidade do ar todo.
Funcionalidade e Atende, de acordo com ensaio de
acessibilidade (item 16) — caminhamento (item 9.2.4 da ABNT
NBR 15575-5)
Confortc_) timl.e (item 17) - N&o se aplica.
antropodinamico
Atende as respectivas Normas
brasileiras, que por sua vez
estabelecem as exigéncias para o
Vida util de projeto (item 14.1) desempenho e a durabilidade dos
Vida util de projeto produtos, frente as consideracoes
o dos sistemas de sobre VUP contidas na ABNT NBR
| Dpurabilidad cobertura 15575-5.
E ur: N b‘i‘l_g Z (item 14) Estabilidade da cor de telhas e outros N&o se aplica as telhas de
:Qrg manutenabllidade componentes das coberturas (item 14.2) fibrocimento.
c
% Manual de uso, operagdo e manutencdo | Atende, de acordo com o manual do
@ das coberturas (item 14.3) fabricante.
Funclor_lalllldade e Instalaga(?, manutengao‘e de.S|.nstaIagao X, CRERE e EEm @ mer e 6
acessibilidade de equipamentos e dispositivos da fabricante
(item 16) cobertura (item 16.2.1) ’
Adequagao - ABNT NBR 15575-1, segdo 18 Aplicavel a0 projeto.
ambiental
9 Transporte, armazenagem e montagem

Apresentam-se abaixo recomendagdes quanto ao transporte e armazenagem das telhas onduladas de
fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura e dos perfis de PVC rigido para
forros de 7 mm de espessura, bem como quanto a montagem dos sistemas de cobertura, em complemento ao
item 5 da presente FAD.

9.1

9.1.1 Telhas de fibrocimento

Descarga e transporte na obra

— As telhas devem ser descarregadas uma de cada vez, se manualmente e por empilhadeiras, se em

paletes.

— As telhas devem sempre ser manuseadas por, no minimo, duas pessoas, segurando na crista da segunda
e penultima onda, nunca pelas bordas laterais, para que nao provoquem flexdes e trincas longitudinais.

— As telhas acima de 2,40 m de comprimento devem ser descarregadas por trés pessoas.
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— As telhas devem ser icadas até o telhado com uso de dispositivos que ndo provoquem esforgos de
compresséao nas bordas laterais.
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Figura 23 — Descarga e transporte na obra das telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo
grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura (imagens cedidas pela Brasilit)

9.1.2 Perfis de PVC rigido para forros

— Evite sujar o forro ao transportar, ao instalar e nunca deixe o forro sujo.
— O forro deve ser movimentado por no minimo duas pessoas.

— Nao arrastar produtos sobre aqueles armazenados.

— Evite a mudanca constante de local de armazenagem.

9.2 Armazenagem

9.2.1 Armazenagem das telhas de fibrocimento

— Astelhas devem ser estocadas em local plano, firme e isento de objetos que possam danifica-las e o mais
préximo possivel do local de seu igamento até o telhado.

— As telhas podem ser empilhadas horizontalmente até o maximo de 100 unidades, desde que assentadas
em calgos adequados.

— As telhas podem ser armazenadas na vertical, com angulo de 5° a 15°, até o méaximo de 300 unidades e
devem ser assentadas em calgos adequados.

— Nao se devem misturar telhas de comprimentos diferentes.

(a) Armazenagem horizontal: maximo de 100 unidades  (b) Armazenagem vertical: maximo de 300 unidades

Figura 24 — Armazenagem das telhas onduladas de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas
(GO) de 6 mm de espessura (imagens cedidas pela Brasilit)
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9.2

9.3

.2 Armazenagem dos perfis de PVC rigido para forros

Escolher local arejado, ndo podendo haver: luz solar direta, contato direto com o solo e exposi¢céao as
intempéries.

Empilhar somente sobre base plana, ndo ultrapassando a altura maxima de 1,5m.
Nao colocar ou armazenar nenhum tipo material sobre o produto armazenado.

Evitar o contato do produto com tinta, cimento, gesso ou qualquer outro material que possa causar dano
ou contaminar o produto.

Nao caminhar sobre o material armazenado. Sinalizar o material armazenado com instrugdes sobre
cuidados, manuseio e restrigoes.

Montagem

Na instalacdo ou manutencao da cobertura, os montadores ndo podem pisar diretamente na telha.
A montagem das telhas deve ser feita por faixas, no sentido do beiral para a cumeeira.
A sequéncia de faixas deve ser no sentido contrario ao dos ventos predominantes na regiao.

As furacbes e cortes das telhas devem ser executados segundo as orientagées dos fabricantes e
utilizando-se os EPI adequados e outros dispositivos de segurancga previstos nas orientagcdes da empresa.

A furagao das telhas ndo pode ser feita com prego, com uso de martelo ou outras ferramentas de impacto.
Devem ser utilizadas as recomendacges do fabricante.

Os elementos de fixagdo devem permitir a livre dilatacdo das telhas. Para tanto, deve-se prever folgas
entre as telhas e os ganchos chatos, assim como a furagdo com didmetro 2 mm maior que o didmetro do
parafuso ou do gancho com rosca.

Nao sao permitidos recortes parciais nas telhas, com a finalidade de adapta-las aos ganchos chatos.
Cortar os cantos das telhas intermediarias quando houver sobreposi¢ao de quatro espessuras.

Na execugao dos cortes ndo podem ser utilizadas ferramentas que provoquem esforgos de flexdo das
telhas.
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Figura 25 — Cuidados na montagem dos sistemas de cobertura constituidos por telhas onduladas de

fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura

Os perfis de PVC rigido para forros devem ser montados de acordo com o item 5.7 e as instrugdes do
item 7.1.2.
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10 Consideragoes finais

A telha ondulada de fibrocimento sem amianto — tipo grandes ondas (GO) de 6 mm de espessura, atende as
exigéncias da ABNT NBR 15575:2013 — Edificagbes habitacionais — Desempenho e da ABNT NBR 15210:2014
— Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessorios.

Os perfis de PVC para forros de 7 mm de espessura, atendem as exigéncias da ABNT NBR 15575:2013 —
Edificagcdes habitacionais — Desempenho e da ABNT NBR 14285:2018 — Perfis de PVC rigido para forros -
Parte 1: Requisitos para cores claras.

O desempenho dos perfis de PVC rigido para forros apresentado no presente documento é periodicamente
apresentado por meio do Relatério Setorial elaborado no ambito do Programa Setorial da Qualidade, onde
consta arelagdo de Empresas Qualificadas, atualizada trimestralmente. A analise da qualificagao das empresas
é feita considerando os perfis de PVC rigido para forros fabricados e comercializados pelas empresas
participantes do Programa, em todas as suas unidades fabris. A relacdo de Empresas Qualificadas pode ser
acessada pelo site:

http://pbgp-h.mdr.gov.br/projetos simac _psgs.php

Ressalta-se que os resultados de avaliagdo do sistema de cobertura constituido por telha ondulada de
fibrocimento sem amianto de 6 mm de espessura e forros de perfis de PVC rigido de 7 mm de espessura,
constam em uma ficha com os resultados de avaliagado dos perfis de PVC para forros inseridos no catalogo de
Desempenho Técnico para HIS (Habitagdes de Interesse Social), que pode ser acessada pelo site:

http://app.mdr.gov.br/catalogo/

Ressalta-se, ainda, que as especificagcbes de desempenho nos empreendimentos de HIS (Habitagbes de
Interesse Social) baseadas na ABNT NBR 15575 — Edificagdes Habitacionais — Desempenho, as orientagdes
ao proponente para aplicagéo das especificagdes de desempenho em empreendimentos de HIS, as orientagdes
ao agente financeiro para recebimento e analise dos projetos, e o catalogo de desempenho de subsistemas
podem ser acessados pelo mesmo site.
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11 Fontes de informagao

As principais fontes de informagao séo os relatérios técnicos e de ensaios, apresentados a seguir:

—~ DOCUMENTO NORMATIVO NIT-DICOR-024 — CRITERIOS PARA ACREDITAGAO DE ORGANISMO
DE CERTIFICACAO DE PRODUTO E DE VERIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTO;

— RELATORIO DE ENSAIO TESIS LAB/RE427 — CAMINHAMENTO (4 mm, 5 mm E 6 mm);
-~ RELATORIO DE ENSAIO TESIS LAB/RE428 — IMPACTO (4 mm, 5 mm E 6 mm);

- RELATORIO DE ENSAIO TESIS LAB/RE430A — PERMEABILIDADE, DENSIDADE APARENTE E
ABSORCAO DE AGUA (5 mm E 6 mm);

— RELATORIO DE ENSAIO TESIS LAB/RE506 — VERIFICACAO DA RESISTENCIA AO VENTO (6 mm);

— RELATORIO DE ENSAIO TESIS LAB/RE510A — DETERMINAGAO DOS ASPECTOS GERAIS E
ACABAMENTO, MARCAGCAO E CARACTERISTICAS GEOMETRICAS (6 mm);

— RELATORIO DE ENSAIO TESIS LAB/RE512 — RELATORIO DE ENSAIO: ESTANQUEIDADE DO
SISTEMA DE COBERTURA (6 mm);

— RELATORIO DE ENSAIO TESIS LAB/RE976 — RELATORIO DE ENSAIO: ESTABILIDADE
DIMENSIONAL, TEOR DE DIOXIDO DE TITANIO, RESISTENCIA AO IMPACTO, PLANICIDADE,
ESTABILIDADE DE ASPECTO AO CALOR, DESVIO DE LINEARIDADE E TRANSMITANCIA
LUMINOSA,;

— RELATORIO TECNICO TESIS 1348/RT010 — RELATORIO TECNICO DE AVALIACAO - RTA -
SISTEMA DE COBERTURA COM TELHADO CONSTITUIDO DE TELHAS ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO SEM AMIANTO — TIPO GRANDES ONDAS (GO) DE 6 mm DE ESPESSURA,;

— RELATORIO DE ENSAIO IPT N° 887 763 — DETERMINAGAO DA CONDUTIVIDADE TERMICA (2002);
— RELATORIO DE ENSAIO IPT N° 1 092 818-203 — ANALISE SEMIQUANTITATIVA DE CHUMBO (2017);

— RELATORIO DE ENSAIO IPT N° 1 096 228-203 - CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO EMPREGADOS NAS EDIFICAGOES (2017);

— RELATORIO DE ENSAIO IPT N° 1 095 253-203 — VERIFICACAO DA INCOMBUSTIBILIDADE DO
MATERIAL (2017);

—  RELATORIO DE ENSAIO IPT N° 1 096 224-203 — DETERMINACAO DA DENSIDADE OPTICA DE
FUMAGCA (2017);

— RELATORIO DE ENSAIO IPT N° 1 096 226-203 — DETERMINACAO DO iNDICE DE PROPAGAGAO
SUPERFICIAL DE CHAMA (2017);

—  RELATORIO DE ENSAIO IPT N° 1 096 261-203 — DETERMINACAO DA REFLETANCIA A RADIAGAO
SOLAR (2017).

—  RELATORIO DE ENSAIO IPT N° 1 107 508-203 — DETERMINACAO DA DENSIDADE OPTICA DE
FUMAGA (2019);

— RELATORIO DE ENSAIO IPT N° 1 107 509-203 — DETERMINAGAO DO INDICE DE PROPAGAGAO
SUPERFICIAL DE CHAMA (2019);

-~ RELATORIO DE ENSAIO ELABORADO PELO ENG. ALBERTO HERNANDEZ NETO — AVALIAGAO
DE DESEMPENHO TERMICO POR SIMULAGAO COMPUTACIONAL DA EDIFICAGAO (2019);

— FAD-6 — TELHADO CONSTITUIDO DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO -
TIPO GRANDES ONDAS (GO) DE 6 MM DE ESPESSURA (2018);
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