Entidade Setorial Nacional Mantenedora

Associacao Brasileira dos
Fabricantes de Tintas

ABRAFATI - Associagao Brasileira dos Fabricantes de Tintas

Av. Dr. Cardoso de Mello, 1340 . 13° andar. Cj.131 . Vila Olimpia . Sdo Paulo. SP
04548-004 / Tel: 11 4083-0500

E-mail: abrafati@abrafati.com.br / Site: http://www.abrafati.com.br

f{
PBQP H

Entidade Gestora Técnica

TESIS

TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.
Rua Guaipa, 486 — CEP: 05089-000 — S&o Paulo — SP/ fone fax (11) 2137-9666

site: www.tesis.com.br / e-mail: tesistpg@tesis.com.br

Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliarias

Texto de Referéncia do Programa Setorial da Qualidade de Tintas

Imobiliarias

Emissao

Agosto/2021

Texto de Referéncia — Agosto/2021




TEXTO DE REFERENCIA DO PSQ

Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliarias

Data de Atualizacado: Agosto de 2021

GERENTE: Luiz Cornacchioni

ENTIDADE ABRAFATI - Associacao Brasileira dos Fabricantes de Tintas

CONTATO Av. Dr. Cardoso de Melo, 1340 - ¢j.131 - Sao Paulo - SP
Telefone: (11) 4083-0500
www.abrafati.com.br E-mail: abrafati@abrafati.com.br

OBJETIVO:

O Programa tem por principal objetivo elaborar mecanismos especificos que
garantam que as tintas imobilidrias colocadas a disposicdo dos usuarios da
construgdo civil apresentem desempenho satisfatério, atendendo as necessidades
dos usuarios, ndo prejudicando a isonomia competitiva entre fabricantes.

DIRETRIZES BASICAS DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE
TINTAS IMOBILIARIAS

a) TINTAS IMOBILIARIAS AVALIADAS PELO PROGRAMA SETORIAL

As tintas imobilidrias sdo utilizadas para protecdo, acabamento e decoragdo de
superficies com caracteristicas e de natureza distintas, tais como: metalicas,
madeira, concreto e alvenaria. Estes produtos apresentam-se em geral na forma
liguida ou pastosa e apods a sua aplicacdo e devida secagem forma uma pelicula
continua e uniforme que protege a superficie dos agentes agressivos presentes no
meio ambiente.

O termo tinta imobilidria agrega um grande ndmero de produtos utilizados na
construgdo civil tais como: as tintas latex, as massas niveladoras, os esmaltes
sintéticos, as tintas 6leo e os vernizes. A utilizacdo de cada um destes produtos
esta vinculada a superficie onde ele serd aplicado, como ilustra a Figura 1 a seguir.



Protecao de
paredes, teto e
piso: tinta latex

Figura 1 - Aplicagdo tintas imobilidrias avaliadas pelo Programa Setorial na
construgao civil.

b) EVOLUCAO DAS EMPRESAS AVALIADAS PELO PROGRAMA

Atualmente existem 46 empresas, que correspondem a 58 unidades fabris,
engajadas no Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobilidrias: 44 empresas
participantes, que correspondem a 56 unidades fabris e 2 empresas em
credenciamento, que corresponde a 2 unidades fabris. A evolugdo da quantidade de
empresas engajadas (participantes ou em credenciamento) no Programa, desde
2002 até maio de 2021 pode ser observada na Figura 2.

Além das empresas participantes ou em credenciamento, o Programa acompanha
em revendas de materiais de construcdo a qualidade de 22 empresas nao-
participantes, totalizando 10 marcas de tinta latex econ6mica, 4 marcas de tinta
latex Standard, 6 marca de tinta latex Premium, 6 marcas de massas niveladoras e
8 marcas de esmaltes sintéticos Standard.

Destaca-se que os produtos alvos do Programa representam cerca de 85% do
volume de produgado do setor de Tintas Imobiliarias.

E importante citar que as empresas avaliadas pelo Programa (participantes, em
credenciamento ou marcas acompanhadas) representam aproximadamente 97% do
mercado brasileiro de tintas imobilidrias, conforme apresentado na Figura 3.
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Figura 2 — Evolugcdo da Quantidade de empresas engajadas no Programa

Percentual do volume de producao brasileira de tintas
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Figura 3 — Volume da Produgado nacional avaliada pelo Programa




c) EVOLUCAO DOS PRODUTOS ALVO DO PROGRAMA

Com relacdo a evolugdo dos produtos alvos avaliados no ambito do Programa, é
importante destacar a crescente inclusdo de produtos desde o inicio do Programa.
Em 2002, o Programa foi iniciado com a avaliagdo das tintas latex econémica, que
se trata do menor nivel de qualidade que uma tinta latex pode apresentar. Em
2004 foram inseridas as massas niveladoras (interior e exterior/interior) e os
esmaltes sintéticos do nivel Standard. Em 2005 foi iniciado o acompanhamento das
tintas latex Standard e Premium e em 2007 foram inseridos os vernizes e as tintas
6leo. A partir do dezembro/2017 foram iniciadas as coletas e avaliagdes das marcas
de tintas latex econ6mica, Standard e Premium foscas nas cores claras (coordenada
cromatica L* > 87) e de esmaltes sintéticos Premium das empresas participantes
do Programa. Em novembro/2019 passou a ser avaliada a tinta latex Super
Premium foscas nas cores claras (coordenada cromatica L* = 87).

A Figura 4 a seguir apresenta a evolucdo da quantidade de produtos/marcas
avaliados no ambito do Programa até agosto de 2021, totalizando 919 marcas.

Evolugido do numero de produtos/marcas avaliadas pelo Programa
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Figura 4 — Evolugdo do numero de produtos/marcas avaliados pelo Programa

Para as empresas participantes do Programa, sdao monitoradas 466 marcas
comerciais para qualificacdo das empresas, conforme quantidades por tipo de
produto apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Quantidade de marcas comerciais consideradas para qualificacdo das
empresas participantes

tintas esmaltes
tintas latex tintas tintas latex massas sintéticos esmaltes
P latex latex . standard e | sintéticos | vernizes | total
econdmicas : super niveladoras N .
standard | premium . tintas a premium
premium .
oleo
100 83 57 10 113 46 25 32 466




d) PRINCIPAIS PROBLEMAS OCASIONADOS NA UTILIZACAO DE TINTAS
IMOBILIARIAS QUE NAO ATENDEM A NORMA TECNICA

O nao cumprimento dos requisitos estabelecidos nas Normas Brasileiras implicara
em um desempenho insatisfatério dos produtos ao longo de sua vida util. Os
principais requisitos estabelecidos por essas normas para os produtos avaliados
pelo Programa, assim como as manifestacGes patoldgicas resultantes da utilizagdo
de produtos que ndao atendem as Normas Brasileiras estdo descritos nas tabelas a
seguir.

Tabela 2 - Principais ocorréncias com a utilizacdo de uma tinta latex ndo conforme

REQUISITO DE PROBLEMAS OCASIONADOS PELA UTILIZAGAO DE UMA
DESEMPENHO TINTA LATEX NAO CONFORME

ABNT NBR 15079

N&o esconde o substrato e suas imperfeigdes (sujeiras e

manchas) no momento da aplicagdo da tinta;

Poder de cobertura de tinta . . . . . .
O consumidor gasta mais: o pintor utiliza uma quantidade maior

i et de produto em cada demao na tentativa de cobrir a parede;
A tinta ndo cumpre a sua fungao decorativa e de acabamento.
N&o esconde o substrato e suas imperfeigdes (sujeiras e
manchas) mesmo apds a secagem da tinta;

Poder de cobertura de tinta O consumidor gasta mais tanto na quantidade de tinta como em

seca horas de trabalho do pintor. O pintor precisa aplicar uma maior

quantidade de demaos para tentar cobrir a parede;
A tinta ndo cumpre a sua fungao decorativa e de acabamento.

Ambiente sujo e insalubre: o consumidor ndo podera limpar a
sujeira na parede, que se acumula ao longo do tempo, uma vez
que a tinta n3o resiste a agua e umidade.

Nao cumpre a sua fungao de protecao do substrato. Nao impede
a penetragédo de agentes deletérios ao substrato (como agua,
umidade, poluigdo atmosférica, etc). Pode haver, por exemplo,
ingresso de umidade na parede que facilitara o destacamento da
pintura e crescimento de fungos, afetando a habitabilidade da
edificagao.

Resisténcia a abrasdo umida
sem pasta abrasiva (produto
para uso interior)

Resisténcia a abras&o umida
com pasta abrasiva (produto
para uso exterior/interior)

Nao resiste a agado das intempéries, no caso de produto indicado
para uso exterior, degradando a pelicula em um curto periodo de
tempo, pois o produto nao resiste as radiagdes UV, raios solares,
mudangas bruscas de temperatura, acéo da chuva.

O consumidor gasta mais: a tinta tem uma durabilidade inferior e
o consumidor tera que repintar o seu imével em um curto periodo
de tempo.



Tabela 3 - Principais ocorréncias com a utilizagdo de uma massa niveladora ndo

conforme
REQUISITO DE PROBLEMAS OCASIONADOS PELA UTILIZA(;AO DE UMA
DESEMPENHO MASSA NAO CONFORME
ABNT NBR 15348

Nao cumpre a sua fungao de protegado do substrato. Nao impede

a penetracdo de umidade, proveniente do substrato ou do meio

externo. A massa niveladora ndo suporta a presenca de agua,

absorvendo-a em grande quantidade causando a formagao de
Absorgdo de agua bolhas.

O consumidor gasta mais: a massa tem uma durabilidade inferior
e o consumidor tera que fazer a manutengédo do seu imével em
um curto periodo de tempo (raspar a massa, reaplicar e pintar
novamente).

Baixa durabilidade do acabamento. Massa com baixa coesao

entre as particulas: pode sair completamente na etapa de

lixamento, haver desagregamento (massa niveladora se destaca

devido ao esfarelamento), ocasionar empolamento e
Resisténcia a abrasdo destacamento da pintura.

O consumidor gasta mais: a massa tem uma durabilidade inferior
e o consumidor tera que fazer a manutengédo do seu imével em
um curto periodo de tempo (raspar a massa, reaplicar e pintar
novamente).



Tabela 4 - Principais ocorréncias com a utilizagdo de um esmalte sintético ou tinta
a 6leo ndo conforme

REQUISITO DE PROBLEMAS OCASIONADOS PELA_UTILIZA(}AO DE UM
DESEMPENHO ESMALTE OU TINTA A OLEO NAO CONFORME
Lei Federal 11.762 de 1° de agosto de 2008

O uso de produtos com teor de chumbo acima da especificagao
da Lei Federal N° 11.762 podem causar problemas de saude aos
usuarios durante sua aplicagdo, bem como ao meio ambiente, no
descarte inadequado do produto.

Chumbo O chumbo tem efeito cumulativo no organismo e nao é eliminado
de forma eficiente. A intoxicagao por chumbo pode ocorrer através
da ingestdo ou pelas vias respiratérias, e seu acumulo no
organismo pode causar graves problemas a saude, entre
neurolégicos em criangas e gastrointestinais em adultos, além de
poder levar a morte.

ABNT NBR 15494

O consumidor gasta mais: produtos com baixa quantidade de
solidos na pelicula apresentam um rendimento menor. O
Determinacdo do teor de consumidor tera que comprar um volume maior do produto.

solidos N&o cumpre a sua funcdo de protecdo do substrato: o baixo teor
de sodlidos ira proporcionar uma pelicula menos espessa e/ou
irregular que facilitara o ingresso de agentes deletérios.

Incdmodo ao usuario: o produto demora a secar e portas e janelas
nao podem ser fechadas por um periodo maior.

Pelicula suja com agregacao de poeira: durante o processo de
secagem, com a pelicula ainda “pegajosa”, a poeira adere a
pelicula de tinta.

Tempo de secagem por
medida instrumental

O intervalo entre a aplicagdo das demaos aumenta, gastando-se
mais tempo e horas de trabalho.

Ndo esconde o substrato e suas imperfeicdes (sujeiras e
manchas), mesmo apds a secagem da tinta.

O consumidor gasta mais tanto na quantidade de tinta como em
horas de trabalho do pintor: O pintor precisa aplicar uma maior
quantidade de demaos para tentar cobrir a parede.

Poder de cobertura de tinta
seca por extensao

O produto ndo cumpre a sua fungao decorativa e de acabamento,
pois n&o apresentara um acabamento brilhante, como indicado na
e embalagem.

Brilho inicial - ~ - . .
N&o cumpre a sua fungao de protegao do substrato: o baixo brilho
indica ma formulagédo, quantidade de resina insuficiente, que
influencia na durabilidade e protecao do substrato.



Tabela 5 - Principais ocorréncias com a utilizacdo de um verniz interior ndo

conforme
REQUISITO DE PROBLEMAS OCASIONADOS PELA UTILIZA(}AO DE UMA
DESEMPENHO VERNIZ NAO CONFORME
ABNT NBR 16211

Nao cumpre a sua fungado de protegao do substrato: os soélidos

indicam que pelicula de tinta que fica no substrato. Com o baixo
Determinacdo de teor de teor de sdlidos o produto nao resiste aos efeitos deletérios ao
solidos substrato (como agua, umidade, poluicdo atmosférica, etc).

O consumidor gasta mais: produtos com baixa quantidade de
soélidos na pelicula apresentam um rendimento menor.

Incbmodo ao usuario: o produto demora a secar e portas e
janelas ndo podem ser fechadas por um periodo maior.

Pelicula suja com agregagéo de poeira: durante o processo de
secagem, com a pelicula ainda “pegajosa” a poeira adere a
pelicula de tinta.

O intervalo entre a aplicagao das demé&os aumenta, gastando-se
mais tempo e horas de trabalho.

Tempo de secagem por
medida instrumental

O produto ndo cumpre a sua fungdo decorativa e de
Brilho inicial acabamento, pois ndo apresentara um acabamento brilhante
indicado.

HISTORICO E SITUACAO ATUAL

As avaliagbes sistematicas realizadas pelo Programa Setorial da Qualidade
permitem verificar o atendimento dos produtos as normas, assim como permite a
implementacdo de acBes de combate a ndo conformidade técnica e a concorréncia
desleal.

O Programa foi implantado em setembro de 2001. Em 2002 foi instalado o
Laboratério Institucional do Programa - Laboratério de Tintas do SENAI Mario
Amato, em parceria com o SENAI, com a aquisicdo dos equipamentos necessarios
para a realizacdo dos ensaios e o treinamento dos técnicos do SENAI envolvidos
neste projeto.

As figuras 5, 6 e 7 ilustram as evolugdes ano a ano com relacdo as quantidades de
auditorias realizadas, amostras coletadas e ensaios realizados até agosto/2021.
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Figura 5 - Namero de auditorias realizadas pelo Programa

Quantidade de amostras acumuladas
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Imobiliarias
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Figura 6 - Quantidade de amostras coletadas pelo Programa
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Total acumulado de ensaios realizados pelo Programa de Tintas
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Figura 7 - Quantidade de ensaios realizados pelo Programa

A Figura 8 apresenta a evolugdo do combate a ndo conformidade para as marcas
apontadas como nao conforme

Total de 142 marcas ja apontadas como ndo conforme

M Ingressaram no PSQ
Paralisaram a
comercializagdo

® N3o conformes

m Ajustaram a produgdo

Figura 8 - Situagdo das marcas que ja foram apontadas como ndo conformes no
ambito do PSQ

E importante citar as acdes de normalizacdo do setor que foram desenvolvidas no
ambito do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobilidrias. Em 2002 ndo
existiam normas que especificassem o nivel minimo de qualidade que uma tinta
imobilidria deveria apresentar. Desde a implementagdo do Programa em 2002 até o
final de 2020 foram publicadas pela ABNT 38 novas normas técnicas (5 normas de
especificagdo e 33 métodos de ensaio), e foram publicadas 35 revisdes de métodos
de ensaio. A Figura 9 apresenta a evolucdo da normalizacdo do setor de tintas
imobilidrias.

O Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobilidrias adota os seguintes passos
para elaboragdo de uma norma de especificacdo quando da inclusdao de um novo
produto:

11
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Primeiramente é realizado um Programa Interlaboratorial com o objetivo de
verificar a adequacdo dos métodos de ensaios adotados para a avaliacdo do
produto em questdo, com relacdo a repetibilidade e reprodutibilidade dos
resultados. Até o momento foram realizados 10 Programas
Interlaboratoriais: tinta latex economica (2002), massa niveladora (2004),
esmalte sintético (2004), tintas latex Standard e Premium (2005), resisténcia
a abrasdao Umida com pasta abrasiva de tintas latex Standard e Premium
(2006), poder de cobertura de tinta seca em tintas latex (2010),
determinacdo do teor de chumbo em esmaltes sintéticos e tintas a dleo
(2013), texturas (2018 a 2020), rendimento de esmalte (2019 e 2020),
tempo de secagem em esmalte sintético e verniz (2020) e poder de cobertura
de tinta seca e rendimento para estudo do rolo (2020);

Apos a execugdo do Interlaboratorial e consolidagdo dos métodos de ensaios é
realizado o Diagndstico Setorial que tem como objetivo principal verificar o
panorama setorial para subsidiar a definicdo dos limites minimos para os
requisitos de desempenho. Até o momento foram realizados 12
Diagnoésticos Setoriais: tinta latex (2002), massa niveladora (2004),
esmalte sintético nivel Standard (2004), tinta latex Standard e Premium
(2005), esmalte sintético nivel Premium (2007), vernizes de uso interior
(2008), tinta latex Semibrilho (2012), tinta latex Acetinada (2012),
determinacdo do teor de chumbo em esmaltes sintéticos e tintas a odleo
(2014), tinta latex semiacetinada, acetinada e semibrilno (2019 a 2020),
resisténcia a abrasdo Umida com pasta abrasiva de tintas latex de tinta latex
econOmica (2018 a 2020), texturas (2021);

Apos a realizagdo do Diagnéstico Setorial sdo discutidos os limites minimos
aceitaveis para os requisitos de desempenho em consonancia com as
necessidades dos usuarios;

E procedida a elaboragdao de uma Norma Técnica que € internada na Comissao
de Estudos da ABNT, passando pela avaliacdao desta comissdo e por todos os
procedimentos previstos nesta instituicdo.

Evolugao da Publicagdo das Normas Brasileiras de Tintas Imobiliarias na
Comissdo de Estudos
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%D % %, B B e N b Y % Y U %, %y YUy G Y 9y "%, -eo{/ -eo?e

Figura 9 - Evolugdao da normalizagdo apds implementagdo do Programa Setorial da

Qualidade de Tintas Imobiliarias
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Nesta etapa do Programa, estda sendo realizada a verificacdo da qualidade das
tintas imobilidrias abordando as tintas latex nas cores claras (econb6micas,
Standard, Premium e Super Premium), massas niveladoras (de uso interior e uso
exterior/interior), dos esmaltes sintéticos (Standard e Premium), das tintas a 6leo e
dos vernizes. A verificacdao da qualidade desses produtos esta sendo feita com base
nas seguintes normas técnicas da ABNT:

e NBR 15079-1 - Tintas para construgcdo civil — Requisitos minimos de
desempenho - Parte 1: Tinta latex fosca nas cores claras;

e NBR 15348 - Tintas para construcdo civii - Massa niveladora
monocomponente a base de dispersdo aquosa para alvenaria - Requisitos;

e NBR 15494 - Tintas para construcao civil - Tinta brilhante a base de solvente
com secagem oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para
edificagbes nao industriais;

e Lei Federal 11.762 de 1° de agosto de 2008, relativa ao limite maximo
permitido de teor de chumbo;

e NBR 16211 - Tintas para construgdao civil — Verniz brilhante a base de
solvente - Requisitos de desempenho de tintas para edificacdes ndo
industriais.

Os métodos de ensaio utilizados para a verificacdo do desempenho dos produtos
alvos do Programa estdo apresentados na tabela a seguir:
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PRODUTO

DOCUMENTOS NORMATIVOS

TINTA LATEX FOSCAS
NAS CORES CLARAS:

Econbdmica,
Standard,
Premium e
Super Premium

NBR 14942 Determinag¢ao do poder de cobertura de tinta seca

NBR 14943 Determinac¢ao do poder de cobertura de tinta umida

NBR 15078 Resisténcia a abrasdo umida sem pasta abrasiva
(apenas para econémica)

NBR 14940 Resisténcia a abrasdo umida com pasta abrasiva

TINTA LATEX NAS
CORES CLARAS:

SEMIACETINADA
Premium e
Super Premium

ACETINADA
Premium e
Super Premium

SEMIBRILHO
Standard,
Premium e

Super Premium

NBR 14942 Determinagao do poder de cobertura de tinta seca
e rendimento

NBR 14943 Determinagao do poder de cobertura de tinta umida

NBR 14940 Resisténcia a abrasdo umida com pasta abrasiva

NBR 15299 Determinacéo de brilho

MASSA NIVELADORA

NBR 15312 Determinag¢ao da resisténcia a abrasao

NBR 15312 Determinagao da absorgéo de agua

ESMALTES SINTETICOS
STANDARD E PREMIUM

NBR 15311 Determinac¢ao do tempo de secagem por medida
instrumental

NBR 15299 Determinacao de brilho

E NBR 15314 Determinag¢ao do poder de cobertura de tinta seca
TINTA A OLEO NBR 15315 Determinacéo do teor de solidos
NBR 16407 — Método de determinacio do teor de chumbo
NBR 15311 Determinagao do tempo de secagem por medida
instrumental
VERNIZ NBR 15299 Determinagao de brilho

NBR 15315 Determinagao do teor de sdlidos

NBR 16568 Determinagao do rendimento

O combate a ndo conformidade sistematica no mercado é feito através:

Da divulgagdo dos resultados das avaliagoes, feita através da elaboragao
trimestral de um Relatério Setorial, que apresenta a situacdo do setor
verificada naquele periodo. Até o momento foram emitidos 72 Relatdrios
Setoriais;

Da sensibilizacdo de agentes de financiamento, construtoras, compradores
institucionais e revendedores para a necessidade da utilizagdo ou
comercializacdo de produtos em conformidade;

Encaminhamento de correspondéncias extrajudiciais notificando o fabricante
que produz tinta imobiliaria em desacordo com Normas Técnicas ABNT;

Representacdo junto ao Ministério Publico dos fabricantes relacionados como
nao conformes;

Elaboracdo de Relatérios de Analise da Conformidade, que tem por objetivo
sensibilizar o Ministério Publico dos riscos para o consumidor do uso de uma
tinta imobilidria que ndo atenda a Norma Técnica da ABNT e embasar as agoes
civis publicas propostas pelos Ministérios Publicos.
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CRONOGRAMA DAS AGCOES A SEREM DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO
PROGRAMA

AcOes de apoio a normalizacdo: atualmente, o Programa trabalha nas seguintes
discussdes:

= Acompanhamento do processo final para publicacdo dos projetos de norma e
revisdes normativas deliberados na comissao de estudo:

Revisdo da ABNT NBR 15311 - Tintas para construgdo civil - Método para
avaliacdo de desempenho de tintas para edificagcdbes nao industriais -
Determinacdo do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida
instrumental;

Projeto de Norma do Método de ensaio - Determinagao da permeabilidade a
agua sob pressdo em textura;

Projeto de emenda — ABNT NBR 11702 - tintas para construgao civil - tintas,
vernizes, texturas, e complementos para edificagdes nao industriais -
classificacao e requisitos;

Projeto de emenda — ABNT NBR 15079-1 - tintas para construgdo civil -
tintas, vernizes, texturas, e complementos para edificacdes ndo industriais -
classificacao e requisitos;

Projeto de emenda — ABNT NBR 15079-2 - tintas para construgao civil -
requisitos minimos de desempenho - parte 2: tintas latex semiacetinada,
acetinada e semibrilho nas cores claras.

Projeto de emenda — ABNT NBR 14940 - tintas para construgdao civil —
Método para avaliacdo de desempenho de tintas para edificacdes nado
industriais — Determinagao da resisténcia a abrasao Uumida.

= Discussdo e elaboracao constante das normas de métodos de ensaio usados na
avaliacdo das tintas imobiliarias:

Projeto de Norma do Método de ensaio - Determinacdo do rendimento de
esmaltes sintéticos com extensor de barra.

Projeto de Norma - Tintas para construgdo civil — Método para avaliagcdo de
desempenho de tintas para edificagdes nao industriais - Determinagao do
grau de resisténcia de filmes de tintas, vernizes e complementos ao
crescimento de algas em placas de Petri.
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INDICADOR DE CONFORMIDADE

A seguir esta apresentada a formula para o calculo do indicador de conformidade do
setor.

1c(%) = [Pp.m+Pr.Ej,
100 100

onde:

Ic: Indicador de conformidade do setor

Pp: % da produgdo nacional relativo as empresas PARTICIPANTES

Pr: % da produgdo nacional correspondente as marcas ACOMPANHADAS
Ppc: n° de empresas PARTICIPANTES em conformidade

Prc: n° de empresas ACOMPANHADAS em conformidade

Segundo dados estimados do setor, o percentual do volume de producgao nacional
de tintas imobilidrias relativo as empresas participantes é 88%, das empresas
acompanhadas ou em credenciamento é de 9%.

Apresenta-se na figura 10 a evolucdo do indice de conformidade para o setor de
tintas imobilidrias nos quatro Ultimos trimestres de analise.

EVOLUGAO DO INDICADOR DE CONFORMIDADE
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Figura 10 - Evolugao do Indicador de Conformidade Setorial
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PARCERIAS

Parcerias

SDE/Ministério da
Justica/Ministérios
Publicos/PROCONs

ABNT
SINDUSCONSs

CAIXA/BNDES
CDHU/COHABs

ANAMACO

DIVERSOS

Descricao

AgOes legais de combate a ndo-conformidade em defesa do
mercado consumidor

Agilizacao do processo de aprovacgao das normas elaboradas
Exercicio do poder de compra dos construtores

Exigéncias de utilizacdo/fabricagdo de tintas em conformidade para
a concessao de financiamentos

Exercicio do poder de compra do Estado

Divulgacao para revendas dos fabricantes em conformidade e em
nao conformidade com as normas técnicas

Empresas qualificadas e Empresas ndao conformes;

Relatério Setorial n® 72 de Agosto de 2021 (formato.pdf - exige Adobe Acrobat

Reader).
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